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En lineas generales el s. -II1 en la metrdpolis de Gadir y sus zonas de influencia ha sido
abundantemente estudiado, tanto desde una perspectiva historica documental como a
través de la arqueologia. Sin embargo, en cuanto al estudio de la cultura material cera-
mica recuperada de esta centuria solo se han realizado seriaciones de ciertos tipos, no
siempre producciones locales, centrandose en periodos temporales mas amplios y en las
anforas. En este articulo se pretende mostrar algunas de las formas mas caracteristicas
producidas en los talleres gadiritas y que constituyen el grueso de los hallazgos cerami-
cos tanto en contextos funerarios, industriales o de habitacion. Se analizaran, ordena-
das por familias tipoldgicas, las ceramicas comunes fabricadas en Gadir especialmente
en la segunda mitad del s. —IIT y los inicios del s. -II.

The 3" century BC in the phoenician colony of Gadir has been well studied from histor-
ical views as well as from archaelogical works. But the study of the ceramic remains of
this century is not developed because researchers have only studied some pottery types
and the amphoras have taken the main atention. In this paper we’ll show some of the
more characteritic non-amphoric pottery types produced in Gadir during this century
and the beginnings of the 2™ century BC.

Sigios —III/-11. Tipologia ceramica. Produccion local. Gadir.

3. 2md centuries BC. Ceramic typology. Local production. Gadir.

1. INTRODUCCION.

La seriacion tipologica y la definicion cronoldgica de cada forma ceramica es atin hoy por hoy una
tarea pendiente en buena medida en la arqueologia de Gadir. Esta cuestion, sin duda de base para
poder fijar la evolucion historica de una zona de la que apenas se nos han conservado documentos
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escritos o para poder medir procesos como la romanizacién de una importante ciudad de tradicién
semita en muchos niveles, esta lejos de estar zanjada y presenta numerosas lagunas de investigacion
y publicaciéon. A pesar de algunos avances de los Gltimos afios resulta realmente sorprendente el
que las continuadas actividades arqueoldgicas en el asentamiento portuense del Castillo de Dofia
Blanca ~CDB- (Ruiz y Pérez 1995; Ruiz Mata 1999) y el control arqueoldgico de cualquier actividad
constructora en Cadiz desde finales de los afios 70 (Mufioz 1997) no han servido aun para que se
haya realizado un corpus tipoldgico de la ceramica gadirita, ni siquiera de un periodo aislado. Salvo
algunos estudios generales en Cadiz (Mufioz 1987a) y el ensayo de sistematizacion de las anforas
gadiritas realizado por J. Ramon (1995) dentro de otra obra de sintesis de contexto mediterraneo,
los restantes esfuerzos se han centrado en el estudio de un periodo de un yacimiento concreto (Ruiz
Mata 1986) o de tipos ceramicos (Muiioz 1982; 1985, 1987b, 1993a, 1993b, en prensa; Fierro 1990;
Pérez 1990 y 1993; Lagostena 1996; Garcia Vargas 1998; Niveau 1999, 2000a, 2000b, 2004a-b; Saez
et alii, en prensa). Son sin duda éstas aportaciones muy apreciables pero fragmentarias y aisladas,
algo que parece convertirse en la principal falta hasta el momento.

Nuestra aportacion en estas paginas que siguen es también deudora en parte de esta tendencia
historiografica anterior, ya que nos centraremos en el estudio de las ceramicas comunes del periodo
comprendido esencialmente por la segunda mitad del s. —III y los primeros pasos del —II produ-
cidas en los hornos gadiritas, si bien insertandolas dentro de la tradicion alfarera local anterior.
Esta atencion monografica esta por otro lado justificada ya que tanto las anforas como la vajilla
barnizada del periodo en cuestidon estan actualmente bien estudiadas y seriadas gracias a recien-
tes estudios de diversos investigadores: para los envases de transporte, ademas de los trabajos de
J. Ramon (1995 y 2004) y de A. Muiioz (1985), las recientes investigaciones desarrolladas en el
ambito de los talleres alfareros gadiritas (Saez et alii e.p.; Saez, Diaz y Montero 2005; Saez 2004 y
2005) parecen haber clarificado la cuestion de la tipologia de las anforas locales del periodo de una
forma contundente. Por otro lado, la produccion de un amplio repertorio de formas de vajilla de
barniz rojo protocampaniense ha sido monograficamente estudiado por A. M. Niveau como parte
de su Tesis de Licenciatura (Niveau 2002) por lo que creemos que es una categoria vascular sufi-
cientemente conocida y autonoma tipoldgicamente para excluirla de nuestro estudio. Dados estos
condicionantes, hemos clasificado dentro de nuestro repertorio sélo las formas de ceramica comun
o «de cocina» (ollas y cazuelas) fabricadas por los alfareros gadiritas en estas décadas y halladas en
gran numero en los yacimientos de la bahia. Para la confeccion de la tabla propuesta, susceptible
de ser ampliada y matizada en un futuro por nuevos descubrimientos o publicaciones de contextos
inéditos, hemos seleccionado piezas en su mayor parte completas procedentes casi en exclusiva del
alfar de Torre Alta, en la isla de San Fernando, junto a algunos perfiles extraidos de los hallazgos
de los niveles finales tanto del CDB como del poblado industrial de Las Cumbres (Ruiz y Pérez
1995). Nuestro propésito es el de armonizar la informacion crono-tipoldgica aportada por el CDB,
Las Cumbres, los saladeros gadiritas, la necrépolis gaditana y los alfares insulares, intentando
crear una herramienta de trabajo util para otros investigadores del entorno o foraneos que se acer-
quen al analisis arqueologico de la época estudiada en relacion con Gadir.

2. UNA EPOCA DE TRANSICION. INFLUENCIAS Y PERVIVENCIAS

La etapa en que centramos nuestro estudio es sin duda uno de los puntos de inflexiéon mas
importantes en la historia de la bahia gaditana al producirse en pocas décadas la sucesién de domi-
nios imperialistas sobre el territorio, a lo que Gadir hubo de hacer frente y adaptarse. Pero alejan-
donos de la historia politica y de los grandes hechos ya bien conocidos, esta etapa transicional se
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tradujo también en un intenso trasiego de gentes, ideas y productos comerciados, lo que nos resulta
de vital importancia para el analisis de estas categorias ceramicas. El que esta sea una etapa de
intensas influencias centromediterraneas primero y latinas después ha dejado su huella hasta en las
muestras arqueoldgicas mas pobres o comunes, caso de nuestras ceramicas, en las que podremos
apreciar segtin el caso el predominio de una u otra.

2.1. La industria alfareria gadirita: precedentes, la ocupacién
barcida y la continuidad productiva en el s. -II

En lo que nos atafie en estas paginas y dejando al margen otros analisis de corte historico-
arqueoldgico mas generalistas sobre la bahia (Saez, Montero y Diaz 2005), debemos plantearnos
el estado de la industria que manufacturo las ceramicas que ahora estudiamos, su evolucion bajo
las diversas situaciones politicas y sus caracteristicas generales, lo cual nos permitira acercarnos a
otros condicionantes que sin duda influyeron en la tipologia de las piezas. No siendo desde luego el
objeto central de este trabajo, por lo que no ahondaremos en la cuestion, debemos comenzar seia-
lando el que la produccién ceramica de los ss. —I1I/-II se vio beneficiada tanto a nivel cualitativo
como cuantitativo por la regeneracion del comercio internacional gadirita en esos momentos. Si
el s. -V representd una época de clara expansion economica de la ciudad, el s. IV (especialmente
desde el tercer cuarto) significo un lento declive de las cimas alcanzadas en la centuria anterior,
con una notable pérdida de protagonismo internacional, una crisis econémica-industrial en alza y
una cada vez mayor dependencia del Ambito centromediterraneo. En efecto, los saladeros y alfa-
res gadiritas denotan para estos momentos una espectacular caida del volumen de manufacturas
hasta llevar a algunos de estos asentamientos a la extincion, volviéndose critica la situacion en la
transicion al s. —I1I y los primeros afios de éste. Las causas de este proceso, demasiado complejas
para ser tratadas de forma correcta en esta sintesis, hay que buscarlas desde luego en elementos
externos diversos y sincronicos: creciente presion internacional cartaginesa, agotamiento de las
importaciones de vajilla atica que redistribuir en el mundo indigena, aumento de la competencia
comercial ebusitana y de otras areas del Estrecho, etc... Sin embargo, los lazos internacionales no
se diluyeron totalmente y la crisis fue acusada pero no consigui6 acabar con la industria salazonera
gadirita, probablemente gracias a la notable habilidad de la ciudad y sus gobernantes para esperar
su oportunidad. Esta no se hizo esperar, detectandose en relacion con las dificultades cartaginesas
(del mundo punico centromediterraneo en sentido amplio) debidas a la I Guerra Punica un resurgir
comercial y el retomar de las antiguas redes comerciales, en especial el eje Ibiza-Ampurias. El con-
flicto y los afios de entreguerras posteriores marcaron un nuevo rumbo en la economia de Gadir,
que de nuevo se volcaria a la comercializacion a gran escala de productos piscicolas, adquiriendo
de nuevo la industria alfarera entorno a mediados del s. ~III un nivel de produccion casi compa-
rable con el documentado para el s. -V. La II Guerra Punica y la conquista romana, habilmente
manejadas por los dirigentes gadiritas y sus agentes comerciales, no supusieron un paso atras sino
que confirmaron la evolucion favorable de este proceso, dando continuidad cultural y econémica a
lo ya enunciado durante la primera mitad del s. —II (Montero et alii 2004). S6lo a partir de entonces
los efectos romanizadores son perceptibles a nivel general en cuanto a la produccion ceramica y
salazonera, con la introduccién de modificaciones que alteraran de forma definitiva los esquemas
productivos punicos desarrollados desde la etapa arcaica.
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3. DESCRIPCION TIPOLOGICA DE LAS CERAMICAS
COMUNES GADIRITAS DE LOS SS. —I1I/-II

Cabe realizar en este apartado, antes de comenzar el analisis detallado de cada tipo o variante
de estas ceramicas, expresar de nuevo la mentalidad abierta con que ha sido concebida esta cla-
sificacion'. Ejemplo de ello es la deliberada no inclusion de dos categorias vasculares en ella que,
aunque conoctdas, no cuentan con ejemplares publicados suficientemente completos formalmente
para servir de modelo dentro de esta tipologia o ya han sido ampliamente estudiados con anterio-
ridad. Nos referimos a las lucernas de dos picos y a los ungiientarios: la primera de estas categorias
enunciadas prolonga su existencia hasta estos momentos procedente de una larga tradicion alfa-
rera dentro del mundo fenicio-punico; la segunda, introducida en esta centuria bajo los parametros
helenisticos de cuerpos de tendencia globular y extremos cortos con frecuente decoracion pictdrica
a bandas rojas, se corresponde con una novedad en el repertorio gadirita.

Las lucernas de dos picos de la época tratada en este articulo son ya el vago recuerdo de las
piezas de época arcaica finamente moldeadas cuidadosamente y con un notable recubrimiento de
engobe rojo. Los ejemplares conocidos de estos momentos, localizados en un nimero sensible entre
las producciones locales del alfar de Torre Alta (Saez 2004) son pequeiios platillos a los que se han
doblado algunas zonas hasta conseguir los caracteristicos picos, siendo normalmente de paredes
gruesas y careciendo en todos los casos de engobe u otro tipo de cubierta. Los datos disponibles
permiten suponer un uso y comercializacion de estas lucernas hasta mediados del s. —II, momento
en que la influencia italica debi6 hacerse tan palpable que se sustituyeron de forma definitiva por
ejemplares de tipo helenistico de barniz negro importado o de barniz rojo local.

Respecto a los ungiientarios, hemos preferido respetar la clasificacion ya realizada por A.
Mufnoz Vicente (1987b: 520-525) en la cual pocas novedades podemos introducir. Quiza simple-
mente matizar la cuestion cronoldgica entorno a las clases correspondientes a la segunda mitad del
s. -III y los inicios del s. —II: a la etapa mas antigua del periodo estudiado parecen responder las
formas encuadradas en el grupo A2, especialmente la A2 (Muifioz 1987b: 521, fig. 1), mientras que
ya a partir de los inicios del s. —II comenzarian a proliferar entre las producciones locales gadiritas
los del tipo Bl (Mufioz 1987b: 522, fig. 3). Lo dicho no es obice para poder ampliar el arco cro-
nolégico de la produccion de ungiientarios a una etapa mas antigua dentro del s. -IV avanzado o
los inicios del —III, algo que podra ser clarificado con el estudio en curso del alfar islefio de Villa
Maruja (un avance en Bernal ez alii 2003: 49-101).

Al'margen de estas dos formas no incluidas en la propuesta tipoldgica, debemos sefialar también
la no inclusion de algunas otras debido a la extrema fragmentacion de los ejemplares conocidos. Es
este el caso de las ollas con solero desarrollado, cuerpo de tendencia globular y asas horizontales, al
estilo de las documentadas coetaneamente en Ibiza (Gomez y Gurrea 1985: 154, figs. 5y 6, 16-17)
y en Cartago (Guerrero 1999: 222-224, figs. 104-106). Su manufactura es frecuente en los alfares
gadiritas, estando presente en numero sensible en algunos como Campo del Gayro o Huerta del
Contrabandista, si bien su morfologia concreta no ha podido ser documentada satisfactoriamente.
Por ello, hemos preferido dejar en suspenso la inclusion de estas ollas en la tipologia, a expensas de
nuevos hallazgos dados a conocer.

1. Nos gustaria agradecer desde estas lineas las sugerencias e interés en la revision y correccion del texto y la propuesta
tipoldgica de los profs. Drs. D. Bernal Casasola (Univ. de Cadiz) y A. Adroher Auroux (Univ. de Granada). Sus comen-
tarios y observaciones han sido de enorme utilidad para la redaccion final y la orientacion metodoldgica de este trabajo.

2. Un paralelo casi exacto de las producciones del alfar de Torre Alta en su fase de la segunda mitad del s. -III lo
encontramos en las tumbas de inhumacion con cubierta pétrea o anforica documentadas en las excavaciones de 1986 en
la Plz. de Asdrubal (Perdigones, Muiioz y Marcos 1987: fig. 1, 1).
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Una vez analizadas estas categorias no incluidas, resta sefialar que nuestra tabla se ha nutrido
de formas comunes destinadas tanto al almacenaje de productos como al menaje cotidiano y al
servicio de mesa, asi como algunas actividades industriales-artesanales. Asimismo, se han incluido
formas manufacturadas con pastas especiales refractarias destinadas al cocinado o coccion de ali-
mentos, para lo cual debieron soportar altas temperaturas. En definitiva, se han podido distinguir
-al margen de los ungiientarios y lucernas ya comentados- 25 formas principales con usos y finali-
dades muy diversas:

TIPO 1: CUENCOS

FORMAS GDR 1.1.1y 1.1.2
Denominacion genérica: pequefio cuenco de borde entrante. -
Comentario formal: Se trata de cuencos de reducido tamafio y una marcada tendencia de sus bor-
des apuntados al invasamiento, con pies indicados y ocasionalmente de galleta. Esta forma, here-
dera de los saleritos aticos de barniz negro, tiene sus primeros prototipos en piezas manufactura-
das en el s. —-IV en el alfar de Villa Maruja (Bernal et alii 2003; 74, fig. 26) y otros centros menos
conocidos. Por tanto, se presenta como un tipo ya en época tardopunica de tradicion arraigado
en los gustos locales, presentando multiples variantes mas o menos afines a los prototipos del s.
-IV y con diametros variables (un ejemplo de ello en el CDB, Ruiz y Pérez 1995: 90, fig. 26, 13-16).
Asimismo, hay que sefialar la convivencia de estos pequefios cuencos comunes con otros similares
de la forma Niveau IX (2003: 71-78) completamente barnizados de rojo y estampillados, siendo el
principal elemento de distincion la falta de pie anular en la totalidad de ejemplares comunes. Su
uso, muy restringido como elemento de iluminacion, estaria principalmente destinado a cuestiones
de menaje cotidiano.
Medidas: Variante 1.1.1: Diam. Max.: 8,5-10 cms. Diam. Base: 5,5-6 cms. Alt. Total: 2-2,5 cms.
Variante 1.1.2: Diam. Max.: 7-7,5 cms. Diam. Base: 4 cms. Alt. Total: 2,5-3 cms.
Acabado externo: Generalmente presentan bordes notablemente apuntados, con un cuidado ali-
sado de las superficies y un acabado final con engobado superficial de destacable espesor del color
de la pasta. Cabe por otro lado indicar que algunos ejemplares se barnizaron al interior e incluso de
forma completa (caso de uno perteneciente a la variante 1.1.2 localizado en la escombrera MC-II
de Torre Alta), si bien esto probablemente no fuese mas que una practica esporadica.
Caracteristicas de pasta: Pastas anaranjadas-rojizas o rosadas muy depuradas con adicion de esca-
sos desgrasantes finos.
Cronologia: Los hallazgos dados a conocer hasta el momento, teniendo en cuenta su origen local
ya en el s. IV, parecen apuntar a una etapa de manufactura centrada en el siglo —III con una consi-
derable perduracion en la centuria siguiente (un ejemplar completo se recuperd en un alfar de fines
del —II localizado en la C/ Asteroides islefia).
Centros de produccion: Torre Alta (escombrera MC-1I), El Canal.
Bibliografia: inédita.

FORMAS GDR 1.2.1,1.2.2y 1.2.3

Denominacién genérica: cuencos de cuarto de esfera

Comentario formal: Cuencos simples, producidos de forma masiva en la practica generalidad de los
centros alfareros conocidos, cuyo estatus de categoria vascular multiuso y menor dio pie al torneado
de numerosas variantes segun la propia pericia y gustos del alfarero: respetando el esquema gene-
ral de una tendencia marcadamente abierta con un diametro maximo muy amplio, encontramos
ejemplares con cierta curvatura de la pared (var. 1.2.1), con una pared recta acabada en un borde
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engrosado redondeado (var. 1.2.3) o modelos intermedios en ocasiones presentando bordes finos
y ligeramente apuntados (var. 1.2.2). Los pies son siempre indicados, con una ligera diferenciacion
de la pared, y usualmente no muy anchos. Su tipologia, demasiado comun para poder elucubrar
sobre influencias externas, parece provenir de los cuencos de pasta gris o engobe rojo al interior del
s. —V, y mas directamente de los decorados a bandas o sin decoracién documentados en el s. —IV.
Su funcionalidad debi6 ser multiple a tenor de los numerosos hallazgos en contextos de habitacion
del CDB (Ruiz y Pérez 1995: 90, fig. 26, 11-12), industriales del poblado de Las Cumbres (Ruiz y
Pérez 1995: 92, fig. 28, 2-3), quiza sacros de la necropolis gaditana (Niveau 2004a: 17, fig. 14, 2)
y alfareros (Saez 2004). Respecto a este punto, cabe sefialar que ante la falta de una manufactura
en serie de tapaderas, algunos de estos cuencos debieron ser utilizados como cubricion de otras
categorias vasculares de esta tipologia (quiza de variantes de las formas 7, 8, 9'y del grupo 12). La
documentacion de orificios realizados tras la coccion en la base de algunas piezas parece evidenciar
su posterior empleo como tapaderas para la coccion de alimentos.

Medidas:Diam. Max.: 16-18 cms. Diam. Base: 5-6,5 cms. Alt. Total: 4,5-6,5 cms.

Acabado externo: Esta forma suele presentar buenos acabados con una cuidado alisado de las
superficies y un fino engobado del color de la pasta.

Caracteristicas de pasta: Normalmente presentan pastas duras de fractura regular, muy depuradas
(con desgrasante fino poco frecuente), con coloraciones rosadas a amarillentas.

Cronologia: Los hallazgos enunciados anteriormente y los contextos alfareros islefios indican una
larga perduracion de esta forma, con innumerables peculiaridades individuales debido a la estan-
darizacion de su manufactura. Puede proponerse, atendiendo a las tres variantes ahora estudiadas,
un periodo de manufactura centrado en el s. —III y la primera mitad del s. 11, si bien conocemos
cuencos simples similares de época republicana avanzada, fruto sin duda de la sencillez formal de
este tipo y su caracter «universaly.

Centros de produccion: Torre Alta, Campo del Gayro, Huerta del Contrabandista, El Canal, Eucaliptos.
Bibliografia: Saez 2004.

FORMA GDR 1.3.1

Denominacion genérica: cuenco hemisférico

Comentario formal: Diferenciado de los anteriores en una mayor capacidad fruto de un mayor
desarrollo de las paredes y un tamaiio ligeramente mayor. El grosor de las paredes no es siempre
tan notable como en el ejemplar propuesto ahora, documentandose otros con galbos y bordes finos
analogos a lo visto en el grupo formal 1.2.0. Este tipo de cuenco se presenta como una variante de
dicha forma, conviviendo ambas en los mismos estratos, si bien con una mucha menor presencia
de los hemisféricos. Quizd podamos encontrar una justificacion a su aparicion en la influencia
motivada por la manufactura coetanea de cuencos de inspiracion italica L-27 barnizados de rojo
(forma Niveau, X. Cf Niveau 2003: 78-80).

Medidas: Diam. Boca: 18,5 cms. Diam. Base: 7 cms. Alt. Total: 8 cms.

Acabado externo: Alisado de las superficies muy cuidado, con cubierta de notable espesor de un
engobe del color de la pasta. Los pies, notablemente aristados en la zona de apoyo, y los bordes
redondeados presentan una gran regularidad.

Caracteristicas de pasta: Arcillas rojizas-anaranjadas, depuradas con adicién de desgrasante fino-
medio a baja frecuencia.

Cronologia: Similar a la de las formas del grupo 1.2.0, muy emparentada no s6lo formalmente, si
bien hay que tener aun algunas reticencias a la manufactura de estos cuencos antes de mediados
del s. —I11. Seguramente su apogeo se situa a partir del ultimo tercio de dicha centuria continuando
al menos hasta mediados del s. —II (Arteaga et alii 2001: fig. 8, 5).
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Centros de produccion: Torre Alta (escombrera MC-II).
Bibliografia: Saez 2004.

TIPO 2: PATERAS

FORMAS GDR 2.1.1y 2.1.2

Denominacion genérica: gran cuenco carenado

Comentario formal: Se trata de pateras o cuencos de grandes dimensiones con bordes generalmente
redondeados y con tendencia al invasamiento por encima de la carenacion de la pared. Las bases
corresponden a pies de tipo indicado, usualmente con un pequeiio reborde no muy saliente ni
diferenciado de la pared. Las carenaciones, situadas en el punto maximo del diametro, pueden
oscilar de forma notable en su aristamiento existiendo ejemplares casi indiferenciados (var. 2.1.2).
En cuanto al origen de esta forma, si bien encontramos en Oriente cuencos carenados similares
(Tiro, estrato XIII-1: Bikai 1978: pl. XXXIII; y Sarepta, estrato C: Pritchard 1978: 84), la realidad
arqueoldgica disponible actualmente no permite conectar ambas producciones. A nivel formal
también encontramos enormes similitudes con producciones del s. —VII/-VI del Cerro del Villar,
englobadas como tipo C dentro de la categoria de los cuencos (Curia et alii 1999: 167, fig. 105¢c y
fig. 182d), si bien de nuevo topamos con el considerable salto cronocultural existente entre ambos
tipos que nos plantea dudas sobre su conexion. Esto se debe a la falta de estos cuencos carenados
entre las producciones gadiritas de los ss. —VI/-V (Ramon ez alii 2004), al menos por lo conocido
hasta el presente?, surgiendo los primeros ejemplares en el s. —IV segiin muestra el alfar de Villa
Maruja (Bernal et alii 2003). Los primeros prototipos muestran un esquema formal y dimensio-
nes similares a los ejemplares incluidos en nuestra tipologia, si bien es comun que se decoren con
varias acanaladuras paralelas bajo el labio paralelas a la linea de carenacion. Este rasgo parece
configurarse con relativa seguridad como un distintivo cronoldgico, careciendo los ejemplares del
s. —III de dichas acanaladuras. Respecto a su origen formal, debemos destacar también el caracter
multifuncional de esta forma: al igual que anunciabamos para la forma 1.2.0, los fondos perfora-
dos pos-coccion documentados sobre algunos ejemplares y la morfologia de sus labios abogan por
incluir estos cuencos dentro del grupo de formas utilizadas para cubrir otras destinadas al fuego,
en especial a las cazuelas de la forma 11.1.1.

Medidas: Diam. Max.: 24-28 cms. Diam. Boca: 23,5-25 cms. Diam . base: 8-9 cms. Alt. Total: 8-10 cms.
Acabado externo: Superficies alisadas y cubiertas de un engobado del color de la pasta, con tenden-
cia a adquirir tonos blancuzcos o amarillentos. '
Caracteristicas de pasta: Pastas depuradas de coloracion anaranjado-rojiza a amarillenta, con adi-
cion frecuente de desgrasante fino-medio (sobre todo arena, conchas machacadas...).

Cronologia: Forma producida abundantemente en los alfares gadiritas, presente en algunos pozos
del s. —III de la necropolis gaditana (Niveau 2004: 17, fig. 14, 1), en niveles sincronicos del CDB
(Ruiz y Pérez 1995: 90, fig. 26, 9-10) y del poblado de Las Cumbres (Ruiz y Pérez 1995: 92, fig.
28, 1). Situando su origen en el s. -1V, su periodo de mayor éxito se desarroll6 a lo largo del s. 111

3. No es en absoluto descartable el que se trate de formas desarrolladas a partir de otras pateras o cuencos carenados
que si encontramos en buen numero en el s. —V. De cualquier forma, tanto este origen paulatino a partir de tipos locales
como su posible origen o influencia foranea no estan clarificados. Hay que destacar a este respecto sus similitudes for-
males y cronoldgicas con un grupo de “cuencos de labio vertical” de fabricacidon ebusitana (Guerrero 1999b: 14-15, figs.
8-8a), que si bien presentan un diametro algo menor y ocasionales cubiertas barnizadas, tienen mas afinidad con nuestros
ejemplares que con categorias propias de la vajilla fina de mesa barnizada (Guerrero 1999b: 15).
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(especialmente en la segunda mitad) y en la primera mitad del —II (Arteaga et alii 2001: fig. 8,1 y
fig. 10, 5), no pudiendo precisarse ¢l final de la produccion®.

Centros de produccion: Torre Alta, Campo del Gayro, Huerta del Contrabandista, C/ Luis Milena,
(Eucaliptos?, ;La Milagrosa?. '

Bibliografia: Saez 2004.

TIPO 3: MORTEROS

FORMA GDR 3.1.1

Denominacion genérica: mortero

Comentario formal: Recipientes de paredes anchas, labio con solero y leve exvasamiento al interior
y base amplia de tipo pseudoanular o anular. El origen de estos morteros, los de mayores dimensio-
nes dentro de esta categoria vascular, parece que podemos encontrarlo en los manufacturados en
Gadir en los ss. —VI/-V, en lineas generales bastante similares a los del —IIT (presentan diferencias
tales como la aparicién ocasional de borde simples, paredes mas altas, la adicion de pies adiciona-
les en la base para dar mayor estabilidad, el estriado a bases de trios de circulos incisos concéntri-
cos de la base, etc...). Al parecer, algunas variantes poco definidas debido a su estado fragmentario
de esta forma presentan en ocasiones un pico vertedor (Niveau 2004: 14-15, fig. 11, 2), algo que sin
embargo no ha podido ser corroborado en los talleres alfareros gadiritas.

Medidas: Diam. Max.: 35-40 cms. Diam. Base: 20-22 cms. Alt. Total: 10 cms.

Acabado externo: En raras ocasiones presentan un engobado superficial, siendo el proceso de ali-
sado irregular o poco cuidado.

Caracteristicas de pasta: Manufactura mas grosera que el resto de categorias, con pastas poco
depuradas y frecuente adicion de desgrasantes de medio-gran tamafio (mica, elementos rojizos y
grisaceos cuarciticos, conchas machacadas, algunas vacuolas de calcita y excepcionalmente algin
elemento férrico).

Cronologia: Si bien su esquema formal general no varié en demasia durante los ss. -IV/-III, la
forma recogida en nuestra tipologia responde a perfiles propios de mediados y segunda mitad del
—III y quiza los primeros compases del s. ~I1.

Centros de produccion: Torre Alta, Campo del Gayro.

Bibliografia: Ruiz y Pérez 1995: 93, fig. 29, 3.

FORMA GDR 3.2.1

Denominacion genérica: mortero de base estriada al exterior.

Comentario formal: Se trata sin duda de una de las formas incluidas en nuestra tipologia que mejor
evidencia la influencia cartaginesa-ebusitana en la produccion ceramica gadirita de los ss. -IV/-III.
Sin precedentes formales entre las manufacturas locales del -V, parece que en un momento no muy
avanzado del s. -1V estos prototipos cartagineses alcanzaron gran éxito comercial y fueron imi-
tados en niimero importante en los alfares gadiritas. El registro del alfar de Villa Maruja (Bernal
et alii 2003) es elocuente a este respecto, correspondiendo los primeros perfiles locales al modelo
ebusitano AE-20/I-167 (Ramoén 1998a: 175-176, fig. 14), evolucionados en la isla pitiusa a partir
de perfiles locales aun mas antiguos®. Estos morteros parecen tener un origen cartaginés (Lancel

4. Una muestra de su perduracion hasta al menos los comienzos del tercer cuarto del s. —-II podemos encontrarla en
un ejemplar documentado en la fase pinico-mauritana I de! yacimiento de Lixus (Bonet et alii 2000: 59-60, fig. 5, 6),
datada por sus excavadores entre -175/-150 y —80/-50.

5. Datados hacia fines del s. -V, localizados en Es Palmer y los niveles inferiores de la alfareria ibicenca AE-7 (Ramén
1998b: 133, nota 4, fig. 2, 10).
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1987, tipo 131; Martin y Roldan 2000), teniendo una gran y rapida aceptacioén en el mundo punico
occidental (presentes por ejemplo en contextos foraneos como Lattes, vid. Adroher 1993: 375).
Los ejemplares gadiritas de la segunda mitad del s. —III y los inictos del s. —II que aqui presenta-
mos serian la evolucién de los de fabrica local propios de la centuria anterior junto a las nuevas
tendencias estilisticas observadas en los ejemplares cartagineses e ibicencos, con bordes cada vez
mas colgantes y ausencia de carenaciones en la pared bajo el labio (tipo ibicenco FE-13/I11-257
definido en Ramoén 1997: 53-54, fig. 44; y morteros cartagineses como el recuperado en la colina
de Byrsa —Lancel y Thuillier 1979: 218, fig. 63, 16-). Mientras los cartagineses y ebusitanos se dife-
rencian entre si por la falta en los primeros de estrias en la base y de escorias férricas en el fondo
interno (Ramoén 1997: 54), los gadiritas si presentan el fondo estriado, lo que parece indicar que las
influencias estiliticas cartaginesas fueron filtradas hacia el extremo occidente a través de Ibiza. Otra
cuestion importante, aclarado ya el origen formal, es sefialar la existencia de una notable variedad
formal especialmente en lo tocante a los labios: los ejemplares mas antiguos respetan fielmente los
bordes rectos y ligeramente sobreelevados de los ibicencos AE-20/1-167, mientras que a partir de
mediados del —III muchos se adecuan a los bordes redondeados y mas colgantes de los FE-13/I11-
257, no documentandose en ningin caso la existencia de vertedores al modo de los FE-13/I11-255
(Ramoén 1997: 52-53, fig. 43). Otro aspecto a valorar, también probablemente relacionado con la
influencia centromediterranea, es la existencia a partir de fines del s. —I1I de ejemplares evoluciona-
dos (uno de ellos el tipo GDR 06b) con diametros algo menores y paredes y labios mas finos. Una
variante, no incluida en nuestra propuesta tipologica debido a lo fragmentario de los hallazgos,
respeta de manera fiel el esquema general pero reduciendo de forma drastica la anchura y grosor de
labios y paredes y adquiriendo una apariencia general mas afin a un gran plato con poca profundi-
dad interna. Debio ser, al menos en la fase de la segunda mitad del s. —III y los inicios del siguiente,
una forma de gran aceptacion local a tenor de su elevada presencia en alfares como Torre Alta.
Medidas: Diam. Max.: 34-38 cms. Anch. Labio: 2,5-3,5 cms. Diam. Base: 11,5-13 cms. Alt. Total:
8-9 cms.

Acabado externo: Acabados por lo general consistentes en un cuidado alisado del interior y el labio,
con recubrimiento de espesor variable de un engobe del color de la pasta. Las bases presentan un
caracteristico estriado para favorecer la adherencia de las mismas realizado con un elemento duro
y de escaso grosor con diversos disefios (lineas formando circulos concéntricos en el taller de Torre
Alta o una linea continua formando una espiral acabada en el centro caso del alfar de Campo del
Gayro). Al contrario que los ejemplares ebusitanos (Ramoén 1997: 53-54), no presenta ninguna
cubierta de origen férrico en el fondo interno.

Caracteristicas de pasta: Diversidad de pastas en funciéon de su manufactura en otros tantos talle-
res, si bien generalmente responden a tonalidades rosado-rojizas de fractura irregular con adicion
de desgrasante de fino-medio tamafio a media frecuencia.

Cronologia: Si bien la manufactura en Gadir de este tipo de cuenco puede retrotraerse con seguri-
dad al s. -1V, los prototipos aqui analizados corresponden a formas propias de mediados y segunda
mitad del s. —III e incluso los inicios del s. —I1. Resulta dificil distinguir alguna caracteristica evolu-
tiva en este periodo que permita definir tipologias mas o menos antiguas. Destaca a nivel funcional
su presencia en algunos pozos del s. —III de la necropolis gaditana (Niveau 2004: 14, fig. 11, 5).
Centros de produccion: Torre Alta, Campo del Gayro, Centro Atlantida, Eucaliptos.

Bibliografia: inédita.
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FORMA GDR 3.2.2

Denominacion genérica: pequeio cuenco-mortero

Comentario formal: Forma derivada de los morteros locales GDR 3.2.1 surgida a fines del s. —III
(presente en depositos como el relleno del horno 5 de Torre Alta) como tipo minoritario frente
a sus predecesores. Su produccion, con medidas totales cada vez menores y labios mas estrechos
parece poder asegurarse que continu6 al menos hasta mediados del s. —II (presencia en el estrato 2
del Horno I de Avda. Al-Andalus, segun Arteaga et alii 2001: 134, fig. 7, 2), si bien debemos mati-
zar que esta forma pudo evolucionar en este sentido durante la época republicana dando origen
a la familia de cuencos-tapadera tan conocidos en la necropolis gaditana dedicados a cubrir las
urnas cinerarias derivadas de nuestra forma 8.1.1 (Lopez 2003: 113, fig. 15; Gordillo 1987: 467, fig.
2; Gener 1994: 17, figs. 1 y 2a).

Medidas: Diam. Max.: 24-27 cms. Anch. Labio: 2-2,5 cms. Diam. Base: 7-8 cms. Alt. Total: 7 cms.
Acabado externo: Similar a sus predecesores. Algiin ejemplar presenta un barnizado rojo interno
de escasa calidad.

Caracteristicas de pasta: Pastas tipicas de la zona depuradas de tonos rosaceos a amarillentos con
inclusion frecuente de desgrasantes finos (micas, cuarcitas y conchas machacadas, etc...).
Cronologia: El inicio de la manufactura puede situarse con seguridad a fines del s. —III, si bien las
evoluciones formales de estos cuencos durante los ss. —II/-I dificultan en exceso la identificaciéon de
un momento exacto de salto tipologico, dando la impresion de acercarse mas a una lenta transfor-
macion que a una sustitucion por otra variante. Los ejemplares mas modernos tendrian didmetros
menores y labios cada vez menos desarrollados.

Centros de produccion: Torre Alta (Horno 5)-Avda. Al-Andalus.

Bibliografia: Saez 2004.

TIPO 4: LEBRILLOS
FORMA GDR 4.1.1

Denominacion genérica: lebrillo

Comentario formal: Forma de uso doméstico e industrial derivada de prototipos fenicio-occidenta-
les propios de, al menos, los comienzos del s. —VI (Curia et alii 1999: 170-171, fig. 106; Ruiz Mata
1997: fig. 8), los lebrillos del s. —I1I han perdido ya de forma definitiva la decoraciéon policroma.
Suelen caracterizarse por un borde engrosado mas o menos saliente y desarrollado, carenaciones
ocasionales bajo el labio (quiza para facilitar el asido del recipiente) y bases con pies ligeramente
anulares o indicados no demasiado anchas. Su presencia es frecuente en el CDB (Ruiz y Pérez 1995:
91, fig. 27, 1-8), en el poblado de Las Cumbres (Ruiz y Pérez 1995: 93, fig. 29) y en la necrépolis
gaditana (Niveau 2004: 14, fig. 11, 1), y su manufactura fue de un volumen destacable en los alfares
gadiritas (Saez 2004).

Medidas: Diam. 32-36 cms. Diam. Base: 8-10 cms. Alt. Total: 16-18 cms.

Acabado externo: Bastante similar al documentado en los morteros de la forma 5, con un alisado
regular, bases poco cuidadas y frecuente aparicion de desgrasantes de ciertas dimensiones tanto en
la superficie interna como externa.

Caracteristicas de pasta: Pastas menos cuidadas y depuradas, con coloraciones diversas (desde
tonos verdosos a las caracteristicas rojizo-anaranjadas) y adicion frecuente de desgrasantes de
medio-gran tamaio.

Cronologia: Las diferencias entre los ejemplares del s. -IV y los de la fase de los siglos —III/-II son
poco perceptibles, de existir, en el registro actualmente disponible (que suele adolecer de un grado
de fragmentacion alto). Fue una forma usada de forma continuada desde época punica hasta al
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menos el s. —IT avanzado, si bien como en el caso de la forma 3.2.2 parece que su fin de vigencia se
debi6 a una paulatina transformacion a los nuevos gustos imperantes.

Centros de produccion: Torre Alta, Campo del Gayro, El Canal, Gallineras.

Bibliografia: Ruiz y Pérez 1995: 93, fig. 29, 2.

FORMA GDR 4.1.2

Denominacion genérica: lebrillo con asas

Comentario formal: Variante de la forma anterior, con caracteristicas generales del vaso similares.
Sin embargo, este subtipo suele presentar un labio desarrollado, engrosado y considerablemente
saliente, paredes algo mas rectas y la adicion de dos o cuatro asas de forma redondeada y seccion
oval aplanada. La presencia de asas en algunas series de lebrillos, manufacturados coetaneamente a
los carentes de ellas, parece plantear la dedicacion a funciones distintas de este tipo de recipientes.
Medidas: Diam. Max.: 36-42 cms. Anch. Labio: 2-3 cms. Alt.: jsimilar al tipo 4.1.17.

Acabado externo: Similar al subtipo 4.1.1. Ocasionalmente se observan recubrimientos a base de
un engobado de barbotina de aceptable espesor.

Caracteristicas de pasta: Similar al subtipo 4.1.1.

Cronologia: Los ejemplares de lebrillos dados a conocer para los ss. -VI/-IV no presentan asas,
si bien no es descartable una aparicion ocasional de las mismas cuando el destino especifico del
vaso lo requiriese. Son relativamente frecuentes entre las producciones del alfar de Torre Alta
correspondientes al ltimo tercio del s. —III y la primera mitad del -II, siendo dificil establecer su
continuidad mas alla.

Centros de produccion: Torre Alta (escombrera MC-II), Centro Atlantida.

Bibliografia: Saez 2004.

TIPO 5: PLATOS

FORMA GDR5.1.1

Denominacion genérica: plato de pescado

Comentario formal: Tipo de origen atico, abundantemente importado a la peninsula durante los
ss. —V/-IV, cuyo perfil y funcionalidad influyé notablemente en los platos de produccion gadi-
rita coetaneos. Como parecen indicar los datos preliminares aportados por el alfar islefio de Villa
Maruja (Bernal et alii 2003: 49-101), desde comienzos del IV la influencia formal es ya acusada y
probablemente ya hacia mediados-fines de la centuria comiencen a imitarse los prototipos aticos
desterrando las tradiciones semitas, si bien se dara la convivencia de ambos tipos durante algiun
tiempo. Estas primeras imitaciones presentan un pie ya anular y pastas grises-amarronadas oscu-
ras, pero sin embargo carecen de barniz siquiera al interior. Los ejemplares que ahora estudiamos
en esta propuesta tipologica, con pies indicados y bordes colgantes poco desarrollados, se presen-
tan de forma clara como la evolucidn de aquellas primeras imitaciones sin barniz.

Medidas: Diam. Max.: 17-19 cms. Diam. Base: 6-6,5 cms. Alt. Total: 3-3,5 cms.

Acabado externo: Estos platos suelen presentar un cuidado alisado en toda la superficie y un recu-
brimiento total de un fino engobe del mismo color que la pasta. No presentan, al contrario que los
ejemplares barnizados (Niveau 2003: 46-55), acanaladuras en el borde o alrededor del pocillo cen-
tral y carenaciones en el pocillo demasiado aristadas. En ocasiones, caso de un par de ejemplares
recuperados en superficie en Torre Alta, estos platos fueron barnizados en rojo en el interior y sobre
el borde (aplicado a pincel). En el taller de Centro Atlantida han podido ser documentadas algunas
piezas fragmentarias torneadas en pastas grises, si bien la falta de un contexto estratigrafico fiable
no permite asegurar que correspondan a producciones del s. —III (la impresion genérica sobre las
mismas a nivel formal parece remitir a un momento anterior o muy inicial de la centuria).
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Caracteristicas de pasta: Pastas con tonalidades finales oscilantes entre tonos rojizos-anaranjados
y amarillento-pajizo, bien depuradas y cubiertas de un fino engobe del color de las propia pasta.
Cronologia: Si bien parece que podemos rastrear la produccién de estos platos hasta fines del s.
-1V, la forma aqui presentada parece encontrar su etapa de auge en los afios centrales y la segunda
mitad del s. —III, perdurando quiza algun tiempo. Durante esta etapa de los ss. —III/-II convivira, si
bien en menor proporcidn, con los ejemplares barnizados de la forma Niveau II (2002: 285).
Centros de produccion: Torre Alta, ;Centro Atlantida? ;Campo del Gayro?.

Bibliografia: inédita.

TIPO 6: TAPADERAS

FORMA GDR 6.1.1

Denominacion genérica: tapadera

Comentario formal: Esta forma de tapadera, categoria vascular muy poco conocida dado el exiguo
namero de hallazgos en ambito gadirita, representa de forma clara una clase atipica dentro de su
género entre lo conocido para otros talleres pinicos centromediterraneos del momento (Guerrero
1995: figs. 3, 6-7 y 11). Se trata de un tipo de tapadera reversible, al estilo de los lécanes griegos,
siendo en realidad un plato de borde simple aplanado con pie anular poco desarrollado. Su pecu-
liar morfologia permitiria una funcién multiuso, como cierre probablemente de determinadas for-
mas de ollas o cazuelas y, en su caso, como plato.

Medidas: Diam. Max.: 21-22 cms. Diam. Base: 8 cms. Alt. Total: 4,5 cms.

Acabado externo: Estas tapaderas presentan un acabado homogenizador caracterizado por un tenue
engobado del color de la pasta y un cuidado alisado en la zona interna. El pie presenta deficiencias
técnicas como su escaso desarrollo y la relativa funcionalidad como pomo de sujecion, quiza fruto
de la excepcionalidad de este tipo de apoyos entre las producciones gadiritas del momento.
Caracteristicas de pasta: Pastas amarillentas depuradas con adicién de desgrasante fino micaceo-
cuarcitico (esencialmente arena voladera y en ocasiones conchas marinas machacadas), con carac-
teristicas propias del taller.

Cronologia: Su documentacion en el relleno del Horno 4 del taller de Torre Alta y su excepcio-
nal morfologia parecen apuntar a una manufactura de este tipo acotada al altimo tercio del s.
~I1I, si bien la escasez de hallazgos impide afirmar con rotundidad los extremos de su periodo de
vigencia.

Centros de produccion: Torre Alta (documentada en el Horno 4).

Bibliografia: Saez 2004.

FORMAS GDR 6.2.1y6.2.2

Denominacién genérica: tapadera pequetia

Comentario formal: Tapaderas de reducidas dimensiones, no pertenecientes a series estandarizadas

producidas en alto numero, con bordes simples redondeados o ligeramente aristados (var. 6.2.2)

y pomos prominentes. No contamos entre las producciones locales de los ss. —V/-IV con paralelos

de estas tapaderas, si bien su caracter «excepcional» no permite valorar las posibles influencias

foraneas. Su funcionalidad, en cualquier caso no relacionada con el cierre hermético de las anforas,

puede relacionarse con diversos recipientes de esta tipologia (formas 7.2.1, 8.1.1, 12.1.1 0 12.4.1,

en variantes cuyo diametro coincida), si bien es dificil determinar su relacion con alguna categoria

concreta.

Medidas: Variante 6.2.1: Diam. Max.: 9,5-10 cms. Didm. Pomo: 4,5-5 cms. Alt. Total: 4 cms.
Variante 6.2.2: Diam. Max.: 9,5-10 cms. Diam. Pomo: 3 cms. Alt. Total: 2,5-3 cms.
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Acabado externo: Cuidado alisado de las superficies y engobado de barbotina del color de la pasta.
En la variante 6.2.1 el torneado es de mayor calidad, mientras la variante 6.2.2 muestra una menor
maestria o atencidn del alfarero, especialmente en el acabado del pomo.

Caracteristicas de pasta: En la variante 6.2.1 predominan las pastas muy depuradas de colora-
ciones amarillentas, mientras la variante 6.2.2 presenta pastas menos cuidadas y depuradas con
coloraciones rojizas-anaranjadas.

Cronologia: Los contextos de hallazgo de las piezas presentadas en nuestra tipologia, documenta-
das en el alfar de Torre Alta, apuntan a una manufactura centrada en el ultimo tercio del s. -III, si
bien el torneado mas o menos ocasional de estas tapaderas debio prolongarse durante la primera
mitad del s. —II. v

Centros de produccion: Torre Alta (escombrera MC-II).

Bibliografia: Saez 2004.

TIPO 7: VASOS

FORMAS GDR 7.1.1,7.1.2y 7.2.1

Denominacion genérica: vaso de «perfil en S».

Comentario formal: Los vasos de este tipo se encuentran ya englobados en el repertorio vascular
documentado en Cartago en el s. —VIII (Vegas 2000: 1246, fig. 6, 6-7; Niemeyer e alii 2002: 74, fig.
17b), cubiertos parcialmente tanto al interior como al exterior de engobe rojo. Se trata por tanto de
una forma con una antigua implantacidn en los gustos semitas occidentales, lo que parece sugerir
que probablemente su origen debamos buscarlo en Oriente. La forma debio tener bastante éxito en
Cartago pues su produccion local, con cubierta parcial de engobe negro o rojo, perdurd al menos
hasta los comienzos del s. —VI (Vegas 2002: 153, fig. 2, 18-23), estando menos clara su continuidad
y vigencia durante los siglos siguientes. En cuanto a la manufactura gadirita de estos tipos carece-
mos de datos para la etapa arcaica, pero podemos sospechar que debio tratarse de una forma relati-
vamente usual entre los repertorios vasculares de los talleres coloniales. Apoyando aparentemente
esta tesis, las piezas de este tipo mas antiguas documentadas en los alfares gadiritas como parte de
la produccion local pertenecen a fines del s. —VI o comienzos de la centuria siguiente, como ilustra
el ejemplo de Sector 111 Camposoto (Ramoén et alii 2004). Durante el s. —V se fabricaron versiones
tanto en ceramica comun sin tratamiento como en pastas grises con un cuidado acabado externo,
perdurando la manufactura de estos vasos durante el s. —-IV en pastas comunes. Las variantes mos-
tradas en nuestra tipologia del s. —III pertenecen sin duda a la culminacion de esta linea produc-
tiva, mostrando lineas mas evolucionadas: mayor estilizacion, carenaciones mas suaves, presencia
de pequeiias asas en los ejemplares de mayor tamaifio, estandarizacion en dos series de tamafios
diferenciados, etc... La produccion de estos vasos fue también bastante comun en los alfares tur-
detanos del interior gaditano®, usualmente decorados con bandas o cubiertas completas en barniz
rojo (Gutiérrez 1999: 26), lo que refleja de nuevo las intimas relaciones entre ambas vajillas en
estos momentos. Por otro lado, se han documentado algunos de estos vasos de tamafio menor (var.
7.1.1-7.1.2) barnizados totalmente de rojo y con un asa de seccion plana, englobados como forma
Niveau XII (2003: 81-82) dentro del repertorio de vajilla helenistica gadirita del momento’.

6. Y al parecer no de forma exclusiva, pues en los alfares localizados en Pajar de Artillo (Santiponce, Sevilla) se
documentaron varios ejemplares decorados con bandas rojas con tipologias similares a las aqui propuestas (Luzon 1973;
Ruiz Mata 1998).

7. Nos parece necesario al respecto de estos vasos barnizados, localizados tanto en la bahia gaditana como en el
taller de Kouass (Ponsich 1968: 1am. XI abajo), realzar las mutuas influencias entre las categorias comunes y barnizadas
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Medidas: Variantes 7.1.1 y 7.1.2: Diam. Max.: 8-10 cms. Diam. Boca: 8,5-10,5 cms. Diam. Base:
4,5-6 cms. Alt. Total: 8-9 cms. Variante 7.2.1: Diam. Max.: 14,5-17 cms. Diam. Boca: 15-17,5 cms.
Diam. Base: 6-8 cms. Alt. Total: 12,5-15 cms.

Acabado externo: Cuidado variable segun la pieza en el alisado superﬁ01al, generalmente cubiertos
por una capa de engobe del color de la pasta.

Caracteristicas de pasta: Pastas rosadas a amarillentas muy depuradas con desgrasantes finos a
media-baja frecuencia.

Cronologia: Tanto la version de tamafio normal como los vasos grandes, usualmente monoansa-
dos, tienen precedentes mas o menos cercanos en las producciones locales® de los ss. —V/-IV. Estos
vasos propios del servicio de mesa cotidiano continuaron utilizandose en los hogares gadiritas
durante la totalidad del s. —III (produciéndose en ingentes cantidades en la segunda mitad, espe-
cialmente del tamafio menor), localizandose en pozos de la necrépolis gaditana (Niveau 2004: 18,
fig. 15, 6-7), en el poblado de Las Cumbres (Ruiz y Pérez 1995: 92, fig. 28, 5) y en el saladero de
Puerto 19 (Gutiérrez 2000: 44, fig. 10). Su manufactura continu6 al menos hasta mediados del s.
—II (Arteaga et alii 2001: 135, fig. 11, 5), si bien es probable que se produjese una perduracién atin
mayor para los vasos de tamafio menor.

Centros de produccion: Torre Alta.

Bibliografia: Saez, 2004.

TIPO 8: TINAJAS

FORMAS GDR 8.1.1y 8.1.2

Denominacion genérica: tinaja de borde subtriangular

Comentario formal: Recipientes de tendencia piriforme con fondos rehundidos o en ocasiones casi
planos y bocas de tamafio-medio-reducido con labios de seccidn triangular ligeramente exvasado
al exterior, existiendo una notable variabilidad en cuanto a diametros y tamafio general del cuerpo.
En el caso de la variante 8.1.2, los bordes se presentan pegados a los hombros, con una morfologia
mas solida y compacta que la variante 8.1.1. Asimismo, los del tipo 8.1.2 presentan una acanala-
dura simple o doble en los hombros, quiza como indicativo de alguna medida o simplemente como
decoracion. Este tipo procede de una larga secuencia evolutiva dentro de las producciones gadiri-
tas. Su origen lo encontramos en los pithoi de época arcaica y las jarras mono o biansadas de los ss.
—VI/-V, encontrando ya en el -V avanzado ejemplares policromados sin asas cercanos a los tipos
definidos aqui (Ramon et alii 2004: fig. 18). Los hallazgos del alfar de Villa Maruja (Bernal et alii
2003) parecen situar la fijacion del tipo en un momento avanzado del —IV o ya en el —III, siendo
muy abundantes a partir de mediados de esta centuria’.

Medidas: Diam. Boca: 12-16 cms. Diam. Max.: 26-30 cms. Diam. Base: 9-12 cms. Ancho borde:
1,5-2,5 cms. Alt. Total: 35-40 cms. ‘
Acabado externo: Ambos subtipos presentan alisados superficiales cuidados, con bordes en oca-
siones muy aristados, y engobados superficiales de barbotina del color de la pasta. Con la cautela
propia de los escasos ejemplares conocidos, si podemos sefialar el que algunos individuos de la

torneadas en los mismos talleres de forma sincrénica, frente a la injerencia formal de perfiles aticos muy anteriores cro-
noldgicamente o etruscos-italicos (Niveau 2002: 143).

8. También entre ejemplares de probable produccion de la costa mediterranea andaluza, como los documentados en
un nivel fechable en el s. -1V en Ciavieja (Carrilero y Lopez 1994: 258, fig. 5, 6-7).

9. Un ejemplar fragmentario de esta forma fue documentado en el Estrato 24 del corte 5 de las antiguas excavaciones
de M. Tarradell en Lixus (Belén et alii 2000: 105, fig. 14, 601).
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variante 8.1.2 presentan una acanaladura en los hombros y ¢l labio pintado de rojo (tanto al exte-
rior como al interior).

Caracteristicas de pasta: Las pastas, muy depuradas generalmente, presentan coloraciones rosaceas a
amarillentas con adicion frecuente de desgrasantes finos (mica, cuarcitas y conchas machacadas...).
Cronologia: Sera un tipo de gran aceptacion hasta la etapa imperial de Gades, usada en estos
ultimos pasos de forma principal como recipiente funerario para las numerosas cremaciones de la
etapa (Gordillo 1987; Lépez 2003: figs. 1-4). La forma presentada en nuestra tipologia se manufac-
turd en los alfares gadiritas sin grandes cambios en el esquema formal a partir de prototipos del s.
~IV durante la totalidad del s. —I11 y al menos la primera mitad del s. —II (Arteaga et alii 2001: 134,
fig. 10, 2), derivando entonces a nuevas variantes con un cuello cada vez mas definido.

Centros de produccion: Torre Alta, Campo del Gayro, Huerta del Contrabandista, El Canal, Centro
Atlantida.

Bibliografia: Saez 2004.

TIPO 9: VASO-TINAJA

FORMA GDR9.1.1

Denominacion genérica: pequeia tinaja abierta

Comentario formal: Forma de aparente parentesco turdetano propia de funciones de almacenaje
cotidiano, fue fabricada en un nimero reducido en los alfares gadiritas. Se trata de formas interme-
dias entre los vasos del tipo 7.2.1 y las tinajas del tipo 8.1.1, con diametros de boca amplios, bor-
des subtriangulares exvasados y fondos rehundidos. Se produjo en un nimero considerablemente
reducido en los alfares gadiritas.

Medidas: Diam. Boca: 14-16 cms. Diam. Max.: 18-19 cms. Diam. Base: 7-8 cms. Alt. Total: 15-17 cms.
Acabado externo: Los ejemplares turdetanos coetaneos presentan un buen acabado con cubierta de
engobe externa bruiiida (Martin Ruiz 1995: 58, fig. 27). Sin embargo, los manufacturados en talle-
res gadiritas no tienen cubierta policroma ni bruiiido de las superficies, si bien presentan alisados
uniformes y engobados de espesor variable del color de la pasta.

Caracteristicas de pasta: Arcillas comunes del area, de coloraciones predominantemente amarillen-
tas a rosaceas, bien depuradas y con frecuente adicion del elenco de desgrasantes propio de estos
alfares.

Cronologia: Si bien con topes cronoldgicos indefinidos atin en sus extremos, su manufactura esta
documentada para la segunda mitad del s. —III y los inicios del —II.

Centros de produccion: Torre Alta (hallazgos fragmentarios en Hornos 4 y 5).

Bibliografia: Ruiz y Pérez 1995: 91, fig. 27, 14.

TIPO 10: JARRAS

FORMA GDR 10.1.1

Denominacion genérica: gran jarra monoansada

Comentario formal: Jarra de notables dimensiones, claramente emparentada a nivel formal con las
tinajas sin asas de la forma 8.1.1, documentada por el momento sélo a nivel fragmentario entre
las producciones del taller de Torre Alta. Se define por un cuerpo piriforme con fondo rehundido
indiferenciado y un borde simple presumiblemente trilobulado (si bien es factible pensar en la
manufactura sincronica de piezas con borde circular simple). El asa, sobreelevada por encima de la
boca, tiene una seccion irregular bilobulada de tendencia general estrecha, adosandose al cuerpo
de forma suave en los hombros. Esta serie de jarras grandes monoansadas cuenta con paralelos
alejados formal y cronologicamente entre las producciones locales del s. =V (Ramon et alii 2004),
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si bien no puede establecerse claramente la relacion directa entre ambos tipos. Sin embargo, su
pertenencia a la tradicion local es perceptible a tenor de las similitudes con las jarras de pequefio
formato y las tinajas de la forma 8.1.1. Si es necesario sefialar la dificultad de distinguir estas jarras
en estado fragmentario de otras formas locales (especialmente las series 8-9) debido a las acusadas
similitudes generales, por lo que es actualmente dificil valorar la importancia cuantitativa de su
manufactura. Formalmente parecen poder asimilarse a una variante de la forma Cintas 140-145
(Guerrero 1999b: 190, fig. 69) o de jarras ebusitanas contemporaneas (Rodero 1980: 15, fig. 1.15a),
si bien quiza s6lo podamos culpar a las influencias foraneas en este caso de la pervivencia de dos
series con tamanos distintos de jarras mas que de la propia morfologia del vaso.

Medidas: Diam. Boca: ;8 cms.?. Diam. Max.: 21-22 cms. Didm. Base: 8 cms. Alt. Total: ;30-35 cms?
Acabado externo: Alisados cuidados, con una adicion de las asas bien terminada y disimulada, y
engobados superficiales de barbotina de colores predominantemente ocres-amarillentos. Los ejem-
plares conocidos no presentan decoracion policroma.

Caracteristicas de pasta: Arcillas bien depuradas, con adicion frecuente de desgrasante fino, pre-
dominando las coloraciones anaranjadas si bien también existen ejemplares con presencia mixta
rosacea-anaranjada.

Cronologia: Su posicién como eslabén mas evolucionado de una forma local con tradicion en Gadir
hace dificil situar el inicio de la manufactura de perfiles como el propuesto en nuestra tipologia. Puede
asegurarse un inicio hacia mediados del s. —III, perdurando al menos hasta los inicios del s. —II.
Centros de produccion: Torre Alta, ;Campo del Gayro?, ;C/ Luis Milena?.

Bibliografia: Saez 2004.

FORMA GDR 10.2.1

Denominacion genérica: jarra cilindrica de asa de seccion aplanada.

Comentario formal: Tipo cuyo origen y evolucidn se asemejan a lo descrito para el anterior, confi-
gurado en la versidon que aqui presentamos hacia mediados del s. —III. Se trata de jarras de peque-
fas-medianas dimensiones propias del servicio de mesa cotidiano de cuerpo con tendencia cilin-
droide con cierto abombamiento en la parte central, con bases diferenciadas y pies indicados o de
galleta. Los bordes son siempre simples sin vertedor, partiendo de él una corta asa que se adosa
al cuerpo en la zona de arranque del cuello. Jarras similares, sin duda inspiradas en los olpes grie-
gos coetaneos fueron fabricadas en Gadir al menos desde el s. =V ((Ramon et alii 2004)), si bien
la morfologia de los prototipos del s. —III como el ahora estudiado denota una gran evolucién de
las caracteristicas de aquellas. Se trata, segun los datos actuales, de un modelo también derivado
internamente en los alfares gadiritas pues ni los modelos ebusitanos sincronicos (especialmente la
forma Eb. 23by afines, Cf. Guerrero 1999b: 37, fig. 61) ni otras producciones del Estrecho como las
jarras de la necrépolis de Puente de Noy (tipos II-III sobre todo, Cf Huertas y Molina 1983: 499,
fig. 4) parecen haber influido decisivamente en la configuraciéon formal de estas jarras gadiritas.
Modelos similares al propuesto los encontramos en contextos del s. —III en zonas muy intimamente
relacionadas con Gadir como la instalacion rural jerezana de Cerro Naranja (Gonzalez 1987: 94,
fig. 5, 22) o el alfar de Kouass (Ponsich 1968: 1am. XIV arriba dcha.).

Medidas: Diam. Boca: 3-4 cms. Diam. Max.: 7,5-9 cms. Diam. Base: 5-6 cms. Alt. Total: 20-21 cms.
Acabado externo: Normalmente presentan un aceptable alisado superficial y un engobado con bar-
botina del color de la pasta de grosor variable. Algunos individuos del alfar de Campo del Gayro
presentan una acanaladura simple en la parte baja del cuerpo, cercana a la base.

Caracteristicas de pasta: Arcillas rojizas-anaranjadas de fractura irregular con adicion de desgra-
santes finos-medios micaceos, cuarciticos y organicos (conchas) a media frecuencia.
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Cronologia: Como ya enunciamos anteriormente, parece que la forma definida en nuestra tipologia
se configurd como tal hacia mediados del s. —I1I o poco antes, perdurando su torneado al menos
durante la primera mitad del —II.

Centros de produccion: Torre Alta, Campo del Gayro.

Bibliografia: inédita.

FORMA GDR 10.3.1

Denominacion genérica: jarrita de boca trilobulada

Comentario formal: Forma cerrada de reducido tamafio directamente emparentada con las jarri-
tas de la forma 10.4.0, fue fabricada con diversas variantes debidas a la diversidad de alfareros de
forma paralela. Los hallazgos de Torre Alta expuestos en el museo islefio evidencian asimismo una
manufactura coetanea de jarritas de este tipo en al menos dos tamafios, si bien ambas series man-
tienen el esquema general y sus dimensiones difieren en la mayor parte de casos en pocos centime-
tros de altura total. La boca trilobulada, y en especial el pico vertedor, presentan segiin el ejemplar
un desarrollo diferencial pues mientras algunos ejemplares poseen picos muy aristados otros tienen
labios que s6lo han sido tenuemente modificados como vertedores. El asa, de seccién pseudo-cir-
cular, se adosa al labio y al cuerpo a la altura del inicio del cuello. Este tipo de jarrita, si bien no
enteramente desconocida en la tradicidon local, encuentra paralelos casi exactos en producciones
ibicencas de la época (Rodero 1980: 54-55, fig. 14, 3-4), por lo que parece tratarse en conjuncion
con la adopcion de la forma 10.4.1 de una nueva muestra de la influencia pitiusa sobre el repertorio
comun gadirita en momentos avanzados del s. —I1I.

Medidas: Diam. Boca: 3-3,5 cms. Diam. Max: 5,5-6 cms. Diam base: 3-3,5 cms. Alt. Total: 10-10,5 cms.
Acabado externo: Buen alisado de las superficies y engobado de espesor variable del color de la
pasta, no conociéndose ejemplares con decoracion policroma.

Caracteristicas de pasta: Arcillas muy depuradas de tonos rosaceos-anaranjados con adicion a media-
baja frecuencia de desgrasantes finos (mica, arena fina, cuarcita, conchas o ceramica triturada, etc...).
Cronologia: La manufactura a gran escala de estas jarritas puede situarse en el ultimo tercio del s.
—III y los inicios del —II, surgiendo probablemente algo antes y perdurando quiza hacia mediados
del s. -I1, en consonancia con la continuidad de muchas de las formas de esta tipologia.

Centros de produccion: Torre Alta.

Bibliografia: Saez 2004.

FORMAS GDR 104.1y 10.4.2

Denominacion genérica: jarrita piriforme con asa de seccion circular.

Comentario formal: Se trata de jarras de pequefio formato, con pies indicados o de galleta y cuer-
pos de tendencia globular con cuellos cilindricos, con un sistema de sujeciéon simple consistente en
un asa de seccion circular adosada al cuerpo en la zona de diametro maximo y al borde. Siguiendo
a V. M. Guerrero (1999b: 35 y 40), podemos decir que se trata de una nueva muestra de la influen-
cia centromediterranea en la produccién ceramica de Gadir en estos momentos. Estas jarritas,
producidas en Ibiza (forma Eb. 13), en Cartago (forma Cintas 110/111) y en otros puntos del
Mediterraneo Central (Guerrero 1999b: 40), fueron también «versionadas» en los alfares gadiritas.
La variante 10.4.1, mas afin a los prototipos centromediterraneos, fue de introduccién mas tardia
(su fabricacion no parece ser anterior al segundo cuarto del s. —I1I), siendo realmente abundantes
a partir del altimo tercio de la misma centuria. La variante 10.4.2, formalmente también emparen-
tada con algunas jarras-botellas turdetanas (Gutiérrez 1999: 30), parece tener por el contrario un
origen mas remoto entre las producciones locales del s. —-IV del alfar de Villa Maruja (Bernal et alii
2003: 63, fig. 15, 8).
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Medidas: Diam. Boca: 3-4 cms. Didam. Max.: 6-7.cms (var. 10.4.1) y 8,5-9,5 cms (var. 10.4.2). Didm.
Base: 3,5-5 cms. Alt. Total: 9-9,5 (var. 10.4.1) 0 10-11 (var. 10.4.2).

Acabado externo: Alisado superficial cuidado y engobado de espesor variable del color de la pasta.
Las zonas de insercién de las asas suelen presentar un buen acabado, con alisado de los sobrantes,
disimulados tanto en el cuerpo como en la unién con el borde.

Caracteristicas de pasta: Pastas rosadas-rojizas o amarillentas tipicas de la zona, de fractura varia-
ble, bien depuradas y con adicion de desgrasante fino miciceo-cuarcitico.

Cronologia: La manufactura de la variante 10.4.2, quiza influida por modelos turdetanos ademas
de centromediterraneos, parece poder rastrearse hasta el s. -1V, continuando durante el s. —I1I y los
inicios del siguiente. Sin embargo, la variante 10.4.1 estd ausente en contextos anteriores a media-
dos del 111, siendo frecuente en contextos datables en los Gltimos compases de dicho siglo (en Las
Cumbres; Ruiz y Pérez 1995: 92, fig. 28, 6) y en depositos de la primera mitad del s. —II (caso de
algunos niveles de las escombreras de 1995 del alfar de Torre Alta). De cualquier forma, el fin de la
produccion de ambas series se encuentra aun por definir totalmente.

Centros de produccion: Torre Alta, Campo del Gayro (var. 10.4.1), Huerta del Contrabandista (var.
10.4.1).

Bibliografia: inédita.

TIPO 11: CAZUELAS

FORMA GDR 11.1.1

Denominacion genérica: cazuela

Comentario formal: Si bien los bordes de ollas-cazuelas con solero para el apoyo de la tapadera
podemos rastrearlos hasta etapas muy anteriores en Oriente, con ejemplares de ollas de los strata
X-XIII de Tiro (Bikai 1978: pl. XXXIII-XXXVII) o del estrato G de Sarepta (Pritchard 1978: 80),
nuestra forma parece derivar de forma mas o menos directa de las cazuelas gadiritas de los ss. —V1/-
V junto a influencias foraneas posiblemente ebusitanas'® (una buena muestra de comparacién en
Gomez y Gurrea 1985 y Guerrero 1995: figs. 3-4), o0 en un marco mas general, centromediterraneas
(Guerrero 1995: figs. 10-11). Este tipo, con una notable rectitud de sus paredes y una marcada
tendencia a alcanzar el diimetro maximo en la zona del labio externo, parece presentarse de nuevo
como un indicio de la entrada de nuevas corrientes formales-funcionales durante el s. —III en los
alfares de Gadir ligadas especialmente al trafico comercial con Ibiza y al trasiego de gentes del
Mediterraneo Central tras el desembarco barcida.

Medidas: Diam. Max.: 35-40 cms. Diam. Solero int.: 31-34 cms. Diam. Carena cuerpo: 29-31 cms.
Atlt. Total: ;9-10 cms?. .

Acabado externo: El acabado de estas piezas suele corresponderse con un engobado superficial en
ocastones relativamente espeso de un color similar a la pasta, si bien en numerosas ocasiones la falta
de un alisado cuidado y el tamafio notable de algunos desgrasantes dan un aspecto un tanto tosco
a esta categoria. Existen sin embargo otras piezas con pastas mas depuradas que adquieren en la
coccidn tonos amarillentos habituales en las restantes categorias comunes no dedicadas a la coccion
o cocinado de alimentos. Entre estas altimas podemos situar algunas piezas decoradas en el borde
del solero externo con ovas impresas formando un motivo continuo a lo largo de todo el labio''.

10. Resulta muy interesante a este respecto la similitud con materiales coetaneos ibicencos como las producciones del
taller alfarero FE-13 (Ramon 1997: figs. 50-53).

11. Piezas de estas caracteristicas en contextos del s. ~ITI avanzado han sido documentadas en pozos de la necrépolis
gaditana, nombradas como centromediterraneas (Niveau 2001: 207 y 212, figs. 11 y 14; Niveau 2004: 16), junto a indivi-
duos de produccion local de las formas 3.1.1, 7, 8.1.1 y 12.3.1 de nuestra tipologia. Las diferencias de pastas y engobes
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Asimismo, se puede asegurar que al igual que los prototipos gadiritas de centurias anteriores (atesti-
guados al menos desde inicios del s. —V) y que sus coetaneos centromediterraneos, este tipo de cazue-
las presentaban dos asas horizontales, en ocasiones de considerables dimensiones, normalmente uni-
das casi totalmente al cuerpo y colocadas justo bajo el labio sin llegar a sobrepasarlo en altura.
Caracteristicas de pasta: Existen versiones de estas cazuelas en dos tipos de pastas distintas, lo
que parece mostrar una planificacion en el futuro uso que seria dado a cada clase. Por un lado,
encontramos pastas poco depuradas con tonalidades marrones-grises con adiciéon de numeroso
desgrasante micaceo y cuarcitico de mediano-pequeiio tamaifo a media frecuencia que denota una
inclusion segura de estas piezas entre las destinadas a estar expuestas al fuego. Por otro lado, un
nimero notablemente mas reducido de estas cazuelas presenta pastas comunes propias de las cera-
micas de uso doméstico o almacenaje, en ocasiones verdosas (Niveau 2004: 16), cuya finalidad nos
es desconocida al aparentemente no ser aptas para su uso en la elaboracion de alimentos al fuego.
Su aparicion en contextos como la necropolis gaditana (idem. 15-16, fig. 12) quiza apunte a una
fabricacion ex profeso de algunos ejemplares con este destino.

Cronologia: Se trata de una forma relativamente comtn entre las producciones de los alfares gadi-
ritas, especialmente a partir de la II Guerra Punica, mostrando innumerables variantes formales
segun la procedencia pero respetando el esquema aqui propuesto. La vigencia de éste puede alar-
garse al menos hasta las postrimerias del s. —1I, momento en que el uso e imitacion local de formas
latinas como las cazuelas Vegas 14 (detectada por ejemplo en Pery Junquera, c¢f. Gonzélez et alii
2002) parecen ir sustituyendo de forma definitiva las de tradicion punica. El arco cronolégico mas
ajustado a la forma ahora estudiada corresponderia a la segunda mitad del -III y la primera mitad
del —II, con topes atin imprecisos en ambos extremos.

Centros de produccion: Forma realizada en la totalidad de los alfares gadiritas conocidos.
Bibliografia: Saez 2004.

FORMA GDR 11.2.1

Denominacion genérica: olla con borde digitado

Comentario formal: Tipo documentado en un estado demasiado fragmentario como para definirlo
formalmente sin entrar en el terreno de la mera especulacion. La ausencia de otros paralelos publi-
cados hace que el borde documentado en una de las escombreras del taller de Torre Alta sea el
unico testimonio conocido de esta clase de ollas, similares a las del tipo 12.3.0, con la salvedad de
la decoracién de digitaciones en el solero que les es exclusiva. Debido a las razones ya comentadas
pocas valoraciones podemos entrar a realizar en cuanto al origen formal de esta clase o de su difu-
sién, por lo que deberemos esperar a que futuros hallazgos nos ayuden a deﬁmr estas cuestiones.
Medidas: Diam. Boca: 20,5 cms.

Acabado externo: Engobado externo de grosor destacable de barbotina, con un cuidado de las
superficies irregular ya que algunos desgrasantes de tamafio medio han aflorado a la superficie del
vaso. La decoracion del solero se realizd apretandolo a intervalos regulares.

Caracteristicas de pasta: Pastas oscuras marrones-grisiceas no muy depuradas con adicién fre-
cuente de desgrasantes de tamafio pequefio-medio (especialmente micdceos y arena). '

nombradas por esta autora parecen corresponder con la diversidad de talleres ubicados en la periferia insular islefia de
Gadir mas que con un origen foraneo de estas piezas, documentadas tanto en Torre Alta como en el Cerro de la Bateria.
La decoracidon de ovas impresas no es por otro lado una decoracion extrafla a las producciones locales del momento
(Niveau 2004: 16) pues ademas de en estas cazuelas la encontramos en imitaciones locales parcialmente barnizadas de
rojo de platos inspirados en piezas propias de los talleres italicos de Teano (Niveau 2004b) formando parte de su profusa
decoracion estampada, manufacturadas en Torre Alta.
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Cronologia: Dado el escaso conocimiento que poseemos sobre este tipo s6lo podemos afirmar su |
presencia en contextos del ultimo tercio del s. —III.
Centros de produccion: Torre Alta.

Bibliografia: Saez 2004.

TIPO 12: OLLAS

FORMA GDR 12.1.1

Denominacion genérica: olla globular de borde exvasado

Comentario formal: Tipo documentado en estado fragmentario en el horno 5 del alfar de Torre
Alta, lo que impide atin su total descripcion formal. Se trata de ollas de labios vueltos al exterior y
levemente engrosados, con un cuerpo con tendencia globular. Desconocemos las caracteristicas del
tercio inferior de esta categoria, si bien los paralelos aportados por los tipos 12.2.1 y 12.3.1 apun-
tan a una base plana o ligeramente rehundida. Los ejemplares conocidos no presentan indicios de
elementos de sujecion alguna, al contrario de lo habitual en los repertorios centromediterraneos
coetaneos (Guerrero 1995; 1999a; Gémez y Gurrea 1985), si bien no es descartable que otras series
los poseyeran. Su origen no puede ser clarificado con rotundidad, si bien puede emparentarse con
algunas ollas de produccidon local del s. -V (Ramon et alii 2004), aunque los tipos intermedios del
s. —I'V no estan aun bien caracterizados.

Medidas: Diam. Boca: 12-14 cms. Didm. Max: 23-25 cms. Alt. Total: ;?.

Acabado externo: Buen alisado de las superficies y torneado regular y cuidado, presentando las
piezas un engobado de barbotina de espesor variable.

Caracteristicas de pasta: Se dan dos variantes, con ejemplares con pastas de “tipo cocina” de tonos
marronéaceos con abundantes desgrasantes de tamano pequefio-medio y por otro lado con indivi-
duos con arcillas depuradas propias de los tipos comunes no destinados al fuego, de tonos rosa-
ceos-anaranjados con desgrasantes finos abundantes. De nuevo, esta dualidad de tratamientos
puede estar indicando una manufactura deliberada de dos series con funcionalidades distintas o la
existencia de multiples talleres.

Cronologia: El escaso conocimiento actual sobre esta forma s6lo permite enmarcarla en el ultimo
tercio del s. —III y los inicios del —I1, si bien tanto su inicio como su definitivo abandono han de ser
corroborados por futuros hallazgos.

Centros de produccion: Torre Alta (Horno 5).

Bibliografia: Saez 2004.

FORMA GDR 12.2.1

Denominacion genérica: olla de borde exvasado y fondo rehundido

Comentario formal: Recipientes de cocina o “de fuego” estrechamente emparentados con la forma
anterior, se trata de vasos con borde engrosado vuelto al exterior alcanzando un diametro de boca
considerable, cuerpo de tendencia piriforme y fondo de pie indicado ligeramente rehundido. Se
trata de un estadio evolucionado de ollas ya conocidas en el ambito gadirita desde al menos el s.
-VI (Ruiz 1997: 362, fig. 7, 1-8) dentro de las producciones locales de sus alfares (Ramoén et alii
2004). Si los ejemplares del los ss. —VI/-V presentan acanaladuras en los hombros y una mayor
tendencia a cuerpos globulares (Ruiz 1997: fig. 7, 6), ya en el s. —I1I los individuos de esta clase han
perdido cualquier tipo de decoracion y sus tercios inferiores presentan una tendencia a estilizarse.
Se trata por tanto de una forma de tradicion local, emparentada con ollas-tinajas del mundo tur-
detano, en plena adaptacion a los nuevos gustos del momento.

Medidas: Diam. Boca: 16-18 cms. Diam Max.: 24-25 cms. Diam. Base: 11-12 cms. Alt. Total: 22-23 ¢ms.
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Acabado externo: Similar al de las piezas del tipo 12.1.1.

Caracteristicas de pasta: Caracteristicas similares al tipo 12.1.1, con dos series diferenciadas.
Cronologia: Su presencia en los niveles del s. —III del poblado de Las Cumbres (Ruiz y Pérez 1995:
93, fig. 29, 1), en asentamientos de la campifia sincrénicos como el Cerro Naranja (Gonzalez 1987:
93, fig. 4, 17) o entre las producciones locales del alfar de Torre Alta correspondientes al ultimo
tercio del siglo (Saez 2004), apuntan a una manufactura mayoritaria de este tipo en desde el Gltimo
tercio de dicha centuria, perdurando probablemente durante la primera mitad del s. —II.

Centros de produccion: Torre Alta.

Bibliografia: Ruiz y Pérez 1995: 93, fig. 29, 1.

FORMAS GDR 12.3.1y 12.3.2

Denominacion genérica: olla

Comentario formal: Se trata del tipo de olla predominantemente torneada en los talleres gadiritas
durante la segunda mitad del s. —I11 y la primera del —II, caracterizandose por un borde subtrian-
gular de extremos redondeados a modo de solero, un cuello corto y ancho, un amplio diametro
de boca, un cuerpo de tendencia globular y un fondo con pie indicado y levemente rehundido al
interior. Las pertenecientes a la variante 12.3.2, ademas de presentar por lo general didmetros y
medidas totales algo menores, se caracterizan por un borde casi plano y saliente y por una carena-
cion en la transicion a la panza mas acusada. Es una forma de recipiente de fuego caracteristica del
repertorio de tradicion gadirita del momento, careciendo las vajillas ibicencas (Gémez y Gurrea
1985) o punicas centromediterraneas (Guerrero 1995 y 1999a-b) de tipos de ollas formalmente
aproximados a estos ejemplares gadiritas. Si bien no conocemos por el momento con precision los
individuos del s. -1V, ollas formalmente predecesoras de estas del tipo 12.3.0 podemos encontrarlas
(con diferencias como la presencia de acanaladuras multiples horizontales) en los niveles del s. -V
del alfar de Sector III Camposoto (Ramon et alii 2004). Cabe seialar por otro lado que los ejem-
plares conocidos no portan las caracteristicas asas horizontales proplas de este tlpo de recxplentes
si bien no es descartable su documentacion en nuevos talleres.

Medidas: Diam. Boca: 14-16 cms. Diam. Méax.: 23-26 cms. Diam. Base: 10-11 cms. Alt. Total: 19-21 c¢ms.
Acabado externo: Superficies habitualmente alisadas poco o nada, encontrando frecuentemente
desgrasantes de tamafio medio en la superficie de las ollas, a pesar del la espesa cubierta de barbo-
tina externa que presentan.

Caracteristicas de pasta: Las pastas presentan una escasa depuracion, adquiriendo normalmente
tonos rojos intensos o marrones-grisaceos. La fractura es irregular, siendo muy frecuentes los des-
grasantes refractarios de tamafio pequefio o medio.

Cronologia: La presencia cuantitativa de estas ollas dentro del espectro de producc1ones locales
destinadas al menaje de cocina en los alfares islefios es notable en la fase de la segunda mitad del s.
—II1'2, perdurando la manufactura de algunas variantes al menos del tipo 12.3.1 durante la primera
mitad del s. -II (Arteaga et alii 2001: 133-134, figs. 5, 3 y 10, 4). Es probable que gradualmente fue-
ran desplazadas por la irrupcion de ollas con solero de tipo helenistico centromediterraneo (Gomez
y Gurrea 1985: fig. 5) durante el s. —II avanzado, no llegando probablemente a fines de la centuria.
Centros de produccién: Torre Alta, Campo del Gayro, Huerta del Contrabandista.

Bibliografia: Saez 2004.

12. Un fragmento de borde de una de estas ollas, clasificada como producto centromediterraneo, fue documentada en
las excavaciones de un contexto de fines del s. —III en la Piz. de San Ginés de Cartagena (Martin 1998: 22, lam. VIII, 4),
correspondiendo por su tipo de borde al taller de Campo del Gayro. Es probable que algunas de las cazuelas y ollas de
borde con solero correspondan también a producciones gadiritas de la forma 11.1.1 y afines.
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FORMA GDR 12.4.1

Denominacion genérica: olla pequeia carenada

Comentario formal: Tipo similar al anterior en el esquema formal general, si bien diferenciado
esencialmente en la reduccion de las medidas y el estrechamiento de la boca y el cuello. Aunque
reiterando la aparente excepcionalidad del grupo 12.3.0/12.4.1 gadirita, si resulta por otro lado
conocido entre los repertorios de ollas centromediterraneos, y en especial ebusitanos, la convi-
vencia de series de ollas de tamafio normal-grande con otras mas reducidas (varios ejemplos de
tipologia diversa en Gémez y Gurrea 1985). Este parece haber sido el papel de estas pequeiias ollas
de tendencia piriforme y posiblemente de fondo aplanado, destinadas a la coccidon de cantidades
menores en los hogares gadiritas.

Medidas: Diam. Boca: 11 cms. Diam. Max.: 14 cms. Alt. Total: ;11-13 cms?.

Acabado externo: Similar al documentado sobre piezas del tipo 12.3.0.

Caracteristicas de pasta: Arcillas y depuracion similar a la forma anterior, si bien predominan la
tonalidades rojizas sobre las marronaceas.

Cronologia: Topes analogos a los sefialados para el tipo 12.3.0.

Centros de produccion: Torre Alta.

Bibliografia: Saez 2004.

TIPO 13: FUSAYOLAS

FORMA GDR 13.1.1

Denominacion genérica: fusayola troncocoénica.

Comentario formal: Piezas de reducido tamafio, generalmente tronco-conicas o bi-troncoconicas,
con perforacién central longitudinal realizada con un elemento duro. Su presencia en talleres loca-
les de época punica no ha sido documentada aun, por lo que los ejemplares ahora estudiados de la
segunda mitad del s. —III y los inicios del —II no encuentran aparentemente acomodo en la tradicién
local, si bien este extremo habra de aclararse con la finalizacién de los estudios en curso de varias
alfarerias. Este tipo de fusayolas, relacionadas con las actividades textiles, son bien conocidas en
el ambito indigena (Castro 1980), si bien es dificil en base a los pocos datos disponibles establecer
una relacion o influencia sobre la manufactura gadirita. Los ejemplares locales conocidos encajan
en las formas 40-42 y 45 de la tipologia de las fusayolas ibéricas establecida por Martinez y Caste-
llano (1995: 534), no diferenciandose sustancialmente de los ejemplares indigenas. La manufactura
textil en Gadir es una cuestion atin por investigar pero la fabricacion local de este tipo de fusayolas
parece apuntar a una cierta importancia de las misma al menos durante el s. —III.

Medidas: Diam. Max.: 3-4 cms. Alt. Total: 2-3 cms. Ancho orificio: 0,2-0,5 cms.

Acabado externo: Al igual que en otras categorias presentadas en esta tipologia, existen dos trata-
mientos para individuos del mismo tipo, lo que parece fruto de la distinta pericia de los alfareros y
de la existencia de una manufactura diversificada en numerosos talleres. En el caso de las fusayolas,
mientras unas son de una regularidad formal notable con alisados superficiales cuidados y perfo-
raciones uniformes y centradas, otras presentas superficies rugosas y proporciones desiguales en
cuanto a su forma geométrica se refiere.

Caracteristicas de pasta: En relacion con lo dicho para el acabado de las piezas, mientras algunas
muestran arcillas muy depuradas con desgrasantes arenosos muy finos de tonos rosaceos-amari-
llentos, otras presentan pastas poco decantadas con desgrasantes en ocasiones incluso de tamafio
considerable dadas las reducidas dimensiones de las pesas.

Cronologia: Nos es imposible por el momento mantener un origen en la tradicion local para esta
forma, por lo cual si nos cefiimos a los hallazgos conocidos debemos datarlas en la segunda mitad
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del s. -11T y la primera mitad del -II, lo cual no es 6bice (dado el estado embrionario de la investi-
gacion) para ampliar estos topes en un futuro.

Centros de produccion: Torre Alta.

Bibliografia: Saez 2004.

TIPO 14: PESAS

FORMA GDR 14.1.1

Denominacion genérica: pesa cilindrica

Comentario formal: Pesas de dimensiones mas reducidas que las del tipo siguiente, de cuerpo cilin-
drico perforado longitudinalmente. El origen formal de estas pesas podemos encontrarlo entre las
producciones locales de los ss. -VI/-V de alfares como Sector III Camposoto (Ramon et alii 2004),
siendo en la etapa tardopunica muy abundantes en directa relacion con las actividades pesqueras.
Medidas: Diam. Max.: 3-5 cms. Diam. Orificio: 1-1,5 cms. Long. Total: 6-8 cms.

Acabado externo: Normalmente no demasiado cuidado, dada su manufactura en serie en niimero
considerable. Mientras algunos ejemplares muestran una notable proporcionalidad y regularidad
en sus dimensiones, otros han recibido una menor atencion, presentando paredes mas irregulares
o perforaciones notablemente descentradas. En ocasiones los desgrasantes se encuentran en la
superficie de las pesas fruto de un alisado defectuoso. Aunque con excepciones, es comun la falta
de engobado final de estas piezas, sobre las cuales no se ha documentado decoracion policroma
o incisa.

Caracteristicas de pasta: Pastas poco depuradas y decantadas, con coloraciones rojizas, rosaceas o
amarillentas, con adicion de los desgrasantes habituales de tamafo pequefio-medio.

Cronologia: Producidas en talleres gadiritas de forma generalizada al menos desde el s. -V sin cam-
bios aparentes en su morfologia, su vigencia continué durante el s. —III y buena parte del -II. La
sencillez de su manufactura y esquema formal sin duda propicié una continuidad de su fabricaciéon
hasta enlazar con la época romana avanzada.

Centros de produccion: Torre Alta.

Bibliografia: Saez 2004.

FORMA GDR 14.2.1

Denominacion genérica: pesa circular

Comentario formal: Se trata de elementos de uso artesanal de forma circular aplanada con una
perforacion central de grueso variable realizada con un punzén duro pre-coccion (en ocasiones
con el dedo). Este tipo de pesas fue manufacturada en talleres gadiritas desde al menos el s. -V,
segln evidencian los numerosos hallazgos del alfar del Sector III Camposoto (Ramoén et alii 2004),
continuando al parecer su fabricacidn al parecer hasta el s. -II1. Este tipo de pesas no es descono-
cido tampoco en Cartago, donde han sido exhumadas en buen numero (Lancel y Thuillier 1979:
203, figs. 26, 40 y 71; Thuillier 1982: 73, fig. 85, 34; Lancel 1982: 108 y 138, fig. 128, 12, 16 y 19
y fig. 174a) en niveles sincronicos a la etapa de produccion gadirita'?. Es dificil por tanto asignar
un origen exclusivamente local a estas piezas, pues bien pudieron ser ejemplares centromediterra-
neos los que inspiraron los primeros de factura gadirita. No menos dificultoso se muestra el ana-
lisis funcional de estas pesas, al menos de buena parte de ellas: en Cartago han sido relacionadas

13. También son relativamente abundantes, con tipologias y acabados en muchos casos divergentes, en poblados ibé-
ricos peninsulares (Castro 1985), relacionandose en la mayor parte de los casos con actividades pesqueras como pesas
para redes.
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recientemente con las redes de pesca (Donati 1997: 23) y un fin artesanal similar parece que fue
el que tuvieron la mayor parte de ejemplares gadiritas. Cabe realizar una excepcion con algunas
piezas de factura cuidada y dimensiones muy regulares documentadas en el taller de Villa Maruja
(Bernal et alii 2003: 55y 73, figs. 7y 25), que bien podriamos relacionar con ponderales. El nimero
de estas pesas circulares es reducido en niveles del s. —I1I, posiblemente por su sustitucion gradual
por las de la forma 14.1.1, proceso agudizado en esta centuria y sobre todo en su segunda mitad.
Medidas: Diam. Max.: 14-16 cms. Diam. Orificio: 1-1,5 cms. Anch.: 2,5-3,5 cms.

Acabado externo: Irregular segun la pieza, con alisados cuidados en unas y superficies rugosas en
otras. Suelen presentar un engobado de barbotina del color de la pasta.

Caracteristicas de pasta: Pastas tipicas de la zona, preferentemente rojizas-rosaceas, con adicion
frecuente de desgrasantes finos-medios.

Cronologia: Atendiendo a los precedentes locales comentados anteriormente, debemos suponer
una continuidad de la produccion durante el s. ~III, no pudiendo precisarse su continuidad mas
alla de los inicios del s. —II.

Centros de produccion: Torre Alta.

Bibliografia: Saez 2004.

4. VALORACIONES Y PERSPECTIVAS DE LA INVESTIGACION

Una de las principales conclusiones que podemos extraer del analisis del repertorio formal que
proponemos ha de ser sin duda su configuracién en base a la conjuncioén de la tradicion local-regio-
nal y de una creciente influencia formal centromediterranea percibida con claridad desde el s. —IV.
Esta confluencia de tendencias formales e innovaciones dio lugar a un repertorio variado si bien
no demasiado amplio, con escasa presencia cuantitativa de elementos con decoracion policroma,
que cubrian la mayor parte de necesidades cotidianas de los hogares gadiritas en lo tocante a la
preparacion y cocinado de alimentos y al servicio de mesa (para lo cual habrian de conjugarse con
piezas propias del repertorio barnizado de rojo).

Por un lado, debemos destacar la influencia o parentesco con las producciones turdetanas:
como puede advertirse de un analisis superficial de las formas examinadas en nuestra tipolo-
gia, uno de los datos mas relevantes es la aparente continuidad tradicional en las formas desde
al menos el s. —VI hasta época tardopunica avanzada. Si bien nuestra propuesta tipologica no
es mas que un primer acercamiento a la realidad arqueologica de estas categorias vasculares
durante un relativamente corto periodo de tiempo nos parece que no podemos dudar ya mas en
la diferenciacién entre las ceramicas del repertorio turdetano indigena y las manufacturadas en
talleres de tradicion fenicia gadiritas, pese a la evidente interaccidon entre ambas esferas tipologi-
cas. Las decoraciones pintadas, tenidas hasta el momento como elemento diferenciador principal
(Niveau 2004: 14, nota 36) no pueden ya considerarse como tal pues solo en el caso de la época
tratada ahora las formas 1.2.0, 3.2.0, 8 ¥ 10.2.1 presentan en muchos casos decoraciones en rojo
a bandas. No cabe duda de las deudas mutuas en cuanto a préstamos formales y funcionales de
diversas categorias vasculares, si bien la introduccidén de novedades a través del comercio inter-
nacional debi6 ser las mas de las veces fruto de la actividad interpretativa de los alfares gadiritas,
que introducirian sus propias versiones en territorio indigena. De cualquier forma, es esta una
linea de investigacion a profundizar en los proéximos afios, en paralelo al analisis de la difusion de
elementos tecnologicos de la produccién ceramica (hornos, ttiles y procedimientos) en el mundo
ibero-turdetano.
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El conjunto de formas analizado muestra claramente la pervivencia en evolucién de formas
tradicionales del repertorio gadirita (caso de los tipos 1.2.0, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 12.3.0) vigentes segun
el caso en los ss. —V/-IV o aun antes. Sin embargo, no parece tratarse de un grupo fuerte y com-
pacto frente a las injerencias tipologicas foraneas, sino mas bien un repertorio en retroceso frente
a las cada vez mas novedades que llegan de ultramar. Como sefialabamos antes, el repertorio que
ahora encontramos es en definitiva producto de la evolucion de las formas fenicias-occidentales
de la etapa arcaica-punica, de las influencias foraneas coetaneas especialmente, del repertorio con-
solidado a partir de aquellas y fijado en la segunda mitad del s. -VI (Ruiz Mata 1997). Sera en
estos momentos, y sobre todo desde el ultimo cuarto de la centuria, cuando encontramos ya una
conexidn evolutiva lineal con muchas de las formas predominantes en los ss. —I1/-11.

Por otro lado, es necesario sefialar el protagonismo de las influencias externas: hay que resaltar
que éstas (desde sus inicios) fueron sin duda deudoras de las fluidas relaciones comerciales estable-
cidas por Gadir en diversos momentos'* (Saez, Montero y Diaz 2004). La introduccién de profun-
dos cambios tipologicos en el repertorio local y de formas exdgenas como los cuencos-mortero del
tipo 6a en el s. —-IV podemos entenderlas facilmente de las fluidas relaciones con el eje comercial
Ibiza-Ampurias en la primera mitad de la centuria y de la crisis del altimo tercio del siglo que
acerco sin duda a Gadir a la érbita cultural cartaginesa ante la inoperancia politico-econémica
para continuar sus relaciones con el mundo griego. El creciente nimero de formas relacionable con
los repertorios centromediterraneos documentado en el s. —III y especialmente tras la ocupacion
barcida (en lo cual Ibiza tuvo un papel principal) representa la culminacion de ese proceso ini-
ciado en el -1V, pero con la sustancial diferencia de que probablemente en relacion con la I Guerra
Pianica Gadir ha remontado el vuelo a nivel comercial y esta restableciendo su lazos econémicos
anteriores al “control” cartaginés.

Otra cuestion de capital importancia que podemos ahora plantear al hilo de esta propuesta
tipoldgica es la supuesta capacidad del repertorio de vajilla barnizado para llegar “incluso a sus-
tituir a sus correspondientes en ceramica comun” (Niveau 2001: 122). Esta hipotesis argumentada
esencialmente en base al estudio de conjuntos ceramicos de la ultima fase del CDB y del poblado
de Las Cumbres, contrasta desde luego con los datos mostrados por los desechos de la actividad
de los alfares gadiritas coetaneos. Para argumentar nuestras discrepancias nos centraremos en el
analisis s6lo de algunas de las formas incluidas en nuestra tipologia, las més significativas al res-
pecto, lo que nos servird para intentar demostrar que ambas categorias (comunes y barnizadas)
se complementaron en la conformacién del ajuar doméstico gadirita del momento y se influyeron
mutuamente a nivel formal. A nivel general destaca el que buena parte de las formas del repertorio
barnizado se manufacturaron (algunas a gran escala) en ceramica comun: los cuencos de cuarto
de esfera, los saleritos, los cuencos de borde entrante medianos, los vasos, los platos de pescado,
etc... El elenco tipologico mostrado en nuestra propuesta incluye todas estas formas, con diversas
variantes, y otras no presentes en el repertorio barnizado propias quiza de la presentacion de ali-
mentos (cuencos carenados de la forma 2) o del servicio de liquidos (jarras de diversos tamaiios del
grupo 10). La produccion de estos elementos de vajilla de mesa o de uso cotidiano fueron manu-
facturados en cantidades en algunos caso masivas en los alfares gadiritas, destacando la fabrica-
cién de algunas categorias como los vasos del tipo 7.1.0, los cuencos de la forma 2 y las jarras de
los tipos 10.2.1, 10.3.1 y 10.4.0. La produccién del repertorio barnizado alcanzé elevadas cotas

14. Sibien otros autores han resaltado las diferencias con los repertorios comunes manufacturados en Cartago e Ibiza
(Niveau 2004: 14, nota 36), no cabe duda de la interaccidn tipologica de todas estas vajillas, siendo de notable interés
resaltar las afinidades productivas durante los ss. -IV a -II en el binomio Gadir-Ibiza. Algunas formas como las 3.2.1,
10.4.0, los ungiientarios y algunas variantes de la 11.1.1 reflejan claramente estas relaciones.
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cuantitativas en la segunda mitad del s. —III, si bien nunca llegd a ser superior al de las ceramicas
comunes. No cabe duda a tenor de lo expuesto que no se dio una sustitucion, sino una estrecha
relacién funcional y formal de ambas clases cerAmicas, que en ocasiones compartieron incluso los
mismos motivos estampillados a modo de decoracion (véanse las ovas de las cazuelas de la forma
11.1.1). Es decir, ambos repertorios tuvieron formas exclusivas y compartieron otras, si bien todas
ellas en la practica debieron combinarse en las mesas gadiritas del momento. Si es claro el dominio
abrumador de las categorias sin tratamiento en tareas mas «industriales» o de almacenaje, siendo
abundantisimas formas como los cuencos-mortero de la forma 3.2.0, los lebrillos de la forma 4 y
sobre todo las tinajas del tipo 8.1.1.

La tipologia mostrada en estas paginas nace con la pretension de convertirse en una herramienta
util para la identificacion de contextos de los ss. —III/-II, como un anticipo de nuevas aportaciones
que han de venir en un plazo cercano a través de la sistematizacion de las categorias vasculares de
varias alfarerias gadiritas cuyos estudios se encuentran en curso. Al igual que en otros ambitos del
mundo punico del Mediterraneo centro-occidental como Ibiza (Rodero 1980; Gémez y Gurrea
1985; Fernandez y Costa 1995 y 1998) o Cartago (Lancel 1987), nos parece que el estado de las
investigaciones sobre las producciones locales gadiritas se encuentra en un momento de madurez
apropiado para comenzar a sistematizar todas sus categorias vasculares y para comenzar un anali-
sis critico de su origen, su funcionalidad y su evolucion formal. El repertorio tipoldgico debera ser
matizado en los proximos afios con nuevos contextos que aporten nuevos indicadores cronologicos
y estilisticos sobre las formas incluidas ahora u otras que, como se ha resefiado, esperan ser inclui-
das debido a su desconocimiento formal en base a la fragmentacion de las piezas.
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Figura 1.- Tipologia de las formas comunes gadiritas: cuencos, pateras, morteros, platos y tapaderas.
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Figura 2.- Tipologia de las formas comunes gadiritas: vasos, tinajas y jarras.
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Figura 3.- Tipologia de las formas comunes gadiritas: cazuelas, ollas, fusayolas y pesas.
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