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RESUmEN

La madera de Vochysia guatemalensis donn Sm. 
actualmente se obtiene de plantaciones forestales 
en diversas regiones de Costa rica. La alta varia-
bilidad en el contenido de humedad final (CHf) y 
la alta incidencia de defectos presentes en el pro-
ceso de secado constituyen la principal problemá-
tica de esta madera. Se investigaron las causas de 
estos problemas, al tomar en cuenta factores como 
el clima o procedencia de la madera, el patrón de 
corte aplicado en el aserrío, el tipo de programa 
de secado utilizado, la posición radial de la tabla 
en la troza (distancia de la médula) y la presencia 
de albura o duramen. Se concluyó que las causas 
principales de esta variación y del desarrollo de 
estos defectos son: la alta variabilidad en el con-
tenido de humedad inicial de la madera, la proce-
dencia y los programas de secado inapropiados. 
Así mismo, se proponen una serie de recomenda-
ciones a considerar antes de iniciar el secado para 
de esta manera lograr una mejor calidad de ma-
dera en cuanto al CHf y la presencia de defectos.

Palabras clave: plantaciones de rápido creci-
miento; especies tropicales; calidad de madera; 
bolsas de humedad, defectos.

AbSTRACT

Vochysia guatemalensis donn Sm. wood is cu-
rrently provided from plantations in several re-
gions of Costa rica. This wood presents several 
problems during the drying process such as high 
variability in the moisture content and high inci-
dence of later defects. The objective of this study 
was to investigate the causes of this variation and 
defect developments. It was considered climate 
condition or precedence, grain pattern, drying 
schedule, boards position in relation to height and 
distance from to pith and heartwood presence. 
The main factors affecting the moisture variability 
and drying defects were found to be: high initial 
moisture content variability in different parts of 
the tree, climate condition, and improper drying 
programs. Besides, there are recommendations to 
consider before starting the drying process. Thus 
a better wood quality in relation to moisture con-
tent variability and the presence of defects can be 
obtained after drying process.

keywords: fast-growth plantations, tropical spe-
cies, wood quality, wet pockets, drying defects.
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Introducción

La especie Vochysia guatemalensis, en la 
actualidad, es una especie nativa con gran 
aceptación en los programas de reforestación 
comercial, de pequeños y medianos producto-
res finqueros de Costa Rica (Calvo-Alvarado 
et al., 2007). Así mismo, se trata de una es-
pecie pionera en la recuperación de bosques 
degrados y con gran potencial para su futu-
ro aprovechamiento (Montagnini, 2007). En 
plantaciones es considerada de rápido creci-
miento y se adapta muy bien en sitios con sue-
los degradados (Calvo-Alvarado et al., 2007). 
Sin embargo, en las primeras experiencias de 
industrialización de la madera proveniente de 
plantaciones, tanto de árboles de raleos como 
de cosecha final, se han documentado severos 
problemas en la calidad de la madera aserra-
da seca, y era entre ellas señalada, la falta de 
uniformidad del contendio de humedad final 
(CHf), y la alta incidencia de defectos de se-
cado como torceduras, rajaduras, grietas y co-
lapso en la madera (Moya et al., 2011). 

El secado de la madera es una etapa impor-
tante en los procesos de manufactura ya que 
este contribuye a la estabilidad dimensional, 
la trabajabilidad, la compatibilidad con aca-
bados y adhesivos, y brinda mejores propie-
dades mecánicas y de resistencia (Gu et al. 
2004). La baja calidad de la madera luego 
del secado, disminuye su valor económico, 
presenta además problemas en su utilización 
y aumenta los desperdicios (Gu et al., 2004). 
Un secado apropiado permite prevenir los 
defectos de secado en las piezas y una uni-
formidad en el CHf (FPL, 1999). No obstan-
te, en la variabilidad encontrada  del CHf, se 
han señalado diferentes causas, entre las que 
se destacan: el programa de secado (Gu et al., 
2004), el contenido de humedad inicial (CHi) 
de la madera (Moya y Muñoz. 2008; Ofori y 
Brentuo, 2005), posición (altura y diámetro) 
de la pieza de la madera en el árbol (Ofori 
y Brentuo, 2005), la presencia de bolsas de 
humedad (Ward y Pong, 1980) y la proceden-
cia de la madera (Luostarinen y Möttönen, 
2004), entre otras condiciones. 

Con la finalidad de ayudar al sector indus-
trial, seguidamente se presentan seis aspec-
tos relevantes que se deben considerar en 
el momento de secar la madera aserrada de 
V. guatemalensis, así como una serie de re-
comendaciones en el momento de secar la 
madera de esta especie. La información acá 
suministrada permitirá mejorar la calidad de 
madera seca en lo referente a contar con CHf 
uniforme y madera con poca presencia de 
torceduras, rajaduras, colapso o grietas.

Propuesta metodologíca

En el desarrollo de las consideraciones y las 
recomendaciones para el proceso de secado 
de la madera de V. guatemalensis se desa-
rrollo por la experimentación en el secado 
de dos lotes de madera aserrada. A continua-
ción, procedemos a detallar el proceso meto-
dológico. 

localización de las plantaciones y sus ca-
racterísticas

La madera utilizada en el secado fue extraída 
de dos plantaciones de rápido crecimiento de 
V. guatemalensis ubicadas en diferentes re-
giones de Costa rica. Una plantación se ubi-
ca en la región atlántica y la otra en la región 
del pacífico norte consideradas zonas con 
clima tropical húmedo (Zh) y clima tropical 
seco (Zs), respectivamente. La Zh, registra 
una precipitación media anual de 3584,1 
mm, temperatura media entre 20,6 °C y 30,6 
°C de acuerdo con datos tomados de la Esta-
ción Meteorológica de Limón (09º 57 N; 83º 
01 O). La Zs cuenta con una precipitación 
media anual de 1620 mm, temperaturas pro-
medio entre 20,6 °C y 36 °C, según registros 
de la Estación Meteorológica del Aeropuerto 
Daniel Oduber (10º 35 N; 85º 32 O).

La madera utilizada para el secado fue ex-
traída de plantaciones de 8 años de edad, las 
cuales presentaban características dasométri-
cas similares (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Características dasométricas de las plantaciones de V. guatemalensis en el mo-
mento del muestreo.

Tipo de 
clima

Edad 
(años)

densidad 
plantación 

(n/ha)

d
(cm)

Área basal 
(m²/ha)

Altura 
total  (m)

Altura 
comercial 

(m)

volumen  
total

(m³/ha)
Zs 8 464 26,09 25,59 18,51 12,61 215,34
Zh 8 486 26,32 25,53 17,89 10,99 212,35

Legenda: Zs= zona seca; Zh= zona húmeda, d= diámetro a 1,30 m 

muestreos y patrón de aserrío 

Se seleccionaron y cortaron diez árboles con 
diámetro cercano al promedio de la planta-
ción. Luego, se cortaron dos trozas de 2,5 m 
de largo: la primera de la base del árbol a 2,5 
m (Altura A) y la segunda de los 2,5 m a 5 
m (Altura b). Las trozas fueron aserradas en 
tablas de 2,5 cm de espesor. Un total de 112 
tablas se obtuvieron del total de trozas de V. 
guatemalensis. Luego del proceso de aserrío 
cada tabla fue cortada transversalmente a 27 
cm del extremo inferior del árbol, posterior-
mente a esa altura fue extraída una sección 
transversal de 3 mm de espesor para determi-
nar el tipo de corte, el porcentaje de área radial 
y tangencial, y la evaluación de la presencia 
de duramen y albura. Todas las tablas fueron 
clasificadas en relación con el tipo de corte 
presente en la sección transversal: patrón tan-

gencial (a), patrón radial (b), patrón oblicuo: 
tangencial–radial (c) y cortes combinados: 
radial-tangencial-radial (d) (Figura 1).

figura 1. Diferentes cortes presentes en una pieza de madera. (a) corte totalmente tangen-
cial, (b) corte totalmente radial, (c) madera con dos tipos: radial-tangencial y (d) madera con 

3 tipos de corte: radial-tangencial-radial.

secado

El proceso de secado se llevo a cabo en una 
cámara de secado NArdI con capacidad 
para 2 m3. Se utilizaron dos programas de 
secado los cuales son comúnmente usados 
por operadores en Costa Rica (Cuadro 2). El 
primer programa es recomendado por Boo-
ne et al. (1988) fue nombrado secado rápido, 
y tuvo una duración de 150 horas, mientras 
que el segundo programa fue diseñado a par-
tir del primero, y fue modificado debido a la 
alta incidencia de defectos del secado rápido, 
este fue nombrado secado lento, y presento 
una duración de 221 horas.
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Cuadro 2. Diferentes programas de secado utilizados en el secado convencional de V. 
guatemalensis

Etapa de secado
Secado rápido* Secado lento

TBS
(ºC)

CHE
(%)

CH
(%)

TBS
(ºC)

CHE
(%)

CH
(%)

Calefacción 35 14.8 - 35 18.0 -
Secado 38

38
38
43
44
49
55
66
66

14.3
11.9
11.9
10.5
7.6
5.5
4.0
3.2
3.2

50
45
35
30
30
25
20
15
12

38
38
38
44
44
49
55
66
66

17.0
15.0
13.0
11.0
9.0
7.0
5.0
3.2
3.2

50
45
35
30
30
25
20
15
12

Equalización 66 3.2 11 66 3.2 11
Acondicionamien-

to
60 3.5 - 60 3.5 -

Enfriamiento 30 3.5 - 30 3.5 -

*Programa propuesto por Boone et al. (1988). 
Legenda: TBS=Temperatura de bulbo seco, CHE: contenido de humedad de equilibrio, CH: Contenido de humedad 
de la madera

Determinación del contenido de humedad y 
de las bolsas de humedad

Una vez terminado el proceso de secado 
a una longitud de 27 cm del extremo infe-
rior, se realizaron dos cortes transversales 
de aproximadamente 2,5 cm de espesor en 
las tablas con el fin de determinar el CHf y 
evaluar la presencia de bolsas de humedad. 
El CHf fue calculado utilizando la norma 
D-1442-92 (ASTM, 2003). 

evaluación de la presencia de defectos en 
la madera

En cada una de las tablas obtenidas en el 
proceso de aserrado fueron medidas las tor-
ceduras de la tabla (alabeo, encorvadura, 
acanaladura y arqueadura), grietas, reventa-
duras y rajaduras antes y después del seca-
do. Los métodos de medición sugeridos por 
Halcom y Malcom (1972) y Milota (1996) 

fueron utilizados para la medición de todos 
estos defectos.

Resultados

El promedio del CHi fue de 159%, se presen-
tó una alta variabilidad con valores entre 98 
y 281%  (Cuadro 3). La variación del CHi es 
presentada en la figura 2a, la cual muestra la 
distribución de frecuencia de los valores de 
CHi de las tablas secas. En dicha figura se 
puede observar cómo la mayoría de las tablas 
presentan un CHi que se concentra entre 106 
a 182%. No obstante, a pesar de esta concen-
tración de valores de Chi, una cantidad im-
portante de tablas poseen CHi sobre 197%, 
los que se consideran valores bastante altos 
para una madera. 
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Cuadro 3. Contenido de humedad inicial promedio para la madera de V. guatemalensis de 
plantaciones forestales.

Condición Promedio de humedad 
inicial (%)

Variación del contenido de humedad 
inicial de la madera

Promedio general 159 98% - 281%

Zona húmeda 151 107% - 276%

Zona Seca 166 98% - 281%
 

figura 2. Distribución del CHi y CHf en la totalidad de tablas evaluadas de V. guatemalensis

Las tablas de análisis de variancia mostraron 
que el CHi está siendo afectado por el tipo 
de clima, la posición de la tabla dentro del 
árbol (en altura y posición radial) y la pre-
sencia o no de la madera de duramen. En el 
caso de CHf, fue estadísticamente significa-
tiva la afectación por el programa de secado 

utilizado, la distancia de la médula,  tipo de 
corte y la presencia de bolsas de humedad 
en la madera (Cuadro 4). Así mismo, los 
análisis de varianza mostraron que tanto el 
CHi como el CHf no se encontró combina-
ción (interacción) de los factores considera-
dos (Cuadro 4). 

Cuadro 4.  Variables de análisis de varianza para el contenido de humedad inicial y final en 
madera de V. guatemalensis (N=224)

Source dF
Contenido de humedad 

inicial (%) 
Contenido de humedad 

final (%) 
MS valor - F MS valor - F

Tipo de secado (TS) 1 - - 0.0003 218.0**
Altura de troza (AT) 1 462 x 10-9 23.42** 374 x 10-9 0.269
Tipo de clima (TC) 1 247 x 10-9 12.53** 414 x 10-8 2.982
Duramen (%) 1 13 x 10-8 6.569* 35 x 10-10 0.0025
Tipo de corte (TCM) 3 14 x 10-9 0.718 452 x 10-8 3.255*
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Source dF
Contenido de humedad 

inicial (%) 
Contenido de humedad 

final (%) 
MS valor - F MS valor - F

Distancia de medula (%) 1 75 x 10-9 0.380 133 x 10-7 9.589**
Área de bolsa de humedad 
(%) 1 - - 7 x 10-7 3.503*

Tipo clima* Tipo de corte 2 6 x 10-8 3.019 216  x 10-8 1.555
Altura de troza * duramen 1 22 x 10-9 1.138 4  x 10-8 0.0285
Tipo clima *duramen 1 17 x 10-9 0.846 277  x 10-9 0.199
Altura * Tipo de corte 2 38 x 10-10 0.193 196 x 10-8 1.412

Altura * Tipo clima 1 4 x 10-11 0.0020 37 x 10-8 0.267

Tipo de corte * duramen 2 18 x 10-11 0.0090 24  x 10-7 1.728

Legenda: * estadísticamente significante a α=0.05. ** estadísticamente significante a α=0.01. 

En relación con el CHf promedio de todas 
las tablas secas fue de 13,1%, con una varia-
ción de 10 a 24%. De modo que V. guatemal-
ensis es una especie que tiende a presentar 
CHf poco uniforme. Aunque se presente en 
general una alta variación del CHf, un alto 
porcentaje de las tablas evaluadas se concen-
tran principalmente entre un 10% y un 16% 
(Figura 2b) y únicamente se presentó un 10% 
de la totalidad de las tablas con CHf supe-
riores a 17%.  El CHf fue afectado signifi-
cativamente por la distancia relativa, tipo de 
secado, tipo de corte y la presencia de bol-
sas de humedad formadas en las tablas secas  
(Cuadro 3). Las tablas cercanas a la médula 
presentan CHf altos en relación con las otras 
partes de la sección radial de la troza.

defectos en la madera antes y después del 
secado

El alabeo, la encorvadura, la arqueadura, la 
acanaladura, las grietas, las rajaduras y las 
reventaduras son los defectos presentes en 
la madera aserrada de V. guatemalensis an-
tes del secado; son los de más alta incidencia 
la encorvadura y la reventadura con valores 
superiores a 88% y 45% del total de tablas, 
respectivamente (Figura 3a). La acanaladura 
no está presente en la madera en condición 

verde, pero sí se presenta una alta incidencia 
en las tablas después del secado (Figura 3a). 
Luego del proceso de secado, se aumentó la 
incidencia de alabeo, encorvadura, acanala-
dura, grietas y rajaduras en las tablas (Figura 
3a). En tanto, las arqueaduras disminuyeron, 
y las incidencia de reventaduras se mantuvo 
luego del proceso de secado (Figura 3a).

Se observa un aumento en la incidencia de 
los defectos luego del secado, la evaluación 
de las tablas en estas 3 categorías (aumen-
to, disminuyó o sin cambio) mostró que las 
reventaduras se mantuvieron sin cambios 
después del secado, las grietas y rajaduras 
entre el 54-64% de las tablas se mantuvieron 
sin cambios (Figura 3b), sin embargo para la 
arqueadura y acanaladura entre el 58-96% 
de las tablas ocurrió un aumento de dichos 
defectos (Figura 3b). En tanto que en la en-
corvadura y el alabeo disminuyó la cantidad 
de tablas con este defecto luego del secado 
(Figura 3b). Estos resultados indican que el 
secado afecta de forma diferente a los dife-
rentes defectos presentes en la madera, en al-
gunos casos tiende a disminuirlos como con 
el alabeo, pero en otros casos estos aumentan 
como en las acanaladuras. 
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figura 3. Porcentaje de incidencia de los defectos de secado antes y después del secado (a) y 
magnitud de la incidencia de los defectos (b), en tablas de madera de V. guatemalensis.

Al evaluar los factores que afectan los de-
fectos se encontró que: el CHi presenta una 
correlación significativa únicamente con las 
rajaduras y reventaduras sin presentar alguna 
influencia en los diferentes tipos de torceduras 
de las tablas. Por el contrario el CHf influencia 
positivamente el alabeo antes y las reventadu-
ras antes y después, las rajaduras después y en 
la diferencia de acanaladura. La arqueadura 
antes, la acanaladura después y la diferencia 
de rajaduras con el secado se ven influencia-
dos negativamente por el CHf. La distancia 
relativa a la médula se encuentra correlaciona-
da significativamente con prácticamente todos 
los defectos de las tablas, con excepción de la 
encorvadura y la acanaladura. 

Conclusiones y recomendaciones

Luego de los resultados obtenidos de los an-
teriores resultados se presentan los siguien-
tes aspectos que se deben considerar en el 
momento de secar la madera aserrada de V. 
guatemalensis:

1. Contenido de humedad inicial en la 
madera de V. guatemalensis

Un inconveniente en el secado de la made-
ra de V. guatemalensis es el alto contenido 
de humedad inicial (CHi), en promedio de 
156%, siendo una de las especies de planta-
ción con mayor humedad. Así mismo, otro 

inconveniente de la especie es su alta varia-
bilidad entre el valor de mínimo y el valor 
máximo (Cuadro 3). La procedencia de la 
madera puede afectar el desempeño en el se-
cado. En este caso, se encontró que la madera 
de los árboles del clima tropical seco presenta 
un valor estadísticamente mayor en CHi, que 
la madera proveniente de las plantaciones de 
clima tropical seco. Pero, en ambas regiones 
climáticas se encontró una alta variabilidad 
del CHi  (Cuadro 3).

2. Variación del contendido de humedad 
inicial con la altura del árbol y en sen-
tido médula – corteza

En lo referente a la variación de la humedad 
en diferentes alturas el árbol, se determinó 
que  la madera proveniente de las partes al-
tas del árbol presenta un CHi superior a la 
madera que es extraída de las partes bajas de 
los árboles. En relación con la variación en 
sentido médula-corteza se encontró que la 
madera de V. guatemalensis tiene la ventaja 
que el CHi es relativamente uniforme o de 
poca variación. No obstante, se ve notable-
mente reducida cuando en una misma tabla 
se presenta madera de albura y madera con 
duramen. El CHi de la madera aumenta al 
incrementar el porcentaje de madera de dura-
men en la sección transversal. Esto da como 
resultado diferentes velocidades de secado.  
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3. Variación de velocidad de secado en-
tre madera con corte radial y madera 
con corte tangencial

En la preparación de trozas se producen cua-
tro tipos de tablas: madera exclusivamente 
tangencial (Figura 1a), tablas exclusiva-
mente radial (Figura 1b), tablas combinado 
tangencial-radial (Figura 1c) y tablas con una 
composición radial-tangencial-radial (Figura 
1d). Estos cortes de madera presentan dife-
rentes velocidades de secado, al ser la made-
ra de corte tangencial de más rápido secado 
que la madera de corte radial. Esto significa 
que la tabla de corte tangencial (Figura 1a) 
secará más rápido que la tabla de corte radial 
(Figura 1b) si el lote de secado pertenece a 
la misma madera. Lo anterior resulta en un 
inconveniente en las tablas que contienen los 
dos tipos de corte (patrón radial-tangencial 
en figura 1c y patrón radial-tangencial-radial 
en figura 1d), por lo que la parte de la tabla 
con corte tangencial secará más rápido que la 
parte de la tabla con corte radial. 
 
4. Selección del programa de secado por 

utilizar

En Costa rica, en el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica se han experimentado dos progra-
mas de secado: secado rápido, que es utiliza-
do en  madera proveniente de bosque natural 
comúnmente utilizado en la madera prove-
niente de bosque natural y que es recomen-
dado por Boone et al. (1988), y un segundo 
programa denominado de secado lento, en 
donde se diferencia del anterior programa a 
la utilización de un contenido de humedad de 
equilibrio alto dentro de la cámara al inicio 
del secado (Cuadro 2). Al utilizar el progra-

ma de secado rápido, la cantidad de días para 
secar la madera es 30% menor al proceso de 
secado lento. Sin embargo, en la madera seca 
se produce alta variación del CHf, desarrollo 
de bolsa de humedad (Figura 3)  y una mayor 
presencia de defectos de secado. 

5. Alta variación del contenido de hu-
medad final de la madera luego del 
secado

Las principales causas en la variación del de 
CHf en la madera de V. guatemalensis se re-
sumen a continuación: 

a. Posición de la tabla respecto a la po-
sición de la médula: las tablas que se 
obtienen cerca de la corteza en caso 
de secar junto con madera obtenida 
próxima a la médula y resultan con 
menor CHf después del secado que 
las cerca de la corteza.

b. Las tablas con un alto porcentaje de 
madera de duramen en la sección tras-
versal, en caso de que sean secado 
junto con tablas de albura, terminan 
con un CHf luego del secado mayor 
que la madera de albura.

c. La madera de V. guatemalensis es pro-
pensa a producir bolsa de humedad en 
la madera seca (Figura 4). Estas bolsas 
se presentan en la sección transversal, 
a todo lo largo de la tabla y se desarro-
llan casi exclusivamente en tablas con 
corte radial. Las tablas que poseen este 
problema pueden presentar un conte-
nido de humedad promedio que puede 
varíar entre 12% y 35%. 

figura 4. Bolsa de humedad presente en madera seca de V. guatemalensis, principalmente 
en la región con corte radial.
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d. Hemos mencionado que las tablas 
que contengan madera con corte 
radial (Figura 1b, 1c y 1d) son de 
más lento secado que las tablas con 
corte radial, esto indica que aquellas 
tablas con alguna sección con corte 
radial son propensas a terminar con 
CHf mayor que la sección tangen-
cial en un mismo lote de secado.

6. defectos en la madera seca de V. gua-
temalensis

La madera de V. guatemalensis presenta al-
gunos defectos tanto antes como después del 
secado (Figura 5). El alabeo, la encorvadura, 
la arqueadura, la acanaladura, las grietas, las 
rajaduras y las reventaduras son los defectos 
presentes en la madera aserrada de V. guate-
malensis antes del secado; siendo los de más 
alta incidencia la arqueadura y la reventadu-
ra, presentándose en el 88% y el 45% del to-
tal de tablas respectivamente. Luego del pro-
ceso de secado, se aumentó la incidencia de 
tablas con alabeo, encorvadura, acanaladura, 
grietas y rajaduras donde más del 90% de las 
tablas presentaron acanaladuras y alabeos.

figura 5. defectos presentes en la madera de V. guatemalensis después del proceso de seca-
do, (a) tablas con acanalado, (b) presencia rajaduras y grietas asociadas a nudos en madera 

seca. 

Recomendaciones en el momento de seca-
do de la madera de V. guatemalensis

Con el fin de mejorar o disminuir la varia-
bilidad del CHf y los defectos de secado en 

el secado de la madera, se dan las siguientes 
recomendaciones:

1. durante el aprovechamiento de los ár-
boles de plantaciones separar las tro-
zas de las partes altas de las partes ba-
jas (50% de la altura total), ello para 
que en el aserrío de las trozas se se-
pare la madera aserrada de las trozas 
de parte alta de la parte inferior, para 
finalmente separar la madera aserrada 
en dos lotes de secado: un lote de la 
madera inferior del árbol y la madera 
de la parte superior del árbol y de esta 
manera secar dichos lotes procesos de 
secado diferentes.

2. Es recomendable, si es posible, hacer 
lotes separando la madera en su totali-
dad de madera de albura de la madera 
con presencia de duramen. El secar 
estos dos tipos de maderas por sepa-
rado disminuye las diferencias en el 
contenido de humedad final y se op-
timiza el tiempo de secado para cada 
tipo de madera.

3. Separar la madera la madera con cor-
te tangencial de las madera de tipo 
radial, para secar estas secados dife-
rentes (Figura 6). En el caso de secar 
estas dos especies en un mismo lote se 
debe colocar las sondas de control en 
la madera con corte radial.
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figura 6. Separación de madera por tipo de 
corte (tangencial o radial).

4. Utilizar programas de secado en 
donde se utilicen altas humedades 
relativas al inicio del secado dentro 
de la cámara y con altas temperatu-
ras. Programas de secado similares 
a los presentados en el cuadro 1.

5. Colocar los pines de control en la 
región de madera radial, esto debi-
do a que este tipo de madera es de 
secado más lento que la madera con 
corte tangencial (Figura 7).

figura 7. Colocación de la sondas de 
control de contenido de humedad. observe 

que en la tabla presenta madera radial y 
tangencial, la sonda fue colocada en la parte 

de madera radial.
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