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Estudio de los materiales ceramicos neoliticos
del conjunto de Olvena
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Como se ha sefialado ya anteriormente en otros
apartados de este mismo estudio, el conjunto kérstico
de la cueva del Moro de Olvena encierra dos espacios
de contenido arqueoldgico distinto: por un lado, la
cdmara inferior de la gruta que, presenta una intere-
sante secuencia estratigréfica con varios estratos de
habitacién correspondientes a la Edad del Bronce y
un unico nivel, de escasa potencia y pobre en hallaz-
gos, perteneciente al Neolitico; por otro, las cdmaras
superiores, una de ellas totalmente arrasada por los
excavadores clandestinos (OV1) y otras dos (OV2 'y
OV3) —y una pequefia galeria (OV4)— afectadas
también notablemente por las remociones, pero con
restos de ocupacién neolitica de cierta envergadura.

En la estancia inferior, los continuos expolios de
los furtivos no llegaron a alcanzar —afortunadamen-
te— los niveles mas bajos de la estratigrafia, lo que
no ha impedido que existan remociones en algunas
zonas, pero ocasionadas por los ocupantes de la Edad
del Bronce al construir sus hogares y al excavar algu-
na cubeta; asi, se ha identificado una capa claramen-
te neolitica (n. ¢5) y un estrato, denominado c,_5, que
se ha producido por la accién de éstos cuando hicie-
ron un hogar y hurgaron en el nivel neolitico cogien-
do tierras y, por lo tanto, también materiales.

Para el presente estudio hemos manejado los
objetos cerdmicos que atafien al nivel c5 y los de filia-
cién neolitica que fueron recuperados en el ¢4
(donde se mezclaban con los del Bronce por la razén
antes expuesta). La similitud entre ambos lotes ha
hecho que los agrupemos en uno solo, aunque en
algunos casos las excepciones se han considerado
significativas y apuntado en el texto. No se han
incluido, en cambio, otras ceramicas de aspecto neo-

litico que, fruto de las citadas remociones, se han
encontrado en los estratos de la Edad del Bronce,
puesto que consideramos que podrian desvirtuar los
andlisis, al tiempo que creemos més correcto, meto-
dolégicamente hablando, incorporar solamente las
que se hallaron en nivel.

Repecto a las cdmaras superiores, se distinguie-
ron dos capas estratigraficas en todas las estancias
arqueoldgicamente fértiles (OV2, OV3 y OV4); un
estrato revuelto por la actuacién de los clandestinos y
otro, presumiblemente intacto, en el que se han
observado asimismo materiales que parecen indicar
la presencia de alteraciones, aunque las mismas
hayan tenido lugar por causa de remociones antiguas.
Por todo ello, se ha considerado mas conveniente
plantear también el andlisis conjunto de todas las
cerdmicas de este sector de la cueva.

Debemos indicar asimismo que se han agrupado
todos los fragmentos sin concretar su ubicacién, ya
que, a pesar de su divisién por cdmaras, ésta respon-
de m4s a cuestiones metodolégicas que a una separa-
cién clara dentro de la morfologia real de la zona. Por
otra parte, cabria pensar que dicha divisién topogré-
fica pudiera servir para establecer una funcionalidad
de los espacios, lo que resulta absolutamente imposi-
ble de efectuar a la vista de las condiciones en que se
recogi6 el material y del penoso estado de conserva-
cién de las cavidades en el momento de realizarse la
excavacién. Se han incluido, ademds, en el mismo
grupo los restos cerdmicos encontrados en la galeria,
pues no creemos que su localizacién se deba a una
intencionalidad concreta por parte de los ocupantes
neoliticos, sino mds bien a desplazamientos de mate-
rial desde las cdmaras situadas por encima.
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I. ANALISIS ESTADISTICO

1.1. Introduccion’

En total, se han inventariado 167 fragmentos? de
la cdmara inferior (de los cuales 32 son informes®),
repartiéndose en 45 fragmentos del nivel C,5*, y en
90 del cs. En las cdmaras superiores se han cataloga-
do 2.474 fragmentos: 2.009 de la cAmara OV2 (de los
cuales 70 son informes), correspondiendo 1.541 al
revuelto y 398 al nivel intacto; 281 de la cdmara
0OV3, perteneciendo 251 al revuelto y 30 al nivel
intacto; de la zona del pasillo que une las cdmaras
superiores con la inferior (OV4) provienen 160: 40
del nivel revuelto y 120 del intacto. En cuanto al
material de las colecciones particulares, se han estu-
diado 24 fragmentos que se han incluido en el estra-
to superficial de la cdmara superior, ya que el mate-
rial neolitico fue recogido exclusivamente en éstas.

Uno de los problemas que ha mediatizado el tra-
bajo ha sido la excesiva fragmentacién de la cerdmi-
ca, lo que ha determinado de manera decisiva nuestra
linea de investigacién. La carencia de vasijas com-
pletas que permitan realizar un andlisis morfolégico
y tipolégico tradicional, nos ha llevado a buscar otras
alternativas que consideramos interesantes, pues la
mayor parte de la alfareria obtenida en una excava-
cién ofrece generalmente las mismas caracteristicas
de troceado, no siendo tenidas en cuenta, habitual-
mente, en estudios posteriores.

Las partes mds importantes que definen cada
fragmento cerdmico son tres: la manufactura o fabri-

' Al iniciar nuetro trabajo, nos planteamos un estudio
exhaustivo de todos los fragmentos cerdmicos, pues considera-
mos que todos ellos son importantes dentro de un yacimiento,
aunque la diferencia de informacién que nos puedan aportar unos
y otros sea muy grande. Por ello, en el inventario se recogen
tanto los fragmentos hallados en la excavacién oficial como el
material cedido por coleccionistas particulares, ya que esta cueva
ha sido visitada asiduamente. En cuanto a las cerdmicas de estas
colecciones, hay que hacer constar que no conocemos exacta-
mente en cual de las cdmaras superiores se obtuvieron.
Asimismo, estaban mezclados todos los objetos sin diferencia-
cién de épocas, por lo que hemos incluido tan sélo los que pare-
cian claramente neoliticos.

2 Se han contabilizado todos los fragmentos individual-
mente, es decir, independientemente de que pegaran varios entre
si 0 no.

* Hemos considerado como materiales informes aquellos
que carecian de una de las superficies (interna o externa) y que, por
tanto, no nos proporcionaban la suficiente informacién.

* De este nivel se han eliminado del andlisis todos los frag-
mentos que claramente no se podfan atribuir al Neolitico.

cacion, la morfologia y la decoracién. Estos tres apar-
tados son los que componen la ficha cerdmica’ que
describe el material.

A la hora de plantear el estudio estadistico tuvi-
mos en cuenta, en primer lugar, las caracteristicas
propias del material cerdmico y, en segundo término,
las posibilidades de trasladar esa informacién a una
hoja de célculo, para lo que se categorizaron los ele-
mentos. La utilizacién de estas variables cualitativas
dificulta en gran medida las posibilidades de andlisis,
por lo que se han buscado «tests» que, adecudndose
al tipo de datos que poseiamos, nos ofrecieran los
mismos resultados.

El volumen de informacién obtenido al haber
introducido todos los fragmentos, permite proponer
un tipo de trabajo —que no por tradicional pierde
validez— como es el estudio de las frecuencias y las
relaciones entre las variables. No obstante, también
se han realizado andlisis de correspondencias®, como
el «test» multivariante més adecuado al tipo de datos
y a la informacién que buscdbamos obtener (B@LVIN-
KEN et alii, 1982; FERNANDEZ y GARCIA DE LA FUENTE,
1991; GuiNea y Heras, 1991...).

1.2. Estudio de los materiales ceramicos

1. La manufactura

Uno de los aspectos mds importantes de la cerd-
mica —y quizés el primero que haya que estudiar—
es el método de fabricacién, puesto que éste nos va a
aportar datos sobre el nivel tecnolégico que poseia el

grupo.
Desde este punto de vista, iniciamos el estudio
con la coccién’, que, como podemos ver en la tabla

$ La explicacién de la ficha cerdmica se realizara detallada-
mente en cada uno de los apartados del estudio cerdmico.

® Hemos utilizado el programa Anaconda y todos los anélisis
se han realizado con tres ejes factoriales.

7 Hay que tener en cuenta que el tipo de coccién al que nos
referimos es previo a los andlisis cerdmicos; por lo tanto, hacemos
casi mds referencia a determinadas caracteristicas de coloracién de
los fragmentos que concretamente al tipo de atmésfera de coccién.
No obstante, los resultados coinciden con el anélisis de pastas rea-
lizado por M.2 D. Gallart. Se han establecido seis categorias den-
tro de esta variable: primeramente, diferenciamos entre continua y
discontinua, atendiendo a la uniformidad del horneado de cada
fragmento; en segundo lugar, distinguimos entre oxidante (O.C. y
0.D.), reductora (R.C. y R.D.) y mixta (M.C. y M.D.). Esta iltima
no es sinénimo de coccién neutra, como utilizan algunos autores,
sino que hace referencia a la combinacién de las cocciones ante-
riores. :
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de frecuencias, presenta un claro predominio de las
que definimos como mixtas (Graf. 1).

La alta representatividad de este tipo de horne-
ado se puede explicar, en cierto modo, por la falta de
control sobre la coccion. En las vasijas fabricadas a
fuego abierto, como lo eran con toda probabilidad
las que se realizaban en esta época, resultaba mas
dificil mantener una temperatura homogénea y evitar
una serie de circunstancias que modificarian las
caracteristicas de la cochura, como seria el caso de
que las llamas llegasen a tocar los recipientes. Este
hecho también explicaria que, en la mayoria de los
yacimientos neoliticos oscenses, las cocciones
menos representadas sean las oxidantes —continuas
o discontinuas— y, en algun caso, las reductoras, ya
que resultaba casi imposible mantener una sola
atmdsfera con el nivel tecnolégico que se poseia en
esa época. La presencia de valores mis o menos
importantes en las atmésferas oxidante o reductora
puede atribuirse a la fragmentacién del material,
pues si bien la hetereogeneidad del horneado (fruto
de la mezcla de dos atmésferas en la coccién mixta)
se nos muestra clara en un recipiente completo, la
ruptura del mismo puede producir fragmentos en los
que se pueda distinguir una sola coccién. Estas irre-
gularidades en el horneado no implican que los ocu-
pantes neoliticos de la cueva del Moro se encontra-
ran necesariamente en un proceso de aprendizaje en
todas y cada una de las fases de la fabricacién de la
cerdmica. Asi, para aproximarnos a conocer de algu-
na forma el desarrollo tecnolégico que poseian, se
han buscado las posibles relaciones existentes entre
las distintas variables de la manufactura que nos
puedan aportar determinados datos, como seria el
caso de la utilizacién de una coccién concreta para
obtener, mediante ella, un tipo de vasija adecuado a
una funcionalidad.

En consecuencia, hemos establecido en primer'

lugar una correlacion entre cada tipo de coccién y los
grosores medios de todos los fragmentos, con el fin de
ver si es posible considerar alguna conexién entre cada
clase de atmoésfera y las caracteristicas generales de los
recipientes. Dentro de la coccién reductora existe un
claro predominio de los grosores entre 0,50 y 0,85 cm,
mientras que, en la coccidn oxidante, el intervalo de los
grosores se amplia, generalmente, desde 0,65 a 0,95
cm, con algin fragmento que presenta incluso mayores
dimensiones (Grafs. 2 y 3).

A pesar de que la mixta es la coccién més fre-
cuente, no advertimos variaciones en las medidas de
los grosores, corroborando asi, en cierto modo, que
este tipo de horneado no se realiza con un propdsito

concreto, sino que parece ser un resultado no desea-
do, debido a la falta de dominio sobre el fuego y, por
tanto, sobre la atmésfera de coccion.

Aun teniendo en cuenta las imperfecciones pro-
pias de una produccion cerdmica de estas caracterfs-
ticas, observamos que las medidas se mantienen casi
en unos intervalos constantes, lo que nos lleva a-
expresar algunas puntualizaciones: por una parte, es
posible que las vasijas no tuvieran una funcionalidad
unica o que, en el caso de existir, no se manifestara
en el predominio de una coccién o de un grosor
determinado; por otra, la falta de porcentajes eleva-
dos en el resto de los intervalos nos impide sugerir
una diversidad funcional en el conjunto de los reci-
pientes.

Es interesante mencionar aqui, por la significa-
cién que podrian tener, las semejanzas observadas en
esta misma correlacién (coccién mixta y grosores)
entre las cdmaras superiores y la cueva de Chaves
(RAMON, 1993, 243).

Se han establecido igualmente otra serie de
correlaciones entre las cocciones y algunas de las
variables del inventario, como el desgrasante y el
color, las cuales veremos mas adelante.

El siguiente apartado en la manufactura lo
compone el tratamiento de las superficies®. En
cuanto al acabado externo de las vasijas, encontra-
mos una diferencia clara: en la cdmara inferior pre-
domina el brufiido y en las cdmaras superiores el ali-
sado. No obstante, en estas tultimas se advierte un
incremento considerable del brufiido en la cara
interna de los fragmentos, lo que sugiere, de alguna
manera, una intencionalidad en el acabado, al con-
seguirse unos efectos determinados que podrian ser,
con mayor probabilidad, funcionales, aunque tam-
poco podamos descartar el cardcter estético de su
utilizacién (Gréf. 4).

8 Diferenciamos, en cada fragmento, entre acabado interno
y externo. Ambos estdn constituidos por cinco categorfas: grose-
ro (G.), designa a todos los fragmentos que no han sufrido nin-
guin tipo de tratamiento apreciable tras su fabricacién o durante
la misma; alisado (A.), se refiere a los fragmentos que presentan
en su superficie marcas de haber sido tratados con algiin objeto
que ha suavizado la superficie obtenida tras la realizacién del
recipiente; espatulado (E.), aplicado cuando el fragmento presen-
ta claramente huellas paralelas del instrumento con el que se ha
llevado a cabo el pulimento; brufiido (B.), comprende todos los
fragmentos que poseen el brillo o lustre caracteristico, pero cuya
superficie carece de marcas que hagan referencia al objeto
empleado en ella; rugoso (R.), se refiere a aquellos que presentan
una superficie rugosa, como su nombre indica, pero que no es
debida a la falta de tratamiento, sino a una intencionalidad clara
por parte del alfarero.
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X4q: Coc. Xq: Coc¢.
Barra Elemento Casos Porcentaje Barra E‘Iomomo Casos Porcentaje
1 R.C. 23 17.037 1 RC. 4386 18.152
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Graf. 1. Coccidn. 1. Cdmara inferior; 2. Cdmara superior.
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Graf. 2.
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La superioridad porcentual del alisado puede
plantear varias alternativas: que realmente sea éste el
tratamiento més adecuado para la funcién de las
vasijas o bien que algunos tratamientos, como el bru-
fiido —tan abundante en otros yacimientos neoliti-
cos—, se hayan perdido por distintas circunstancias
como la deposicién y la fragmentacién, las cuales,
en muchos casos, impiden distinguirlos. Sin embar-
g0, esta desigualdad entre las dos cdmaras en la téc-
nica de acabado concuerda con las diferencias tec-
nolégicas observadas por M.2 D. Gallart en esta
misma monografia.

Aunque no lo hemos representado en las tablas
de frecuencias, en el nivel ¢4 5 de la cdmara inferior
prevalece el espatulado, influyendo asi directamente
en el porcentaje global. Este valor estd sensiblemen-
te determinado —y quizés adulterado— por la pre-
sencia de fragmentos cerdmicos de dificil adscripcién
cronolégica, puesto que, como ya hemos explicado,
es un nivel en el que ha tenido lugar la intromisién de
los ocupantes de la Edad del Bronce.

Si en el andlisis de frecuencias resaltan los esca-
sos valores que muestra generalmente la técnica ru-
gosa, es nuevamente el ¢, 5 de la cdmara inferior el
que da lugar al aumento significativo en la misma,
volviendo a surgir a este respecto los problemas ya
comentados.

En el acabado interno se aprecia una amplia
supremacia de la técnica del alisado en relacién con
las demds, aunque continda siendo prioritario el espa-
tulado en el nivel c4 5. Ello es facilmente explicable,
puesto que la mayoria de las vasijas espatuladas en la
cara externa poseen el mismo tratamiento en la inter-
na (Gréf. 5).

El predominio del alisado en el interior de las
cerdmicas es hasta cierto punto légico, pues, en prin-
cipio, no hay porqué aplicar un tratamiento mds com-
plejo en la parte que no se va a ver de las vasijas de
uso cotidiano. S6lo se emplearia otro més cuidado
cuando el contenido de las mismas significase algo
especial, ya debido a su caricter social o ritual, ya a
su posible utilizacién.

La ausencia de la técnica rugosa en las paredes
internas de los recipientes resulta evidente. Este hecho
nos lleva a pensar, junto al escaso porcentaje que posee
también en la cara externa, que su finalidad fuera prin-
cipalmente decorativa y que quiz4 no debiera incluir-
se, como se hace normalmente, dentro de las técnicas
de acabado. Esta consideracién no impide que en algu-
nas ocasiones pueda tener una utilidad concreta como
tratamiento externo, pues, por ejemplo, sirve para evi-
tar que los recipientes sin asas se resbalen al cogerlos.

Hemos considerado interesante intentar estable-
cer si existe alguna correlacién entre_los distintos
acabados. Cuando el tratamiento es grosero en el
interior, no podemos hablar de un tipo concreto pre-
dominante en la cara externa, tanto por causa de la
dispersién de los fragmentos, como también por su
escaso numero. En el caso de que los dos acabados
sean groseros, parece evidente que las vasijas ten-
drian una utilizacién ordinaria, probablemente de
cocina y en contacto con el fuego, lo que podria no
ocurrir respecto al alisado o al bruiiido, en los que tal
vez dicho cardcter culinario podrfa no ser el tnico.

Al contrario de lo que sucedia con el tratamiento
grosero, el alisado interno se relaciona mayoritaria-
mente con €l mismo en el exterior, superando el 35%.
En segundo lugar aparece combinado con el brufiido.
Tanto la unién con el brufiido (mayor al 25%) como
con el espatulado (inferior al 8%, excepto en el nivel
c45 que llega a suponer el 46%) pueden sugerir inter-
pretaciones de cardcter funcional, como seria la de 1la
impermeabilizacién de los recipientes utilizados para
almacenaje o para contencién de liquidos.

Como ya hemos indicado, el espatulado suele
estar relacionado, por lo comun, con el mismo trata-
miento en el exterior (sobrepasando en todos los
casos el 50%), llamando la atencién el alto porcenta-
je que alcanza en la cdmara inferior al llegar al 72%.
Esta técnica se asocia habitualmente a vasijas mis
cuidadas o de lujo, pero también puede tener un
caricter utilitario mas dificil de determinar, mixime
cuando no se conoce la morfologia concreta de las
vasijas y ni siquiera se pueden referir a un espacio
determinado dentro del asentamiento.

En relacién con el bruiiido, el predominio de esta
técnica en ambas caras de la cerdmica es abrumador.
El porcentaje minimo es del 70%, alcanzando el 86%
en la cdmara inferior. Unicamente en las c4maras supe-
riores puede asociarse a veces con el alisado.

El tercer apartado de la manufactura est consti-
tuido por desgrasantes®. Este va a ser el capitulo que

° Dentro de esta variable pensamos que es interesante dife-
renciar dos caracteristicas: la materia prima utilizada en la fabrica-
cién y el tamafio. La descripcién de los desgrasantes no se ha rea-
lizado a través de anélisis, por lo que seria demasiado arriesgado
intentar especificar los elementos. Por ello, nos limitamos a incluir
tres categorias repecto a la materia prima: mineral (M.), vegetal
(V.) y mineral-vegetal (M.V.). En relacién con la segunda, el tama-
fio, hemos incluido cinco categorias: pequefio (P.), mediano (M.) y
grande (G.) y otras dos que son la combinaci6én de las menciona-
das, pequefio-mediano (P.-M.) y mediano-grande (M.-G.), pues
tenemos muchos casos en los que ambos tipos aparecen en el
mismo fragmento.
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Relacion entre la coccién (mixta discontinua) y el grosor medio. 1. Cémara inferior; 2. Cémara superior.
Graf. 3.
X2: A.E. X3: A.E.
Barra Elemento Casos Porcentaje Barra Elemento Casos Porcentaje
1 G, 8 5.926 1 178 7.41
2 A. 28 19.259 2 A. 1084 45,129
3 E. 38 28.887 3 E 340 14.155
4 B. 50 37.037 4 B. 710 29.559
5 R. 15 11.111 1 5 |R 90 3.747 2

Graf. 4. Acabado interno. 1. Cdmara inferior; 2. Cdmara superior.
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X1: Al X2: Al
Barra Elemento Casos Porcentaje Barra Elemento Casos Porcentaje
1 Q. 18 11.94 1 G 248 10.351
2 A 49 36.567 2 A. 1508 82.938
3 E. 33 24.827 3 E 335 13.982
4 B 368 26.868 4 B. 305 12.73
5 R 0 0 1 5 R 0 0 2
Graf. 5. Acabado interno. 1. Camara inferior; 2. Cdmara superior.
X4q: DA
X1: DA,
Barra Elemento Casos Porcentaje Barra Elemento Casos Porcentaje
1 P. 4 2.963 1 |p. 219 9.11
2 M. 11 8.148 2 M. 869 27.829
3 G. 23 17.037 3 G 435 18.095
4 P.M 47 34.815 4 P.M. 529 22.005
5 M.G. 50 37.037 1 5 M.G. 5§52 22.962 2

Graf. 6. Desengrasante (tamafio). 1. Camara inferior; 2. Cdmara superior.

menos informacién nos aporte, ya que su examen se
realiz6 con anterioridad al andlisis de M.2 D. Gallart
y creemos que no es del todo licito que establezca-
mos visualmente los distintos tipos, proporciones,
caracteristicas, etc., sin una comprobacién que ofrez-
ca m4s garantias.

En relacién con la materia que se utiliz6 en estas.

cerdmicas, la supremacia del mineral es incuestiona-
ble; solamente en las cdmaras superiores aparecen
ejemplos de desgrasante vegetal (0,28%) o de la
combinacién de ambos tipos (0,37%), pero en tan
escaso nimero que no resultan significativos. La uti-
lizacién mayoritaria del desgrasante mineral coincide
con los andlisis realizados en otros yacimientos neo-
liticos de la peninsula ibérica (GALLART, 1977,
NAVARRETE et alii, 1991, 141-164; CAPELL et alii,
1982, etc.).

Si bien en los andlisis de las pastas se perciben
diferencias entre la cdmara inferior y las estancias
superiores, éstas no se aprecian tan nitidamente en
cuanto al tamafio de los desgrasantes. Aunque en las
cdmaras superiores el porcentaje mds elevado se
corresponda con el tamafio mediano, en la tabla de
frecuencias observamos c6mo se utilizan casi todos
los desgrasantes y, principalmente, los que estdn
mezclados. Esto puede supoher una falta de depura-
cién o de seleccion métrica en las inclusiones o, mds
bien, que dicha incorporacién no se produce, por
parte del alfarero, porque el depésito de arcillas con-
tenga ya los desgrasantes necesarios (Gréf. 6).

En definitiva, las causas de esta escasa diferen-
ciacién entre los tamafios de los desgrasantes podrian
radicar en varios factores: bien en la carencia del

dominio necesario de la tecnologia cerdmica, bien en
una falta de experimentacion, o bien, finalmente, en
un escaso interés por depurar los mismos al resultar
vélidos para la funcionalidad de las vasijas.

Al igual que con otros apartados, también
hemos establecido varias relaciones entre el tamafio
del desgrasante y el resto de las variables relaciona-
das con la manufactura. La primera de ellas intenta
comprobar la existencia de algin vinculo entre cada
uno de los tamafios del desgrasante y las cocciones
(Graf. 7).

En los primeros histogramas advertimos que los
fragmentos con desgrasantes pequeflos manifiestan
una ligera preferencia por la coccién oxidante conti-
nua. En la cdmara inferior —por el escaso mimero de
fragmentos— no es representativo, mientras que en
las cdmaras superiores este hecho se ve corroborado
por un elevado porcentaje, a pesar de compartirlo con
la mixta discontinua. Con el desgrasante mediano
parece existir un mayor predominio de la coccién
reductora, combinada igualmente, en algiin caso, con
la mixta discontinua. También con el desgrasante
mediano parece existir un mayor predominio de la
coccién reductora, combinada igualmente con la
mixta discontinua en algiin caso. En cambio, para el
resto de los tamafios —que son los mas representati-
vos— la coccién mds empleada es la mixta, tanto con-
tinua como discontinua. Esto nos indica que quiza
estas excepciones vistas anteriormente tengan mds
relacién con el tamafio de las paredes de los recipien-
tes que con una accién intencionada, ya que en el
estudio llevado a cabo con el resto de los yacimientos
neoliticos oscenses su comportamiento es el mismo.
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Histograma de Xi¢: P. - Coc. Histograma ds Xi: P. - Coc.
80 ‘

Casos
Casos

RD. oc. oD. M.C. MD. . AC. RD. oc. oD. M.C.

Relacion entre el desgrasante pequeiio y el tipo de coccion. 1. Cémara inferior; 2. Cdmara superior.

Histograma de Xz: M. - Coc. Histograma de Xp: M. - Coc.

! §
R.D. o.c. 1 RC. RD. oc. 0.D. M.C. 2
Relacion entre el desgrasante mediano y el tipo de coccidén. 1. Cémara inferior; 2. Cdmara superior.
Histograma de X3: @. - Coc. Hietograma de X3: Q. - Coc.
8 ]
2 ]
(8] o
R.D. oc. opD. M.C. M.D. 1 RC. RD. oc. oD. M.C. 2
Relacion entre el desgrasante grande y el tipo de coccidn. 1. Camara inferior; 2. Cdmara superior.
Histograma de X4: P.M. - Coc. Histograma de X4: P.M. - Coc.
g
]
o
2
Relacién entre el desgrasante pequefio-mediano y el tipo de coccién. 1. Cémara inferior; 2. Cémara superior.
Histograma de Xs§: M.G. - Coc. Histograma de X{: M.G. - Coc.
"
8
2
(5]

RC. R.D. oc. OD. M.C. M.D. 1 RC. RD. oc. OD. M.C.

Relacién entre el desgrasante mediano-grande y el tipo de coccién. 1. Cdmara inferior; 2. Cdmara superior.

Graf. 7.
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Otra de las correlaciones que hemos creado es la
que se refiere al grosor medio de todos los fragmen-
tos. Existe una supremacia incuestionable, en casi
todos los casos, del intervalo 0,6-0,9 cm (mayor al
47%) que a veces alterna con 0,9-1,2 y 0,3-0,6 cm,
pero siempre en porcentajes muy reducidos —infe-
riores al 20%—. En consecuencia, no se puede afir-
mar la existencia de vinculos entre el tamaiio del des-
grasante y el grosor de las paredes (tamafio de la vasi-
ja). Este hecho puede ser expresién del nivel tecnolé-
gico de los alfareros, que todavia estarian en un
momento de aprendizaje y no dominarfan, en el desa-
rrollo de las distintas fases de fabricacion, la cone-
xién entre el desgrasante y el proceso de dilatacién-
contraccion de la arcilla.

El andlisis de la manufactura continia con el
color'® externo de los fragmentos cerdmicos. Aunque
en ninglin momento hemos encontrado un yacimien-
to que posea todos los colores definidos, si podemos
decir que existe una gran variacién en la coloracién
de las cerdmicas, lo que hace que los porcentajes
correspondientes no sean excesivamente elevados. El
mas alto lo ostenta la cdmara inferior, con un 14% en
gris claro marrén (G.C.M.) (Gréf. 8).

En general, en todos ellos predomina la gama de
grises y, dentro de los mismos, los colores definidos
como gris medio marrén (G.M.M.) y gris claro
marrén (G.C.M.). Asimismo, apreciamos una cierta
uniformidad en cuanto a los menos o nada utilizados:
blanco rosiceo, marrén claro rojizo, marrén medio
rojizo, marrén oscuro amarillento, marrén oscuro,
marrén medio, marrdn claro, negros y naranjas. Con
valores algo més elevados, pero que continian sien-
do pequefios, aparecen ya una amplia variedad de
tonos.

Esta gran diversidad sugiere, una vez mds, que
ha sido el sistema de horneado en fuego abierto el
que ha producido esa heterogeneidad en la colora-
cién. Sin embargo, vamos a intentar ver si, de alguna
forma, se pueden concretar mas las caracteristicas de
la produccién cerdmica a través de nuevas correla-
ciones.

Abordaremos, en primer lugar, la existente entre
las cocciones y el color. En la coccién reductora con-

1 Para su definicién hemos utilizado la tabla Munsell, A. H.
(1977) reagrupandola en una gama de 26 colores, ya que en algu-
nos casos esta tabla es demasiado amplia y, en otros, existen cier-
tos matices que no estdn claramente representados. Estos colores
estan divididos en 4 grupos que se pueden combinar, representados
por sus inciales: blancos, marrones, naranjas y grises y negros.
Asimismo, dentro de algunos de ellos hemos definido su intensi-
dad: claro, medio y oscuro.

tinua se advierte una clara supremacia del gris (del n®
16 al 21) sobre el resto de la gama y, dentro de ella,
del color definido como gris oscuro. Incluso en los
casos en los que también se aprecia algin valor ele-
vado entre los marrones, éste siempre pertenece a las
tonalidades mds oscuras. En la coccién reductora dis-
continua, este mismo esquema se acentiia, es decir,
son muchos menos los casos que posean otro tipo de
coloracién que no sea la gris. Por supuesto, estas
tonalidades vienen favorecidas por las propias carac-
teristicas del horneado reductor o por la habitual fase
de enfriamiento reductor de los fuegos abiertos,
como expresa M.2 D. Gallart (Grifs. 9 y 10).

En el andlisis de la coccién oxidante, la variedad
de tonalidades es mucho mayor en las cdmaras supe-
riores. Aunque se pueda observar un cierto predomi-
nio de los blancos y de los marrones claros, a veces
los grises se ven algo mds favorecidos —como en la
oxidante discontinua de las cdmaras superiores—
pero esto puede ser debido a defectos en la cochura.

En la coccién mixta se manifiesta una gran
diversidad, con porcentajes importantes en varias de
las gamas, por lo que no se puede proponer una pri-
macia clara de ninguna de las dos mds habituales
(grises y marrones). En las cocciones mixtas discon-
tinuas se reafirma mads intensamente la escasa utiliza-
cién de los negros y de los naranjas, principalmente
en los niveles de la cdmara inferior.

Dentro de la coccién mixta, la existencia de una
mayor amplitud de valores en todos los colores puede
ser consecuencia, como ya hemos dicho, de la mez-
cla de las otras dos, es decir, de una coccién poco o
nada regulada que no ha permitido mantener una
Unica atmdsfera y que, por consiguiente, ha facilitado
la heterogeneidad de la coloracién.

La segunda correlacién que hemos desarrollado
incumbe al color y al engobe. En ella no se aprecia
ninguna modificacién de las coloraciones hasta ahora
planteadas; es mds, incluso los engobes internos
muestran las mismas preferencias.

Finalmente, la tdltima variable incluida en la
manufactura es la que atafie al engobe'. Este ele-

‘mento no lo poseen todas las cerdmicas y los motivos

por los que se aplica pueden ser muy variados. En su
mayor parte —atendiendo a la tabla de frecuencias—
éste se encuentra en el exterior de la vasija (entre 50
y 71%) y, por tanto, es el que da la coloracién que
nosotros observamos (Graf. 11).

" Se ha dividido en tres categorias, atendiendo a su locali-
zaci6n en el fragmento: interno (I.), externo (E.) e interno-externo
(LE.).
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X1: Color
Barra Elemento Casos Porcentaje
1 B.O. 1 8.148
2 BG. 6 4.444
3 B.A. 4 2.963
4 M.C.AM. 15 11111
5 M.C.AN. 4 2.9683
(] M.CR. 1 741
7 M.M.AM. 1 741
8 M.M.AN. 8 5.926
[ M.M.R. 2 1.481
10 |M.O.AM. 3 2.222
11 |M.O.AN. 2 1.481
12 |MOR. 3 2.222
Xq: Color
Barra Elemento Casos Porcentaje
16 JGCM. 20 14.815
17 ]GC. 7 5.185
18 JGMM. 16 11.852
19 |aM. 8 5.928
20 |G.OM. 11 8.148
21 |GO. 8 5.926
22 |[NGB. 1 741
23 |NGM. 0 0 )
24 |[NAC. 3 2.222.
25 |NAR. 1 741 1

X1: Color
rB_gn Elemento Casos Porcentaje
1 B.O. 192 7.997
2 B.G. 31 1.291
3 B.A. 31 1.291
4 M.C.AM. 234 9.746
5 M.C.AN. 135 5.623
6 M.CR. 28 1.166
7 M.M.AM. 54 2.249
8 M.M.AN. 215 8.955
9 M.M.R. 73 3.04
10 [M.O.AM. 46 1.916
11 {M.O.AN. 77 3.207
12 |M.OR. 56 2.332
13 |M.O. 11 .458
14 |IMM. 3 .125
Xq: Color
Barra Elemento Casos Porcentaje
16 ]G.CM. 287 11.953
17 |GC. 53 2.207
18 JG.MM. 271 11.287
19 |GM. 143 5.956
20 {GOM. 184 7.663
21 |GO. 117 4.873
22 |NGB. 13 .541
23 |NGM. 54 2.249
24 INAC. 47 1.958
25 |[NAR. 34 1.416
26 |B.R. 12 .5 2

Graf. 8. Color. 1. Camara inferior; 2. Cémara superior.

Hay que pensar que, debido a su abundante uti-
lizacién, el engobe no tiene en principio un marcado
cardcter estético, puesto que parece que para produ-
cirlo usaban la misma arcilla empleada para fabricar
las vasijas. Si su incorporacion a la cerdmica fuese
con fines puramente decorativos, no seria del todo
l6gico que se utilizasen idénticas tonalidades, en
tanto que tampoco seria necesario aplicar el engobe si
no se pretendiera un efecto de otra indole.
Posiblemente, este nuevo elemento que se afiade a las
vasijas vendria determinado, sobre todo, por una
intencionalidad concreta, pues si bien parece natural
que el engobe interno tenga un cardcter mas practico
que decorativo —por ejemplo, para evitar pérdidas
de liquidos— el engobe externo puede usarse igual-
mente para facilitar el tratamiento de la superficie y
de la decoracién, al conseguirse con el mismo una
pared mas homogénea.

Al igual que en los anteriores apartados, hemos
establecido una relacién entre esta variable y el aca-
bado interno y externo de las cerdmicas. En los tres
tipos de engobe presentes existe una clara preferencia

por el tratamiento alisado (del 20 al 100%), el cual, a
veces, se combina con el brufiido (del 6 al 60%). Esto
apunta hacia una utilidad determinada, puesto que no
suele ser habitual que los recipientes de uso cotidia-
no y culinario presenten un acabado cuidado, a no ser
que éste sea necesario por otras cuestiones, tales
como su uso, su finalidad o su contenido.

Dentro de este capitulo incluimos un tipo de
engobe que, debido a la falta de los andlisis necesa-
rios, no sabemos con certidumbre si cumplia efecti-
vamente esa funcion o respondia en realidad al uso de
las vasijas como contenedores. Se trata de una capa
de ocre rojo, unas veces aplicado en el interior, otras
en el exterior y otras en ambas caras del recipiente.
Este tipo aparece no sélo en este yacimiento, sino
también en otras cuevas neoliticas oscenses como
Chaves, la Espluga de la Puyascada, etc. A pesar de
no poder plantear ninguna hipdétesis en relacion a este
tema, creemos interesante, al menos, hacer mencién
del mismo.

Todos estos datos nos han permitido, ademds

de la interpretacion parcial de cada uno de los con--
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ceptos, la realizacion de un analisis factorial de
correspondencias sobre la manufactura practicada.
Este se ha llevado a cabo con los materiales cerdmi-
cos del conjunto de Olvena, a los que se ha unido
toda la informacién obtenida del resto de los yaci-
mientos neoliticos de la provincia de Huesca
(RAMON, 1993, 255-259). El gréfico explica el
58,02% (factor 1: inercia, 35,21%; factor 2: inercia,
22,81%) de la variabilidad total, con lo que nos
aporta una informacién bastante significativa, con

Histograma de Xi: R.C. - Color

Casos

independencia de que algunas variables o yacimien-
tos tengan una contribucién relativa minima en el
andlisis global.

La mayor contribucién absoluta al primer factor,
dentro de las variables, la ejercen el bruiiido externo
(12,3%) e interno (13,4%) y el desgrasante mediano
(18,4%); mientras que en el factor 2 las variables més
significativas son el espatulado externo (18,5%) e
interno (10,7%), el desgrasante mediano (12,2%) y el
color blanco grisiceo (10,3%).

Histograma de Xi1: R.C. - Color

Relacion entre la coccién (reductora continua) y el color. 1. Cdmara inferior; 2. Cdmara superior.
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Relacion entre la coccion (reductora discontinua) y el color. 1. Cdmara inferior; 2. Cdmara superior.
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Relacidn entre la coccién (oxidante continua) y el color. 1. Camara inferior; 2. Cdmara superior.

Graf. 9.
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Relacién entre la coccién (mixta discontinua) y el color. 1. Cémara inferior; 2. Cmara superior.

Grif. 10.
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Graf. 11. Engobe. 1. Camara inferior; 2. C4mara superior.
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Entre los yacimientos en el eje 1 son los tres
niveles de Chaves (con una contribucién absoluta de
6,4% niv. sup.; 13% nivel 1b y 20,9% nivel 1a) y la
cdmara superior de Olvena (con 39,1%) los que ejer-
cen un mayor peso en el andlisis. En cambio en el
segundo factor son Gabasa 2a (29,1%), 2b (14,1%),
La Miranda (7,5%), la cdmara superior de Olvena
(18,5%) y el Torroll6én (12,4%). Esta diferencia entre
los asentamientos de los dos ejes se marca claramen-
te en la representacion, pudiéndose dividir el gréafico
a través del eje 2.

En €l advertimos una fuerte concentracion, mds
de las variables que los definfan que de los yacimien-
tos, fijandose asi algunas diferencias entre unos y
otros. Lo que mds nos interesa para esta monografia
es la separacién que se produce entre las cdmaras
superior (OV) e inferior (MO) de la cueva del Moro.
En esta dltima se separaron los niveles ¢;,5 y cs,
observdndose que la situacién de la cdmara inferior
en parte estd influida por el comportamiento de cg s,
que es semejante al resto de los yacimientos que
poseen materiales de otras épocas, lo cual no resulta
extrafio al tratarse del nivel que removieron los ocu-
pantes de la Edad del Bronce.

.Uno de los factores que determinan de forma
decisiva el alejamiento entre ambas cdmaras es la ele-
vada cantidad de desgrasantes medianos que poseen
las cdmaras superiores. Influyen igualmente en dicho
alejamiento, en comparacién con los porcentajes de
los otros asentamientos, los valores de la coccién oxi-
dante continua y del alisado externo de las superficies
de estas mismas cdmaras. Las diferencias con el resto
de los yacimientos neoliticos no son tan importantes
como en principio se podria suponer. Tecnoldgi-
camente, parece que el elemento aglutinador entre los
mismos lo constituye el tratamiento de la superficie.

Finalmente, a este andlisis habria que afiadir las
conclusiones de los estudios realizados por M.? D.
Gallart. Resalta entre ellas el parecido mineralégico
advertido entre los fragmentos analizados de las
camaras superiores del Moro de Olvena y los del
nivel 1b de la cueva de Chaves, analogia también evi-
dente en cuanto a las temperaturas de coccidn, si
exceptuamos los dos fragmentos cocidos por debajo
de los 500°C. No se puede realizar la misma observa-
cién en lo que atafie al acabado de las superficies, ya
que todas las analizadas por M.? D. Gallart en Olvena
han resultado ser alisadas.
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2. La morfologia

Los fragmentos que cabria denominar morfold-
gicos son considerablemente reducidos en relacién a
la globalidad de evidencias cerdmicas encontradas
en ambos yacimientos. Ello da idea de los problemas
con que topamos en nuestra investigacién, sobre
todo cuando intentamos reconstruir las formas de las
vasijas.

C. inferior N¢ %
lisas 110 81.48
morfologia 25 18.51

C. superiores N¢ %0
lisas 2028 84.43
morfologia 374 15.57

En la representacion gréfica de la morfologia gene-
ral mostramos el porcentaje de cada grupo (bordes, cue-
los, paredes, fondos y suspensiones) en relacién con el
global (Gréf. 12). Nos ha parecido interesante hacer este
grifico porque, aunque ya suponiamos su configura-

cién, esquematiza el conjunto del material que estamos -

manejando. Como es 16gico, los valores mas altos se
corresponden con los fragmentos de paredes, superando
en su mayoria el 75% y manifestando la dificultad que
supone su estudio al encontrarse tan fragmentados y
desdotados de elementos significativos.

Los bordes no sobrepasan el limite del 15%. A
pesar de este valor tan bajo, es el elemento que ocupa
el segundo lugar en importancia, por aportar una gran
informacién sobre las caracteristicas de las vasijas y
por ser, ademds, el que comprende un mayor volu-
men de fragmentos, aunque siempre por detrds de los
correspondientes al cuerpo.

Los cuellos, al igual que los fondos, son los menos
representados, en parte debido a la fragmentacién del
material, que complica, a veces, la diferenciacién de
éstos de lo que podrian ser simplemente paredes. Quiza
sea también éste uno de los motivos por el que estas ulti-
mas presentan porcentajes tan altos, si bien su elevado
valor tiene asimismo otra explicacién razonable: a las
paredes corresponde la parte mds grande de los reci-
pientes y, por lo tanto, la que produce mds fragmentos al
romperse. Atin asf, no descartamos la posibilidad de que
algunos de los materiales que incluimos como paredes
sean en realidad partes del fondo (sobre todo si era con-
vexo) o del cuello (cuando éste fuera recto).

Las suspensiones también coinciden con los valo-
res mds bajos de la tabla, pero ello parece mas expli-

cable, puesto que el nimero de elementos de prehen-
sién que pueden aparecer en una vasija es siempre
reducido. Ademds, se rompen con mayor facilidad al
tratarse normalmente de afiadidos posteriores.
Entrando en el andlisis concreto de cada parte
morfolégica, comenzamos con los bordes™, de los
que se han realizado distintos estudios. En primer
lugar —como vemos en los histogramas— en ambas
camaras se establece el mismo orden jerdrquico:
redondeados, planos y, por ultimo, apuntados.

Céamara inferior

borde cuello . cuerpo fondo suspen.

Cémara superior

borde cuello cuerpo fondo suspen.

Graf. 12. Morfologia general.

La tabla de frecuencias de las orientaciones'
evidencia que la recta es, sin lugar a dudas, la mds
corriente en ambas camaras. Creemos que es necesa-
rio especificar aqui que la orientacién no tiene por
qué coincidir con la angulacién o con la morfologia
general de la vasija, de las que hablaremos posterior-
mente (Gréf. 13).

" 2 Se ha diferenciado, de forma global, entre borde plano,
redondeado y apuntado.
'* Hacen referencia a la unién del borde con el cuello o cuer-
Po y, por tanto, a la orientacién de éste. Se definen con tres cate-
gorfas: reentrante (RE.), recto (RC.) y saliente (SA.). ’
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Graf. 13. Orientacién de los bordes. 1. Cdmara inferior; 2. Camara superior.
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Morfologia y orientacién de los bordes planos.
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Morfologia y orientacién de los bordes redondeados.

Dentro de los bordes planos' es incuestionable
la supremacia de los planos, a los que no se les acer-
ca, en ningun caso, cualquier otro tipo; es més, en la
cdmara inferior son los unicos representados. En
cuanto a la orientacidn, las cdmaras superiores mani-
fiestan una mayor variabilidad, aunque existe una
clara preferencia por los rectos. Sin embargo, en la
cdmara inferior el panorama estd repartido por igual
entre rectos y reentrantes. '

Entre los bordes redondeados®, que son los més
frecuentes, predominan los definidos con el mismo
nombre. En relacién a la orientacién, se comprueba
nuevamente una primacia nitida de los rectos y con-
tindan siendo las cdmaras superiores las que presen-
tan una mayor variedad. El dltimo grupo, el de los
bordes apuntados'’, muestra el mismo comporta-
miento que los anteriores, dominando la categoria
apuntada y la orientacién recta.

'En consecuencia, advertimos que en la cdmara
inferior no existe variacién en la eleccién de cada
grupo, es decir, que se utiliza en los tres tipos la
misma morfologia, coincidiendo con la primera cate-
goria, la cual, a su vez, se corresponde con la que
define cada grupo de bordes.

Esta uniformidad en la eleccién de los bordes y
orientaciones no se repite en lo tocante a los didme-
tros de los mismos. No encontramos una clara prefe-
rencia por un intervalo determinado, sino que van,
principalmente, de los 10 a los 25 cm. Estos valores
ocupan los tres primeros lugares, aunque el orden
varia de uno a otro. Hay que comentar el importante
porcentaje que alcanza el quinto intervalo en la cdma-
ra inferior, debido, sobre todo, a los fragmentos que
aporta el nivel c, 5. Unicamente las cdmaras superio-
res ofrecen fragmentos en la amplitud 0-5 cm. No
obstante, el nimero de este tipo de bordes es reduci-
do, ya que un didmetro tan pequefio no suele ser habi-
tual y debe venir determinado por una funcién muy
concreta, como podria ser la de evitar el derrama-
miento del contenido (Graf. 14).

En relacién a las dimensiones los valores mds
significativos de los grosores maximos estdn en torno
a dos intervalos: 0,3-0,6 y 0,6-0,9 cm. Respecto a los
minimos, a pesar de que parece 16gico que las medi-

" Se han diferenciado cinco categorias: plano (P.), engrosa-
do al exterior (EN.E.), engrosado al interior (EN.L.), bisel externo
(BLE.) y bisel interno (BLIL.).

' La divisi6n realizada en este tipo de bordes es la misma
que en los bordes planos.

'* En este grupo s6lo se han diferenciado tres de los tipos:

apuntado (AP), bisel externo (BLE.) y bisel interno (BLL.).
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Morfologia y orientacién de los bordes apuntados.

das fueran mas pequefias, se mantienen los mismos
valores que en el caso anterior, aunque la balanza se
incline ligeramente hacia el primer intervalo. Tan sélo
se aprecia —minimamente— el aumento del mimero
de los fragmentos con medidas inferiores a 0,3 cm. En
cuanto a los bordes que, por su fragmentacién o por su
mala conservacién, no han permitido que se les toma-
ran dos medidas, hay que decir que se comportan de
igual manera que los grupos precedentes.

Siguiendo con el orden morfolégico de los reci-
pientes y centrdndonos ahora en el cuello”, sefialare-
mos que Unicamente las cdmaras superiores nos apor-
tan datos relevantes, puesto que en la inferior el niime-
ro de fragmentos no se puede considerar significativo.
Es interesante indicar que los cuellos oblicuo-externos,
que servirian para revelar la morfologia exvasada de
las ceramicas, son los menos representados, al igual
que los convexos. Por el contrario, la mayor frecuen-
cia cuantitativa se corresponde con los céncavos.

El escaso nimero de restos y el reducido tamafio
de los mismos nos impide establecer conexiones con

7 Dentro de esta variable se ha distinguido entre cuello recto
y curvo. El primero consta de tres categorias: vertical (V.), oblicuo
interno (O.1.) y oblicuo externo (O.E.). En el cuello curvo sélo se
ha diferenciado entre céncavo (CV.) y convexo (CX.).

el didmetro. En los porcentajes de los grosores, de los
tres tipos, se ha producido un incremento del tamafio
enrelacién con el de los bordes. Existe un predominio
generalizado del intervalo 0,6-0,9 cm, aunque en
algunos casos se equipare o se aproxime a otros valo-
res, como 0,9-1,2 cm y 0,3-0,6 cm (Gréf. 15).

Resalta asimismo el hecho de que no exista dife-
rencia, en las medidas elegidas, entre los grosores
minimos, medios y mé4ximos. Esto puede ser debido
al sistema de fabricacién, ya que el cuello es una de
las partes més fragiles de la vasija y exige una gran
uniformidad para evitar posibles problemas, tanto
durante la coccién, como en su utilizacién posterior.

Las paredes’ son el grupo mis numeroso den-
tro del conjunto de material ceramico y revelan una
dualidad en sus porcentajes mds elevados, repartién-
dose entre las verticales y las convexas. Los cuerpos
oblicuo-externo, oblicuo-interno y carenado son los
que menos efectivos poseen, no llegando a superar en
ningn caso el 10%.

* Como en el caso anterior, se ha subdividido en dos: cuer-
po recto y curvo. En el primero, a su vez, se han diferenciado cua-
tro clases: vertical (V.), oblicuo interno (0O.l.), oblicuo externo
(O.E.) y carenado recto (CAR.R.). El cuerpo curvo, en cambio,
presenta s6lo dos variedades: carenado curvo (CAR.C.) y convexo
(CX)).
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X1: Dlam.
X4: Diam. Barra Desde (2) A (<) Casos Porcentaje
Barra Desde (2) A (<) Casos Porcentaje 1 0 5 1 .654
1 0 5 0 0 2 5 10 14 9.15
2 |5 p10 o 0 3 |10 15 48 31.373
3 10 15 6 42.857 4 15 20 50 32.68
4 15 20 2 14.286 5 20 25 25 16.34
5 20 25 4 28.571 6 25 30 14 9.15
6 25 30 2 14.286 1 7 30 35 1 .654 2
Didmetros de los bordes. 1. Camara inferior; 2. Cémara superior.
X4: Gr.Max.
Barra Desde (2) A (<) Casos Porcentaje
X2: Gr.Max. ! 0 3 2 1.176
Barra Desde (2) A (<) Casos Porcentaje 2 .3 .6 72 42.353
1 0 .3 0 0 3 6 . 66 38.824
2 .3 .6 10 50 4 .9 1.2 24 14.118
3 .6 .9 10 50 1 5 1.2 1.5 4 2.353 2
Grosor mdximo de los bordes. 1. Cdmara inferior; 2. Cdmara superior.
X2: Gr.Min.
Barra Desde (2) A (<) Casos Porcentaje
Xa: Gr.Min. 1 fo 3 15 8.824
Barra Desde () A (<) Casos Porcentaje 2 -3 .6 86 50.588
1 0 .3 5 25 3 .6 .9 57 33.529
2 .3 .6 11 55 4 1.2 11 6.471
3 .6 .9 4 20 1 5 1.2 1.5 1 .588 2
Grosor minimo de los bordes. 1. Camara inferior; 2. Cdmara superior.
X3: Gr.Med.
X4: Gr.Med. Barra Desde (>) A (<) Casos Porcentaje
Barra Desde () A (<) Casos . Porcentaje | 0 -3 3 2.344
R -~
1 0 .3 0 0 2 .3 .6 73 57.031
2 .3 .6 3 60 3 .6 .9 47 36.719
3 .6 .9 2 40 1 4 .9 1.2 5 3.906 2

Grosor medio de los bordes. 1. Cdmara inferior; 2. Camara superior.

Graf. 14.

En cuanto a los didmetros, de nuevo son las
cédmaras superiores las tnicas que aportan datos de
interés. El intervalo mds habitual es el de 15-20 cm.
Sin embargo, la cantidad de fragmentos que permiten
adivinar su didmetro es muy reducida en relacién a la
cantidad de material que estamos manejando en los
recuentos, por lo que las conclusiones que podamos
extraer estardn siempre mediatizadas por dicha cir-
cunstancia (Graf. 16).

Al igual que ocurria con los cuellos, la fre-
cuencia m4s elevada entre los grosores del cuerpo
estd en el intervalo 0,6-0,9 cm. Solamente dentro
de los grosores minimos se produce una alternan-
cia en los porcentajes con el intervalo 0,3-0,6 cm
(Gréf. 17).

Es interesante comentar que son pocos los casos
en los que aparecen valores elevados en estos groso-
res, que podrian indicarnos la presencia de vasijas de
gran tamafio, posiblemente con una funcién de alma-
cenaje. Lo mismo ocurre con el intervalo mas peque-
flo, que nos acercaria a recipientes mds cuidados y
con una utilidad tal vez ritual, de prestigio o decora-
tiva. _

La morfologia se completa con los fondos".
Nuevamente, debemos advertir que, entre un material

' Han sido divididos atendiendo a su morfologia en dos gru-
pos: fondos rectos y curvos. Los primeros se subdividen en dos:
plano (P.) y umbilicado (U.). El segundo grupo consta de tres cate-
gorfas: céncavo (CV.), convexo (CX.) y apuntado o cénico (AP).-
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Morfologia de los cuellos.
, X1: Gr.Mx.
X1: Gr.Mx. girra Desde’ (2) A (<) Casos Porcentaje
Barra Desde () A (<) Casos Porcentaje 1 0 .3 0 0
1 0 .3 0 0 2 3 4 8.333
2 |a .6 0 0 3 |s .9 as 72.917,
3 K .9 2 66.667 4 K] 1.2 12.5
4 .9 1.2 1 33.333 1 5 1.2 1.5 6.25 Y
Grosor mdximo del cuello. 1. Camara inferior; 2. Camara superior.
X2: Gr.Mn.
X2: Gr.Mn. Barra.Desde (2) A (<) Casos. Porcentaje.
Barra Desde _(2) A (<) Casos Porcentaje 1 _Jo -3 0 0
1 |o .3 0 0 ) 2 |.s .6 22 45.833
2 0 0 3 .6 .9 23 47.917
3 .9 3 100 1 4 |9 1.2 3 ‘le.25 ”

Grosor minimo del cuello. 1. Cdmara inferior; 2. Camara superior.

X3: Gr.Md.
Barra Desde (2) A (<) Casos Porcentaje
1 0 .3 0 0
2 .3 .6 9 42.857
3 .6 .9 7 33.333
4 .9 1.2 5 23.81 1

Grosor medio del cuello. 1. Cdmara superior.

Gréf. 15.

tan fragmentado, son escasos los ejemplares que se
han podido identificar con toda seguridad (convexos,
sobre todo, y también apuntados), por lo que la tabla
de recuentos nos llega otra vez muy condicionada.
Las bases umbilicadas y las céncavas no estin pre-
sentes en ninguna de las cdmaras, ya que no son pro-
pias de la época que estamos estudiando.

Los datos de la cdmara inferior no nos ofrecen
ninguna informacién de relevancia, puesto que los-
fondos estdan representados por un tinico fragmento.
En cambio, en las cdmaras superiores llama la aten-
cién que los fondos planos sean més frecuentes que
cualquier otro tipo, aunque antes de valorar este dato

hay que recordar —como hemos comentado més arri-
ba— la presumible pérdida de fondos convexos por
una identificacién incorrecta, pues se pueden confun-
dir con paredes igualmente convexas.

Los intervalos de los didmetros del fondo se han
reducido a 2 cm, ya que, debido a su morfologia, con-
sideramos que una mayor diferencia no sefialaria bien
las caracteristicas de cada grupo (Gréf. 18).

No existe una uniformidad marcada entre ellos,
aunque se establece un cierto predominio de los didme-
tros entre 6-8 cm. Del estudio destaca, como parece
16gico, que los didmetros més grandes se corresponden
con los fondos planos. Este tipo de base es el mas
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Morfologia de los cuerpos.
X4: Cu.Dia
Barra Desde (2) A (<) Casos Porcentaje
1 0 5 0 0
2 5 10 0 0
3 10 15 6 17.143
X4: Cu.Dla. 4 15 20 16 45.714
Barra Desde (2) A (<) Casos Porcentaje 5 20 25 2 5714
1 0 5 0 0 6 |25 30 0 0
2 5 10 0 0 7 30 35 2 5.714
3 10 15 1 100 . 8 as 40 1 2.857 2
Didmetro del cuerpo. 1. Camara inferior; 2. Cdmara superior.
Graf. 16.
X4: G.Mx.
X2: G.Mx. Barra Desde (2) A (<) Casos Porcentaje
Barra Desde () A (<) Casos Porcentaje 1 0 .3 0 0
1 0 .3 0 0 2 .3 .6 30 12.048
2 .3 .6 5 22.727 3 .6 .9 154 61.847
3 .8 .9 14 63.636 4 .9 1.2 49 19.679
4 .9 1.2 3 13.636 1 5 1.2 11.5 9 3.614 2
Grosor mdximo del cuerpo. 1. Camara inferior; 2. Cdmara superior.
X2: G.Mn,
X3: G.Mn, Barra Desde () A (<) Casos Porcentaje
Barra Desde () A (<) Casos Porcentaje 1 0 .3 1 .402
1 0 .3 1 4.545 2 .3 .6 130 52.209
2 .3 .6 11 50 3 .6 .9 101 40.562
3 .6 .9 9 40.909 4 9 1.2 16 6.426
a4 .9 1.2 1 4.545 1 5 1.2 1.5 1 .402 2
Grosor minimo del cuerpo. 1. Cdmara inferior; 2. Cdmara superior.
X4: G.Md.
Barra Desde (2) A (<) Casos Porcentaje X3: G.Md.
1 0 -3 0 0 Barra Desde (>) A (<) Casos. Porcentaje
2 .3 .6 28 21.374 1 0 .3 7 .337
3 .6 .9 81 61.832 2 .3 .6 387 18.633
4 .9 1.2 17 12.977 3 6 .9 1261 60.713
5 1.2 1.5 4 3.053 4 .9 1.2 373 17.959
6 1.5 1.8 1 .763 I 5. [1.2 1.5 a7 2.263 5

Grosor medio del cuerpo. 1. Cémara inferior; 2. Cdmara superior.

Graf. 17.
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X1: F.Dla.
Barra Desde_ (2) A (<) Casos Porcentaje_
1 0 ' 2 ] 0
2 |2 4 0 0
3 4 6 [} V]
4 6 8 1 100 1

X4: F.Dla.
Barra Desde * (>) A (<) Casos Porcentaje
T 0 2 0 0
2 2 4 1 5
3 4 6 2 10
4 6 8 7 35
5 8 10 4 20
6 10 12 0 0
7 12 14 2 10
8 14 16 1 5
9 16 118 2 10

Didmetro del fondo. 1. Camara inferior; 2. Cdmara superior.
Graf. 18.

empleado en vasijas de grandes dimensiones, principal-
mente por razones de estabilidad y manejabilidad, lo
que no va a implicar una relacién directa entre el tama-
fio del fondo y el del recipiente. La presencia de estos
fondos planos tiene importancia, no sélo por los datos
de caracter funcional que pueda aportar, sino también
porque su presencia en el Neolitico circunmediterrdneo
plantea una serie de cuestiones geograficas y culturales
de las que hablaremos maés adelante (Gréf. 19).

En contra de lo que podriamos suponer, los groso-
res de los fondos no han aumentado de forma conside-
rable en comparacién con las medidas obtenidas para el
resto de los fragmentos. Existe un cierto dominio del
intervalo 0,9-1,2 cm, pero compartido en muchos casos
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Morfologia de los fondos.

con (,6-0,9 cm. Este tltimo grupo es, también, el mas
significativo entre los grosores minimos. Respecto a
estas medidas, hay que tener presente la dificultad que
entraia —sobre todo en las bases convexas y apunta-
das— definir dénde acaba el fondo propiamente dicho
y dénde empieza el cuerpo, por lo que, en muchos
casos, los valores resultaran muy similares.

Las suspensiones®, a pesar de ser elementos
que se afiaden a las vasijas, también forman parte de
la morfologia de las mismas. Esta variable ha' sido
dividida en 11 categorias para reunir todas las posi-
bles eventualidades.

La m4s utilizada, en ambas camaras, es el asa de
cinta. Frecuencias igualmente altas posee la categoria
definida como arranques, en la que hemos incluido
todos los elementos que, por estar rotos, no nos pro-
porcionaron la minima informacién necesaria. Las
menos empleadas y, por tanto, las menos representa-
das, son los mangos, las lengiietas y los elementos
compuestos.

Sin lugar a dudas, la situacién® mds normal de
estas suspensiones, coincidiendo con los porcentajes
mdés elevados, se corresponde con el cuerpo. En
cuanto a la orientacién®, son la vertical y la horizon-

» Dentro de ellas se han distinguido 11 categorias: mamelén
(M.), asa circular (A.CR.), asa de cinta (A.CN.) (definidas como
asas que, con independencia de la morfologia de su seccién, se
caracteriza ésta por ser sobre todo alargada), asa con apéndice
(A.AP), asa tubular (A.T.), perforaciones (P.) (exclusivamente
cuando son realizadas para asir las vasijas), botén, tetén o pezén
(B.), mango (MAN.), lengiieta (L.) (la diferenciacién que hemos
hecho entre este elemento y el mamelén viene determinado por
una morfologia més rectangular y por un mayor tamaifio), com-
puesta (C.) (dentro de este grupo se han incluido todas las suspen-
siones formadas por varios elementos distintos) y arranque (AR.).

* Esta variable se ha subdividido en ocho categorfas: borde
(B.), cuello (C.), cuerpo (CU.), borde-cuello (B.C.), borde-cuerpo
(B.CU.), cuello-cuerpo (C.CU.) e ignorada (IG.).

%2 En la orientacién en el fragmento, se ha diferenciado: ver-
tical (V.), horizontal (H.), oblicua (O.) e ignorada (IG.).
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X4: G.Max.
X3: G.Max. Barra Desde  (2) A (<) Casos Porcentaje
Barra Desde _(2) A (<) Casos Porcentaje 1 ]e 3 1 3.704
1 Jo . 0 0 2 3 0 0
2 3 0 0 3 |.s .9 9 33.333
3 |s .9 ° 0 4 |9 1.2 13 48.148
4 9 1.2 1 100 ’ 5 |1.2 1.5 3 11,111 2
Grosor mdximo del fondo. 1. Cimara inferior; 2. Cdmara superior.
X2: G.Min.
X2: G.Min. Barra Desde () A (<) Casos Porcentaje
Barra Desde () A (<) Casos Porcentaje ' 1 0 .3 1 3.704
1 |o .3 0 0 2 |3 6 22.222
2 |.a .6 0 0 3 | .9 17 62.963
3 |.s .9 1 100 I 4 |9 1.2 3 11.111
Grosor minimo del fondo. 1. Camara inferior; 2. Camara superior.
X3: G.Med.
Barra Desde (2) A (<) Casos Porcentaje
1 Jo .3 1 9.091
2 .6 0 0
3 . 3 27.273
4 1.2 6 54.545 i
Grosor medio del fondo. 1. Camara superior.
Graf. 19.
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zontal, las que presentan una mayor incidencia, posi-
blemente debido a que son las dos formas que favo-
recen de una manera mds clara la funcion para la que
han sido fabricadas. Es importante tener en cuenta la
gran cantidad de ejemplares en los que ignoramos su
orientacién, no siempre porque estén rotos, sino tam-
bién porque la mayoria de las veces el tamafio del
fragmento no posibilita su definicién. En los grafi-
cos de las secciones® advertimos que las mis comu-
nes son la eliptica y la cénica. En cambio, las menos
representadas son la cuadrada y la bilobulada.
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Orientacién de los elementos de prension.

Los mamelones no forman parte de las suspen-
siones mds utilizadas. Se caracterizan por tener la
seccién cénica como la mds habitual y por localizar-
se mayoritariamente en el cuerpo (sobrepasando el
66%) de forma horizontal, aunque en las cdmaras
superiores tenemos también un nimero relevante de
mamelones que se ubican en el borde.

Las asas circulares y tubulares y las perforacio-
nes s6lo estdn presentes en las cdmaras superiores,

 Estas se han agrupado en ocho las categorias, careciéndo-
se solamente de datos en las perforaciones y en los arranques: cir-
cular (C.), rectangular (R.), cénica (CO.), eliptica (E.), semicircu-
lar (S.), bilobulada (B.), cuadrada (CU.) y triangular (T.).

pero el nimero de elementos hallados en cada una de
ellas es tan reducido que no podemos establecer cri-
terios definidores.
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Seccién de los elementos de prension.

Como ya hemos dicho, las asas de cinta son
las més corrientes. Al ser las mds representadas,
también son las que ofrecen una mayor variedad en
las secciones; sin embargo, no se puede adivinar
entre ellas ninguna primacia determinada. Se ubi-
can en el cuerpo (100%) y, aunque primordialmen-
te se presenten de forma vertical (50%), a veces
también se utilizan las orientaciones horizontal y
oblicua.

Respecto de los botones o pezones, su escasa
presencia no favorece la obtencién de datos signifi-
cativos; tan s6lo mencionaremos que las secciones se
reparten entre el tipo semicircular y el cnico.

- El dltimo elemento que compone la variable que
estamos estudiando se refiere a arranqgues. La infor-
macién que sobre ellos se ha podido conseguir es
escasa y aunque hemos podido saber que la mayor
parte se localizan en el cuerpo, ignoramos cual podria
ser su orientacidn.

Una vez finalizados todos los estudios parciales,
con las informaciones obtenidas de ellos hemos rea-
lizado un analisis factorial de correspondencias, al
que se han incorporado los datos de todos los yaci-
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mientos neoliticos oscenses para completar su desa-
rrollo (RAMON, 1993, 355-359). Observamos un equi-
librio en la aportacién de los dos ejes al gréfico, ya
que su inercia es similar (factor 1: inercia, 9,98%;
factor 2: inercia, 8,96%).

La contribucién absoluta m4s importante de las
variables en el primer eje es de las paredes oblicuo
externas (11,1%), carenada curva (22%) y los fondos
planos (23,9%), a las que habria que afiadir algin ele-
mento m4s con porcentajes escasamente por encima
de la media (2,3%). En el factor 2 también son las
paredes las que aportan un mayor peso en el desarro-
1o del andlisis pero en este caso son las verticales con
36,6% y convexas con 29,1%, es decir, las més fre-
cuentes en todos los yacimientos. Es interesante
comentar que algunas de estas categorias no ofrecen
valores altos e, incluso, a veces son nulos, aunque se
han mantenido en la representacién porque su contri-
bucién relativa al gréfico resulta significativa.

Entre los yacimientos, para el factor 1, son el
nivel 1b de Chaves y la Miranda los que poseen una
mayor contribucién absoluta (con 18% y 56,1%
respectivamente), el resto de los asentamientos no
sobrepasa la media (5,88%). En cambio en el factor

1150 —
865 —]

580 — A b

295 — A 1&0 A

] A 2,85
10 A A B % 0Va o

2 son Gabasa 2a (49,2%), la Puyascada (10,9%) y
el Torrollén (29,6%) los que mds peso ejercen. A
pesar de la aparente semejanza entre €stos, van a
marcar diferencias en el desarrollo del grafico, ya
que su posicién en el orden expresado (de abajo
arriba) determinard la situacién del resto de los
yacimientos.

En definitiva, al igual que ocurria en el estudio
de la manufactura se produce una concentracién
—tanto de las variables como de los asentamientos—
en torno al eje central. Esta aglomeracién es mucho
mds fuerte que en el caso anterior y tiene como con-
secuencia un mayor acercamiento de las dos cAmaras.
La disparidad entre ambas es tan pequefia que no se
pueden establecer criterios diferenciadores, no exis-
tiendo tampoco, como en el anterior, una variable
clara que posea un mayor peso dentro del andlisis.

En relacién con la morfologia general de las
vasijas —como ya hemos comentado al hablar de los
bordes— consideramos que no posefamos los ele-
mentos adecuados para establecer una tipologia lo
suficientemente objetiva que sirviera de vehiculo de
comparacion practica para cualquier yacimiento neo-
litico. Por ello, creemos que es necesario esperar a
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que aparezcan los elementos que puedan aportar otras
informaciones de las que ahora carecemos, aunque
posteriormente desarrollaremos algiin aspecto.

3. La decoracion

Otro de los factores més significativos en los
estudios ceramicos es el que atafie a la decoracion, ya
no sblo por sus connotaciones cronoldgicas, sino
también por las posibles implicaciones que puede
encerrar de indole funcional e incluso social o ritual.

Frecuentemente, en todos los yacimientos —y
no sélo de esta época— el nimero de elementos
decorados representa un porcentaje muy pequefio
dentro del conjunto general, no llegando a sobrepa-
sar, en el caso concreto que aqui nos ocupa, el 9% del
total del material cerdmico. Ello no es extrafio, ya que
la parte lisa de una vasija es siempre proporcional-
mente mayor que la parte decorada.

C. inferior N¢ %
lisas 124 91.85
decoradas 11 8.14

C. superiores N¢ %
lisas 2201 91.63
decoradas 201 8.36

Las decoraciones que aparecen en los dos yaci-
mientos son muy amplias y variadas. Hay que adver-
tir que el nimero de fragmentos decorados de la
camara inferior es muy reducido, lo que puede dar
una sensacién engafiosa de la realidad, al manejarse
unos valores bastante elevados en los correspondien-
tes porcentajes.

Yacimiento Impresiones | In/Imp. | Incisién | Acana. | Otra dec AP.P.
c. inferior (MO) 61,53 15,38 7,69 15,38
c. superior (OV) 54 12,65 5.9 717 | 1,68 | 18,56

Tabla de porcentajes de las decoraciones.

Las ornamentaciones mdis frecuentes y, al
mismo tiempo, las porcentualmente mds significati-
vas son las impresas, ocupando el segundo lugar, casi
compartido, las inciso-impresas y las aplicaciones
plésticas. Es interesante la carencia de acanalados vy,
en menor medida, de otras decoraciones en la cima-
ra inferior, méxime observando el porcentaje del aca-
nalado en las superiores.

Porcentajes de decoraciones
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Histograma de las decoraciones impresas.

Las impresiones®, al igual que otras técnicas
decorativas, estdn compuestas por diferentes variables

*Esta técnica estd compuesta de tres variables: en primer
lugar, las impresiones realizadas a mano, es decir, digitaciones
(D.), ungulaciones (U.) y digitaciones-ungulaciones (D.U.); la
segunda, la impresién a punzén, en la que se han diferenciado siete
categorias atendiendo, principalmente, a la huella que deja el pun-
z6n: apuntado (AP.), romo o circular (RO.), espétula triangular
(E.T.), espétula rectangular (E.R.), punz6n irregular (IR.), punzén
oval (OV.) y punzén rectangular (RC.); finalmente, en la impresion
con instrumento se han considerado tres tipos, fijindonos en la
huella: gradina (G.), considerada como un objeto que deja dos
sefiales paralelas —hemos elegido este nombre para diferenciar-
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o tipos que atienden generalmente a criterios de elabo-
racién. La primera variable definida es la de las impre-
siones realizadas a mano. No se puede decir que exis-
ta un predominio claro de una de las tres categorias
que la componen, aunque quiz4 se puede esbozar una
cierta preferencia por las ungulaciones sobre el resto.
También hay que resaltar cémo este tipo de decoracién
no llega a superar el 12% de las impresiones.

El motivo mdas importante, en ambas cdmaras, s el
de las impresiones a punzén. La representacién es muy
heterogénea, aunque pueden establecerse una serie de
preferencias. Las mas abundantes son, esencialmente, la
apuntada, 1a roma, la oval y la rectangular.

La ultima variable dentro de este tipo de decora-
cién es la que incumbe a las impresiones con instru-
mento. Entre todas ellas son las menos empleadas,
aunque en las cdmaras superiores aparecen represen-
tadas todas las categorias.

Es significativo el hallazgo de dos fragmentos
decorados con concha en las cadmaras superiores. El
tipo de impresién no es asimilable al que habitual-
mente se conoce como cardial, por lo que no se ha
individualizado como tal.

La decoracién inciso-impresa” se localiza en
ambas cdmaras. Entre las dos variantes que la com-
ponen, existe un claro predominio de las inciso-im-
presas sobre el punto y raya.

De todas las categorias que se incluyen en la inci-
sién*, en estas cdmaras solamente aparece la profunda.
La ausencia de la incisién suave y grabada en el con-
junto de Olvena est4 en consonancia con lo que sucede
en otras estaciones de la misma época. El acanalado”

lo del siguiente, aunque somos conscientes de que generalmente
este instrumento presenta més de dos huellas— no siempre idénti-
cas; peine (P.), instrumento que deja méis de dos marcas paralelas,
con distintas secciones; por ultimo, instrumento hueco (H.), cuya
propia denominacién sirve para definirlo.

» Hemos incluido dos categorias distintas: el punto y raya
(PR.), que se corresponde con la decoracién més conocida como
«boquique», pero creemos mds apropiado denominarla asf para eli-
minar las posibles connotaciones cronolégicas que encierra dicho
nombre, y, en segundo lugar, la inciso-impresa (L), con la que defi-
nimos un tipo de decoracién que mezcla las lineas paralelas incisas
y las impresiones conocidas habitualmente como «a plumax.

% Se han individualizado tres tipos: profunda (P.), cuando se
ejerce una fuerte presién con la pasta de la vasija todavia blanda o
semiseca; grabada (G.), cuando la decoracién se realiza con el reci-
piente ya seco, y, finalmente, suave (S.), cuando se presiona leve-
mente sobre la pasta blanda de la cerdmica.

7 Aunque la técnica con la que se realiza es la incisién, es
decir, la misma del grupo anterior, consideramos que el resultado
es lo suficientemente dispar como para diferenciarlo. Se han
incluido dentro de este grupo tres categorias, en funcién del resul-
tado de la decoracién: romo (R.), apuntado (A.) y peine (P.), cuan-
do es realizado con un instrumento con mds de una pda o diente.

s6lo lo encontramos en las cdmaras superiores y, al igual
que en el resto de yacimientos neoliticos, la categoria
més.importante —en este caso la inica— es la roma.
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Histograma de las decoraciones inciso-impresa, incisa 'y acanalada.

En el andlisis de estas dos tltimas variables, hay
que precisar que, dependiendo de lo fragmentado que
se encuentre el material, un tipo se puede confundir
con otro, puesto que ambos elementos decorativos
estdn realizados con la misma técnica. También
habria que tener presente este hecho en cuanto a la
decoracién inciso-impresa, ya que entrafia analogo
problema al realizarse a través de dos técnicas deco-
rativas, la incisa y la impresa. Ello puede dar lugar a
que un fragmento perteneciente a un recipiente con
ornamentacion mixta sea incorrectamente clasificado
por ofrecernos tan s6lo un parte de la decoracién ori-
ginal, sea la incisa, sea la impresa.

El apartado otras decoraciones® est4 constitui-
do por varias categorias, pero, en conjunto, son las

% En ella agrupamos algunas decoraciones que no son menos
importantes que el resto, pero que en la época que estudiamos no sue-
len desarrollarse. Consta de cinco categorfas: rugosa (RU.); dedadas
(DE.); pintada (PL), que se ha incorporado a este grupo porque, si
bien esta técnica es utilizada en el Neolitico, es poco habitual en
nuestro 4mbito; incrustaciones (IN.) y perforada (PE.), que, aunque
no sea una técnica muy usada en esta época, puede aparecer en algu-
nos casos. También hemos incluido aqui las perforaciones de lafiado.
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menos numerosas del lote aqui estudiado. La tnica
camara que posee cerdmicas de esta indole es la supe-
rior, pero en un porcentaje tan reducido que resulta
realmente insignificante, mdxime sabiendo que los
niveles se encontraban revueltos.

Al incluir en este apartado las perforaciones de
lafiado hemos obtenido unos datos que muchas veces
se obvian en los estudios generales. Asi, observamos
que el valor de éstas resulta hasta cierto punto signi-
ficativo, dandonos un indice, ora de reparaciones de
los recipientes, ora de perforaciones realizadas tras la
coccidn con otra intencién que no estamos en condi-
ciones de determinar.

Camara inferior

cL cb'coU cu' cl'eLt p. " pA’

Cémaras superiores

20
10 ’_\
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cL'cb.'cou.cu.’ cl'cLl P. PA.

Histograma de las aplicaciones pldsticas.

Resta, para finalizar, el andlisis de las aplicacio-
nes plasticas”. En general, existe una gran diversi-
dad de elementos representados, sobre todo en las

» Las aplicaciones plésticas encierran dos tipos de informa-
ci6n distinta: el tipo de aplicacién y la seccién de la misma. Dentro
de la primera se han diferenciado 13 categorias: cordén liso (C.L.),
cord6n impreso (C.1.), cordén digitado (C.D.), pezén (P.), cordén
ungulado (C.U.), pastilla (PA.), cordén digitado y ungulado
(C.D.U.), pastilla impresa (PA L), cordén impreso y pezén (C.1.P.),
cordén liso y pezén (C.P.), corddn liso e impreso (C.L.1.), cordén
y pastilla (C.PA.) y cordén impreso y pastilla (C.I.PA.).

En relacién con la seccién de las aplicaciones, se han consi-
derado seis categorias: semicircular (S.), triangular (T.), rectangu-
lar (R.), cénica (CO.), cuadrada (CU.) y trapezoidal (TP.).

cdmaras superiores®. Se puede considerar que los
mds corrientes son los cordones lisos, los cordones
impresos y los pezones, aunque no siempre posean
los porcentajes més elevados. Por el contrario, los
menos empleados son las pastillas con o sin impre-
sidn, los cordones lisos y pezones, y los cordones
lisos y pastillas. En relacién a las secciones, existe
una preferencia por la semicircular y la triangular,
aunque también hallamos algunas, como son la cua-
drada y la rectangular para los cordones, que resultan
cuando menos chocantes.
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Secciones de las aplicaciones pldsticas.

La composicion® que desarrollan todas estas
decoraciones es predominantemente horizontal, pre-
sentando el resto de los disefios unos valores porcen-
tuales muy reducidos o nulos. Es indiscutible la pre-
ferencia por el cuerpo en lo tocante a la localiza-

* Existe un tnico fragmento procedente de la cAmara infe-
rior con cordones lisos paralelos al borde, que no se han incluido
en la estadistica por haber aparecido fuera de contexto.

3! El criterio que hemos utilizado en la descripcién de las
composiciones es el geométrico, por considerarlo el mas adecuado
y el que nos permitird una mayor diferenciacién de los mismos.
Las catégon’as son: horizontal (H.), vertical (V.), oblicua (O.), hori-
zontal-vertical (H.V.), horizontal-oblicua (H.O.), vertical-oblicua
(V.0.), interna (INT.), circular (C.), geométrica (G.) e irregular
(IR.).
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cion®, la mayor parte de las veces como situacién
tnica, o con el borde en otras. Como era de suponer,
la zona de la vasija que no presenta ningin motivo es
el fondo.

Camara inferior
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Composicion de las decoraciones.

Hemos intentado buscar, de nuevo, posibles
correlaciones con estas dos ultimas variables, tanto
entre ellas mismas como con referencia a las decora-
ciones. La primera define las correspondencias
observadas entre cada una de las composiciones y su
situacion en el recipiente. Todos los motivos apareci-
dos en ambas cdmaras muestran una clara preferencia
por el cuerpo (superando el 40%), el borde y el
borde-cuerpo, respectivamente. Solamente existe, en
el caso de la composicién horizontal-vertical, otra
disposicién en la cdmara inferior (borde-cuello-cuer-
po y suspensiones), pero no resulta significativa al
tratarse de un dnico caso.

En cuanto a la segunda correlacioén, es decir, ala
situacion y orientacion de cada tipo de decoracion,
empezaremos con las impresiones realizadas con la

2 Hemos tenido en cuenta las posibles variantes establecien-
do catorce categorias: borde (B.), cuello (C.), cuerpo (CU.), borde-
cuello (B.C.), borde-cuerpo (B.CU.), cuello-cuerpo (C.CU.), fondo
(F.), fondo-cuerpo (F. CU.), suspensién (SUS.), suspensién-borde
(SU.B.), suspensién-cuello (SU.C.), suspensién-cuerpo (SU.CU.),
borde-cuello-cuerpo (T.) y suspensiones-borde-cuello-cuerpo
(SU.T.).

mano. Lo mas corriente en ambas cdmaras es la dis-
posicién horizontal (entre 90 y 100%) en el borde
(entre 50 y 100%), aunque en los fragmentos ungula-
dos de las cdmaras superiores se produce una mayor
diversidad.
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Situacién de las decoraciones.

Respecto a las impresiones a punzén, continia
verificidndose la preferencia por la composicién hori-
zontal (entre el 20 y 100%), combinidndose a veces
con la horizontal-vertical (no supera el 65%). Otra
vez son el cuerpo (entre el 40 y el 100%) y, en menor
medida, el borde y el borde-cuerpo las zonas elegidas
para decorar los recipientes.

Las impresiones con instrumento se caracterizan
por la heterogeneidad en la composicién, pero no
ocurre lo mismo en tanto a la situacién, puesto que
sigue siendo el cuerpo la parte porcentualmente mas
significativa.

La ubicacién preferente en la incision es, de
nuevo, el cuerpo (entre el 80 y el 100%), surgiendo
una mayor variacion en lo que se refiere a la compo-
sicién. Llama la atencién que, en las cdmaras supe-
riores, el disefio geométrico es el mds utilizado
(50%).

Los mismos motivos se repiten tanto en la inci-

sién/impresién como en el punto y raya, aunque con.
una mayor preferencia por la composicién geométri-



ESTUDIO DE LOS MATERIALES CERAMICOS NEOLITICOS DEL CONJUNTO DE OLVENA

133

ca (en torno al 40%). Entre el 80 y el 100% alcanza
la localizacién sobre el cuerpo en ambas variables.

El acanalado romo es la tinica modalidad pre-
sente de este tipo de decoracion en el conjunto de la
cueva del Moro de Olvena y es exclusiva de las
cdmaras superiores. A pesar de ello, no se produce
ninguna diferencia, ni en la situacion ni en la compo-
sicién, respecto al esquema establecido para las otras
ornamentaciones.

Por 1ltimo, en las aplicaciones pldsticas conti-
nua siendo el cuerpo la zona distinguida con la deco-
racién (superando el 40%) y la composicién horizon-
tal (entre el 70 y el 100%) el modelo m4s utilizado,
convirtiéndose, en algiin caso, en el dinico.

En el analisis factorial de correspondencias de
este apartado la variabilidad total es del 34,71%,
siendo el factor 1 el que mds peso ejerce en la repre-
sentacion al poseer una inercia del 25,38%, mientras
que la del factor 2 es del 9,33%. Dentro de las varia-
bles es la decoracién cardial con un 36,7%, la impre-
sién a punzén con 15,1%, y la decoracion inciso-
impresa con 24,5% las que contribuyen de manera
mds decisiva en el primer factor, marcando con su
posicién la colocacién de los yacimientos en el cua-

1100

830

dro (en la mitad izquierda la cerdmica cardial, en el
centro la impresa a punzén y a la derecha la
inciso/impresa). En el factor dos la mayor contribu-
ci6én absoluta es la de la decoracién inciso-impresa
con el 40,7% quedando el resto de los porcentajes
m4s repartido.

Dentro de los yacimientos en el factor 1 la con-
tribucién absoluta mds interesante es la del nivel 1b
de Chaves con el 41,4% y en menor medida la de La
Puyascada con el 23,1% y la de 1a cdmara superior de
Olvena con el 11,9%, el resto de los yacimientos no
llegan a alcanzar la contribucién media (5,8%). Para
el segundo factor las contribuciones mds importantes
son las de la Miranda con el 38,6% y el Torrollén con
el 40,6%, aunque también supera la media el nivel 1b
de Chaves (6,2%). Por tanto, se aprecia como en este
eje el mayor peso lo poseen los yacimientos en los
que estd ausente la decoracién cardial, a diferencia
del primero que estd més equilibrado.

Se ha producido una modificacién en el disefio
gréfico. Desaparece la concentracion en torno al eje
central que caracterizaba a los anteriores. Las impre-
siones a punzén y las aplicaciones pldsticas son las
que inciden de una forma mds decisiva en la posicién
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de los yacimientos, debido a que son las variables
mds representadas en el conjunto de cuevas oscenses
(RAMON, 1993, 372-376).

La dispersién no va a implicar una disgrega-
cién, sino una agrupacién de los distintos asenta-
mientos de acuerdo con sus caracteristicas. Asi
pues, se han establecido tres grupos: en el primero
la variable definitoria es la decoracién cardial. En el
segundo conjunto se sitian las cdmaras superiores
del Moro y esté influido, sobre todo, por los valores
en la impresion a punzén, aunque al igual que en el
grupo anterior, existen otros tipos que inciden de
forma menos contundente, tales como las incisiones
y la decoracidn inciso-impresa; esta dltima variable
contribuye decisivamente en la posicién de la cdma-
ra inferior, separdndola de una forma nitida, pero no
excluyente, del resto de los yacimientos que com-
ponen este segundo conjunto. La tercera asociacién
no es tan homogénea como las anteriores y en ella
se encuentran el resto de yacimientos con caracte-
risticas menos definidas.

En general, podemos decir que las decoraciones
incrementan de forma efectiva las diferencias apre-
ciadas més levemente en el estudio anterior y en los
andlisis de correspondencias de los otros apartados.

4. Correlaciones cruzadas

Antes de establecer las conclusiones generales,
es conveniente realizar otras correlaciones, uniendo
los datos de las decoraciones con la factura , por un
lado, y con la morfologia, por el otro. Se trata, por
tanto, de ver si existen asociaciones entre las distin-
tas variables que definen las cerdmicas y que a pri-
mera vista resultarfan dificiles de advertir.

Dentro del grupo de la manufactura y de la
decoracién, la primera correlacién intenta identifi-
car un vinculo entre la decoracién y el acabado
externo. Esencialmente, el tratamiento més aplicado
es el alisado, sin que podamos olvidar el segundo
puesto del bruiiido®. La excepcién estd marcada por
el punto y raya de las cdmaras superiores, en la que
se prefiere claramente el espatulado (80%). El resto
de los tratamientos de la superficie se utilizan mini-

® En las impresiones, el acabado alisado supera el 46% y el
brufiido presenta valores de 0 a 28%; en la incisién, la importancia
varia entre el 50 y el 100%; en el acanalado, el indice es del 70%;
entre las aplicaciones plésticas los porcentajes varfan algo més: el
alisado va desde O hasta 83%, el bruifiido desde 9 hasta 50%, el
espatulado de O a 16%; finalmente, el acabado grosero, cuando
aparece, posee valores entre 9 'y 33%.

mamente e incluso llegan a estar ausentes en algu-
nas ocasiones.

En definitiva, vemos que no existe una relacién
directa entre los acabados de la superficie y las deco-
raciones, por lo que la motivacién a la hora de emple-
ar un tratamiento u otro no estard determinada de una
manera decisiva por éstas, sino por otros aspectos, tal
vez de indole funcional. Tan sélo se advierte que las
vasijas decoradas, independientemente de la técnica
que se desarrolle, estdn al menos alisadas, es decir,
existe una preparacién previa de la superficie para
conseguir un mejor resultado.

Otra de las correlaciones establecidas se refiere al
color y a la decoracién. Resulta verdaderamente inte-
resante ver cémo, en todos los tipos de decoraciones, se
observa una clara preferencia por los blancos y grises
(esencialmente el gris medio marrén) sobre la gama de
los marrones. Aunque algunas veces el porcentaje més
alto lo posea este segundo grupo, generalmente esta cir-
cunstancia coincide o bien con un dnico elemento que,
en consecuencia, no es significativo, o bien siempre es
superado por los grises y los blancos en el recuento glo-
bal de la gama. Una excepci6n interesante es la supre-
macia de los marrones (alcanzando el 80%) sobre el
resto de las coloraciones en las cerdmicas decoradas
con punto y raya de las cdmaras superiores. Este proce-
so también se da en los cordones digitados (con el 75%)
de las cdmaras superiores y en los pezones del conjun-
to de estancias (66% y 100%, respectivamente).

A pesar de estas asociaciones, no podemos afir-
mar que se produzca una eleccién consciente del
color de la vasija en dependencia con el tipo de deco-
racién, sino que mdas bien parece tratarse de una
eventualidad aleatoria que obedece a las caracteristi-
cas del horneado y al nivel tecnolégico de los pro-
ductores, lo cual concuerda perfectamente, por otra
parte, con lo que sucedia en la manufactura.

La siguiente asociacién propuesta intenta con-
cretar una posible conexién entre los caracteres mor-
folégicos y la técnica decorativa. En la representa-
cién general del conjunto® se evidencia que el mate-
rial mas numeroso lo constituyen las paredes sin
decoracidn. El resto de las variables presentan gran-
des diferencias de unas a otras. Hay que remarcar
que, globalmente, las tres dltimas no llegan en ningtin
caso a superar el 20% del total y, dentro de ellas, la
cuarta variable no pasa del 5,24%.

% Est4 compuesto por los porcentajes que suponen los frag-
mentos lisos, las paredes decoradas, las cerdmicas con caracteres
morfol6gicos, pero lisas (bordes, carenas, fondos y suspensiones),
y los fragmentos morfol6gicos con decoracién.



ESTUDIO DE LOS MATERIALES CERAMICOS NEOLITICOS DEL CONJUNTO DE OLVENA 135

La diferencia que existe entre ambos yacimien-
tos es destacada, sobre todo en cuanto a la decoracién
y a la morfologia. Mientras que las cdmaras superio-
res poseen valores més altos en las decoraciones, en
la cdmara inferior éstos se corresponden con la mor-
fologia, lo que implica que el porcentaje de cerdmi-
cas lisas sea atin mucho mayor.

Céamara inferior

Lisas
Decoradas
Morfologfa
Morf.-Dec.

oEdD

Céamara superior
Lisas

Decoradas
Morfologia
Morf.-Dec.

OoBg®aR

Dicha relacién permite establecer varios gru-
pos entre los asentamientos neoliticos oscenses en
tanto a su proximidad en los porcentajes. As{ pues
—a pesar de algunas diferencias— las cdmaras
superiores se asocian a los yacimientos mds repre-
sentativos del Neolitico Antiguo de la provincia,
mientras que la cdmara inferior se integra en mayor
medida en el conjunto de cuevas con niveles o mate-
riales revueltos.

Finalmente, intentaremos hallar una correlacién
entre decoracién y morfologia®*. En los bordes se
observa, en principio, una nitida diferencia entre la

camara inferior y las superiores. En estas ultimas se-

documenta una mayor variedad de decoraciones, asi
como un gusto preferente por los bordes con impre-
siones a mano en todos los tipos morfoldgicos,
excepto en los bordes apuntados con bisel interno.

s Los gréficos que muestran la relacién representan los por-
centajes de las decoraciones dentro de cada variable, no de forma
global.

Sin embargo, en la cdmara inferior sélo existe un
fragmento con tal decoracién. En ambas cdmaras el
disefio més habitual resulta ser el impreso a punzén
y, en menor grado, el inciso-impreso, pero el nimero
de fragmentos que presentan estas caracteristicas es
muy pequeflo en relacién con el global (Gréfs. 20, 21
y 22).

En las suspensiones si se ha observado alguna
asociacién, aunque minima. Los pezones Ginicamen-
te presentan perforaciones en las cdmaras superio-
res. Las asas de cinta y las circulares, cuando llevan
decoracién, suele ser, en general, inciso-impresa
(Gréf. 23).

En definitiva, la gran variedad material puesta
de manifiesto tampoco nos ha servido para establecer
la existencia de alguna correlacién clara y tajante
entre un tipo morfolégico y una decoracién determi-
nada.

1.3. Conclusiones del analisis

Una vez expuestos los resultados correspon-
dientes y recopilando las observaciones mas signifi-
cativas obtenidas de los anélisis de los tres apartados,
podemos extraer ya unas consideraciones parciales
que vamos a detallar a continuacién.

El estudio de la manufactura nos ha aportado
algunos datos sobre el nivel tecnolégico de los alfa-
reros de la cueva del Moro: con toda probabilidad, el
sistema de coccién empleado por éstos es el de fuego
abierto. La atmésfera que se produce en este tipo de
horneado no es uniforme, debido a la dificultad que
comporta mantener la temperatura y controlar el
fuego. Como consecuencia, las cerdmicas presentan
una cochura heterogénea, materializada en el predo-
minio de la coccion mixta. '

Las correlaciones desarrolladas nos indican que
no existe un comportamiento premeditado en la elec-
cién del tamafio de los desgrasantes, del color, del
tipo de horneado, de los grosores, etc., que vaya en
consonancia con la posible funcién o funciones de los
recipientes. Este hecho sugiere que, bien no se po-
sefan todavia los conocimientos necesarios para lle-
var a cabo esa diferenciacién funcional, bien no
resultaba necesario practicarla, hip6tesis ésta que
parece mds dificil de mantener.

Apoyédndonos en el estudio mineraldgico reali-
zado por M.2 D. Gallart, se confirma una cierta pro-
gresién en las caracteristicas de fabricacién de la
cerdmica de la cdmara inferior en comparacién con la
de las superiores.
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Gréf. 23. Relacién entre las suspensiones y las decoraciones.

En cambio, si nos atenemos a la morfologia,
vemos que no es posible mantener de una manera niti-
da y concluyente un desarrollo evolutivo, ni sefialar
diferencias claras entre los fragmentos de una camara
y otra que sirvan para confirmar, en cierta forma, las
disparidades cronolégicas y las diferencias estableci-
das por otro tipo de datos. Es decir, las excepciones
vistas en el andlisis no son lo suficientemente signifi-
cativas como para permitirnos aludir a dos conjuntos
bien discriminados y sin relaciones entre ellos, aunque
si que pudieran revelar algiin tipo de transformacién o
de pauta evolutiva, mds atribuible al simple paso del
tiempo que a otro factor de cardcter mds profundo.

Esta uniformidad en las caracteristicas del mate-
rial se observa no sélo en los elementos que podria-
mos llamar tipoldgicos, sino también en otros rasgos
como el didmetro y los grosores.

Quizd lo mas destacable dentro de este apartado
sea la constatacién de la importancia porcentual de los
fondos planos en las cAmaras superiores, a pesar de los
inconvenientes ya comentados. Ello nos podria acercar
a las caracteristicas del Neolitico tirreno, que, a dife-
rencia del franco-ibérico, posee abundantes fondos de

esta clase. No obstante, también en otras dreas penin-
sulares —como la levantina— se han encontrado
dichos elementos, por lo que entrariamos de lleno en el

. problema del origen y difusién del Neolitico y en otras

cuestiones que comienzan a plantearse a través de des-
cubrimientos como el del abrigo de Pendimoun en
Niza (BINDER et alii, 1993). Este yacimiento se halla
inmerso en un drea geografica dominada por las expre-
siones del cardial provenzal, pero su material cerdmi-
co posee unos rasgos especificos que lo acercan mas al
de zonas mds orientales, como podrian ser la presencia
de los fondos planos y un reducido porcentaje, por no
decir casi nulo, de cerdmica cardial. Al igual que en las
cémaras superiores de Olvena, la cuestién més rele-
vante estriba en una datacién tan alta para este yaci-
miento respecto a las caracteristicas de su propio regis-
tro arqueoldgico y respecto a las que se han atribuido
hasta ahora una mayor antigiiedad.

Igual de interesante resulta comentar, aunque no
con las mismas implicaciones, la presencia de abundan-
tes perforaciones de lafiado en las cdmaras superiores.
Ello supone un indicativo de las posibles reparaciones
de las vasijas y, probablemente, de la importancia que
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éstas tenian o de la dificultad para reponerlas con otras
nuevas, lo que acarrearia la necesidad de arreglarlas.

La decoracién ha sido el elemento que, de algu-
na forma, nos ha permitido advertir méds claramente
las singularidades existentes en el conjunto, ya no
s6lo desde el punto de vista cualitativo, sino también
desde el cuantitativo. Aunque en un principio no se
detecten demasiadas variaciones en los motivos
decorativos de ambas estancias al predominar en
todas ellas la impresion, si que se observan ligeras
modificaciones en cuanto al nimero de fragmentos
ornamentados —tendente a disminuir éste en la
cémara inferior en relacién con las cdmaras superio-
res— y en cuanto al tipo de decoracioén, desapare-
ciendo el acanalado y las otras decoraciones en la
camara inferior. Estas singularidades no se repiten en
lo que incumbe a los disefios, los cuales, salvando
algunas excepciones, se desarrollan generalmente en
sentido horizontal sobre €l cuerpo de los recipientes.

La tnica conclusién significativa que se puede
extraer de todas las correlaciones establecidas, es que
en las cdmaras superiores existe una evidente preferen-
cia, en los fragmentos decorados con punto y raya, por
el acabado espatulado y por el color marrén. Este hecho
podria ser indicativo del caracter especial de estas ceré-
micas, a pesar de la imposibilidad de concretarlo por
ahora. Para que esta hipdtesis tuviera un mayor peso,
deberfamos conocer a cudntas vasijas pertenecen estos
fragmentos, su relacién con el conjunto de materiales y
su posicién en las cdmaras, circunstancias que, por las
condiciones en que se produjo la excavacion y por lo
fragmentado del material, son imposibles de dilucidar.

Con todo, y aunque estén los dos yacimientos
englobados en el mismo conjunto dentro del anélisis
de correspondencias, las particularidades entre
ambos nos parecen bastante elocuentes.

Se observa una diferencia clara entre las dos
c4maras en el estudio global del material cerdmico. En
la superior, la mayoria de los fragmentos decorados se
corresponden con las paredes, mientras que la inferior
presenta un porcentaje mayor de fragmentos morfol6-
gicos decorados. Esto, unido al resultado obtenido del
andlisis de otros yacimientos neoliticos y a las datacio-
nes de ambas cdmaras, nos sugiere la posibilidad de
una evolucién en la situacion de la decoracién a lo
largo del Neolitico. En un primer momento parece
concentrarse la decoracién en el cuerpo, pero paulati-
namente se ir4 restringiendo la misma a las zonas rela-
cionadas directamente con la morfologia de la vasija,
como seria el caso de los bordes.

Como consecuencia de los andlisis, estas cdmaras
se han ido agrupando y definiendo, hasta quedar clara-

mente establecida la separacion entre ambas, la cual se
ve igualmente corroborada por las fechas de Cy,.

Las cdmaras superiores aparecen asociadas, en
la mayoria de los gréficos, a la cueva del Forcén y la
Espluga de la Puyascada, aunque no se pueda hablar
de un grupo homogéneo al variar su relacién con
éstas de un andlisis a otro. As{, la proximidad es alta-
mente expresiva en cuanto a la decoracién, pero no
tanto en la manufactura y la morfologia. En los resul-
tados de los estudios mineralégicos y en los referidos
a la manufactura y a la morfologia, estas cdmaras se
aproximan més a la cueva de Chaves. Tal vinculo
queda anulado, como ya se ha dicho, al incluir el
estudio de las decoraciones, pues las estancias supe-
riores no poseen cerdmica cardial —tipica de
Chaves—, aunque si decoraciones hechas con otras
conchas de identificacién dudosa y caparazones de
«cardium» entre los elementos de adorno.

La cdmara inferior, en cambio, queda en una
posicién intermedia entre los diversos grupos estable-
cidos. Se asocia tanto a los yacimientos que presentan
claros problemas de definicién en sus estratigrafias y
en sus materiales, como —a través de la morfologia y,
en menor medida, de la decoraciéon— al grupo de la
camara superior. Un aspecto interesante radica en la
disminucién de fragmentos decorativos respecto a las
cdmaras superiores, con el consecuente aumento de
las cerdmicas lisas. Este hecho concuerda bien con las
comprobaciones constatadas en otros trabajos de
investigacion, en el sentido de que cuanto més recien-
te es la fase neolitica més cerdmicas lisas aparecen; al
mismo tiempo, nos puede servir para reafirmar los
datos cronolégicos obtenidos.

I1. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS

Una vez finalizado el exhaustivo andlisis estadis-
tico de las cerdmicas neoliticas de la cueva del Moro
de Olvena, es nuestra intencién recurrir a otros facto-
res de indole més descriptiva, con el fin de comprobar
si su examen complementario nos sirve para reafirmar
las conclusiones vertidas més arriba o, por el contrario,
para poner en entredicho algunas de las mismas. Asi
pues, abordaremos a continuacién determinados
aspectos que pueden no tener significacion estadistica
por razones diversas, pero que tal vez se manifiesten
més o menos expresivos si les damos un enfoque que
se sale de las meras cifras cuantitativas o porcentuales.

IL1. Morfologia

En esta linea, convendria empezar por las carac-
teristicas tipoldgicas de la produccién alfarera del
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yacimiento, las cuales, si bien no son las suficientes
en nimero —como ya se ha indicado anteriormen-
te— para elaborar porcentajes fiables, si que nos per-
miten plasmar algunos comentarios de cierto interés.

1. Cdmaras superiores

Por lo representativos que resultan, iniciaremos
este capitulo con los recipientes de cuerpo esférico o
globular y provistos de cuello, conocidos coloquial-
mente bajo el nombre de «botellas» y de los que po-
seemos un ejemplar indudable gracias a que ha sido
reconstituido en su préictica totalidad; nos referimos al
que aparece reproducido en I de la Fig. 15, el cual,
aunque proceda de una excavacién clandestina previa
a nuestros trabajos, ha podido ser plenamente docu-
mentado al haber sido recuperado por nosotros un
fragmento del propio vaso en las cdmaras superiores
(Fig. 15, H). A la misma variedad morfolégica debe-
rian pertenecer los cuellos que se presentan en la Fig.
1, cuya unica disimilitud entre ellos estriba en el per-
fil mas o menos exvasado que nos ofrecen sus bordes.

Con todo, las formas que parecen constituirse en
mayoritarias son las que se corresponden con marmi-
tas subesféricas o globulares, con el labio que apenas
se distingue en la linea del perfil de la pared (Fig. 2 y
Fig. 3, C,F, I, K, M y O), si no es por medio de un
ligero exvasamiento (Fig. 3, A, B, D, H y J); menos
frecuentes son los casos en que dicho exvasamiento
resulta lo suficientemente acentuado como para dibu-
jar un auténtico cuello (Fig. 3, E, G, L y N). También
ha podido reconstruirse un ejemplar casi entero
incluible dentro de este grupo tipoldgico: se trata de
una marmita globular sin decoracién, con una base
apuntada que puede aceptar perfectamente el califi-
cativo de cénica (Fig. 6, A). El contorno de esta pieza
muestra una tendencia a cerrarse en la zona del
borde, circunstancia que la aproxima al subtipo que
sigue a continuacién. En efecto, dentro de este mismo
capitulo podriamos introducir las vasijas ovoides,
cuya concepcién es idéntica a la del modelo que aca-
bamos de describir, pero en las que un més prolonga-
do desarrollo de la pared viene a reducir el didmetro
de la boca y a convertir todos los bordes, en mayor o
menor medida, en reentrantes (Fig. 4).

De la tercera modalidad morfol6gica, configura-

da por los cuencos, disponemos asimismo de un expo-

nente muy completo, un casquete hemiesférico con
dos asas horizontales diametralmente opuestas y con
una decoracién impresa que forma una franja paralela
al borde, la cual discurre por la zona del recipiente
comprendida entre el labio y la parte superior de los

asidores (Fig. 6, B). Otro més, practicamente entero y
también ornado con impresiones, forma parte de una
coleccién particular (Fig. 6, C). El disefio hemiesféri-
co de los cuencos parece la predominante (Fig. 5),
aunque existen formas mds abiertas que vienen a dis-
torsionarlo un tanto, acercandose a las conicas (Fig. 5,
E, H, J, Ly O), e incluso otras cuyo exvasamiento es
tan pronunciado que sugieren perfiles que recuerdan a
los de los platos (Fig. 5, C e I); sin embargo, la hipo-
tética proporcién anchura/altura que hemos estableci-
do hace que contintien estando bajo la consideracién
de cuencos, caso parecido a lo que ocurre con el ejem-
plar representado en la Fig. 5, M, el cual resulta an6-
malo por el extremo contrario, al ofrecer una boca
mucho més cerrada y mds propia de los caracteres
morfolégicos del grupo precedente; sin embargo, por
mor de la misma relacién, debe de ser mantenido den-
tro del presente apartado.

En sintesis, podemos comprobar fehacientemente
que el limitado repertorio tipolégico que nos han pro-
porcionado las cerdmicas de las cAmaras superiores de
la cueva del Moro de Olvena se nos muestra notable-
mente coherente en su simplicidad, al tiempo que refle-
ja una plena asimilacién con cualquier otro horizonte
perteneciente al Neolitico Antiguo, tanto en lo que res-
pecta a las facies cardiales como a las epicardiales.

Centrandonos exclusivamente en los yacimietos
arqueoldgicos de esta indole que se conocen en el
Alto Aragén, podemos ver que las apariencias forma-
les de las vasijas de la cueva del Moro se repiten con
escasas variaciones en las estaciones neoliticas con
las que ésta se encuadra cultural y cronolégicamente.
Hay que decir, no obstante, que tales corresponden-
cias se buscan y se encuentran s6lo en lo que se refie-
re a las piezas de pequefias o medianas dimensiones,
pues no nos ha sido posible hasta ahora proceder a la
reconstitucion de ninguna tinaja de gran formato en
ninguno de los registros cerdmicos que hemos tenido
a nuestra disposicion.

Asf pues, los recipientes conocidos como «bote-
1las» han proporcionado testimonios de su presencia,
con diversos tamafios y con un mayor o menor desa-
rrollo de los cuellos, en la cueva de Chaves
(BALDELLOU, CASTAN et alii, 1985; BALDELLOU,
MESTRES et alii, 1989) y en la Espluga de la
Puyascada (BALDELLOU, 1987), precisamente las dos
estaciones neoliticas oscenses cuyas dataciones flan-
quean cronoldgicamente la obtenida en las cdmaras
superiores de la cueva del Moro, la primera por arri-
ba —aunque posea también fechas mas recientes— y
la segunda por debajo (Fig. 18). También se ha iden-
tificado este perfil en el poblado del Torrollén (REY,
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1987; REY y RAMON, 1992), yacimiento todavia poco
elocuente al haberse estudiado sélo superficialmente.

Las marmitas subesféricas o globulares se erigen
también como las formas mayoritarias en las ya citadas
grutas de Chaves y de la Puyascada, asi como en la cueva
del Forc6n (BALDELLOU, 1985) y en la cueva de la
Miranda (BALDELLOU y BARRIL, 1981-1982) (Fig. 19),
estando de igual manera documentadas en El Torrollén.

Los cuencos, finalmente, estdn asimismo atesti-
guados en todos los yacimientos enumerados, con la
inclusién complementaria que representa el exhuma-
do en una de las cavidades que integran el conjunto
de Gabasa (BALDELLOU, MESTRES et alii, 1989), el
cual viene a significar, practicamente, el unico
hallazgo reconstruible efectuado en el lugar (Fig. 20).

2. Cdmara inferior

Miés pobre en cuanto a materiales de filiacién
neolitica, los restos cerdmicos de la cdmara inferior
resultan, consecuentemente, mucho menos expresivos
que los de las estancias superiores en lo que se refiere
a la posibilidad de detectar la existencia de determi-
nadas formas. Incluso asi, se confirma la presencia de
las cuencos (Fig. 16, I y J y Fig. 17, K) y, con menos
seguridad por poder tratarse de casquetes més hondos,
de las marmitas globulares (Fig. 16, Ay Gy Fig. 17,
A'y B —pertenecen al mismo vaso—), sin que pueda
precisarse nada més a la vista de la escasa entidad
cuantitativa de los fragmentos recuperados.

3. Otros aspectos

Con respecto a los medios de prehensién o sus-
pensién, hay que decir que el predominio de las asas
anulares verticales que se evidencia en la cueva del
Moro de Olvena (Fig. 5, A, G y M; Fig. 6, A; Fig. 7,
Fig. 8 y Fig. 17, Ay J) tiene una repeticién muy pro-
nunciada en los dos momentos de ocupacién neoliti-
cos de la cueva de Chaves (donde no es posible su
expresion numeérica por encontrarse el yacimiento
todavia en curso de estudio y de excavacién), en la
Espluga de la Puyascada (14 ejemplares) y enla cueva
de la Miranda (5). Los asideros orientados horizontal-
mente (Fig. 6, B) son también minoritarios en Chaves,
en Puyascada (1) y en Miranda (1). Mencién aparte,
por la anomalia que simboliza, merece la cueva del
Forc6n, en 1a que son los tetones o botones los que se
erigen como méximos protagonistas dentro de los ele-
mentos de prehensién y suspension (8), frente a las
asas anulares verticales (3) u horizontales (1).
Ignoramos si el cardcter funerario de esta cavidad

—también anémalo— puede tener algo que ver con
tal circunstancia. Dichos botones estin presentes en
considerable medida en la cueva de Chaves, pero
parecen ocupar, con las lengiietas y los mamelones
(Fig. 7 Ay C; Fig. 9, N y Fig. 15, J), un lugar casi
meramente testimonial en la Espluga de la Puyascada
(4 tetones) y en la cueva de la Miranda (1 tetén y 1
lengiieta). Las asas tubulares (Fig. 7, B) son tan exi-
guas en la cueva del Moro (1) como en el resto de los
yacimientos, ya que sélo han podido ser patentizadas
en el estadio neolitico mds reciente de Chaves (1),
cosa nada sorprendente dado que la mayor utilizacién
de las mismas ha de producirse en épocas posteriores.
Otro aspecto que puede encerrar cierto interés es el
que atafie a los fondos de las vasijas. Parece en princi-
pio un tanto extrafio que en los andlisis estadisticos se
revele la preponderancia de los fondos planos y ello lo
es mds por otras cuestiones que por su supuesta ausen-
cia —que no hay tal— en los registros arqueolégicos
atribuibles al Neolitico Antiguo con cerdmicas impresas
de yacimientos mas o menos proximos. La extrafieza
surge a través de ciertas observaciones que vamos a
exponer a continuacién: en primer lugar, hay que indi-
car que las escasas variedades morfolégicas que hemos
podido identificar apuntan més hacia las bases redon-
deadas que hacia las de cualquier otro tipo. Este hecho
tal vez podria explicarse con la suposicién de que tales
fondos planos deberian pertenecer a tinajas de almace-
naje (aunque existan también algunos de vasos meno-
res), més apropiadas para permanecer inmdéviles y bien
asentadas sobre el suelo, y no a las vasijas de pequefio y
mediano tamafio que son las que se han utilizado para
establecer la sencilla tabla de formas que hemos tratado -
con anterioridad. Ahora bien, en el conjunto de frag-
mentos cerdmicos de la cueva del Moro de Olvena no
abundan en absoluto los de paredes que pudieran per-
mitir la reconstitucién del perfil de recipientes de mayor
formato; si pensamos que son precisamente estos ulti-
mos los que, en teoria, deberian dejar un mayor nimero
de trozos en razén de sus superiores dimensiones, no
cabe duda de que este hecho no deja de constituir una
contradiccién que, con toda sinceridad, no estamos
ahora en condiciones de resolver adecuadamente.
Finalizamos este apartado sefialando simplemente
la documentacién de bases c6nicas dentro del lote de alfa-
rerias correspondiente a la cueva de Chaves (Fig. 19).

I1.2. Decoracién

La homologacion de las caracteristicas morfol6-
gicas de las cerdmicas de la cueva del Moro con las
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propias de otros yacimientos neoliticos oscenses se
produce asimismo en lo que atafie a los motivos orna-
mentales que decoran sus producciones alfareras. No
obstante, a la vista de la datacién absoluta obtenida
para el nivel no revuelto de las cdmaras superiores
(4600 a. C.) (BALDELLOU y UTRILLA, 1985), parece
claro que tiene lugar una evidente irregularidad, la
cual estriba en la ya mencionada ausencia de impre-
siones cardiales dentro del Moro, en una época en
que las mismas se constituyen en el f6sil director de
otras estaciones coetdneas, entre ellas de la vecina
cueva de Chaves. Por demas, se da la circunstancia
de que en esta tiltima cavidad el momento de ocupa-
cién neolitico méds avanzado ha proporcionado
—aungue sea en porcentajes minoritarios— testimo-
nios cardiales a los que hay que atribuir una fecha
mas tardia que la de Olvena (4380, 4310, 4280 y
4170), lo que puede venir a reafirmar la singularidad
de nuestro yacimiento.

Cierto es que disponemos de dos fragmentos
pertenecientes a una misma vasija que presentan
una decoracién conseguida por medio de conchas
(Fig. 9, Py Q) y cierto es también que dichas con-
chas, por su superficie acanalada, pueden y deben
ser asimiladas a un «cardium»; también es verdad,
no obstante, que su aspecto se aleja considerable-
mente del de las cerdmicas cardiales tipicas, tanto
por el pobre disefio ornamental que muestran, como
por el mismo concepto decorativo que revelan, muy
parecido al de las impresiones sueltas logradas con
otros elementos (Figs. 10 y 11). Por ello ambos tro-
zos no pueden ser incluidos de ninguna manera
dentro de los caracteres formales definidores de la
cerdmica cardial, con los que no mantienen ningin
nexo de unién que no sea la mera utilizacién de la
concha como instrumento a imprimir sobre la arci-
lla. Por otro lado, ya hemos tenido ocasién de com-
probar su irrelevancia en términos cuantitativos y
porcentuales.

Cinéndonos a los otros tipos de decoracién,
creemos de interés hacer de nuevo hincapié en lo
expresado mds arriba al respecto de que sea Unica-
mente en las cdmaras superiores del Moro donde se
han documentado todas las categorias ornamentales
clasificadas, faltando mas o menos de ellas en la
cdmara inferior, mucho mds pobre en hallazgos.
Dichas ausencias, hasta cierto punto légicas en razén
de los respectivos indices numéricos de ambos regis-
tros, pueden tener también una significacién cronolé-
gica que se confirmaria a través de los anélisis esta-
disticos ya expuestos y de los estudios mineralégicos
efectuados.

1. Camaras superiores

En cuanto a las decoraciones impresas, hay que
decir que en la cueva del Moro se repiten los tipos y
motivos sefialados en otras estaciones neoliticas alto-
aragonesas. Las impresiones sueltas, ya sean hechas
a mano, con punzoén o con otros elementos como las
conchas, forman habitualmente lineas horizontales, a
veces tUnicas y sobre el labio o muy préximas al
mismo (Fig. 1, A; Fig. 3, E; Fig. 4, Cy H; Fig. 8, B;
Fig. 12), a veces combindndose entre si, mis 0 menos
paralelamente, casi siempre cerca del borde (Fig. 2,
C; Fig.3,Del; Fig. 4,A,B,Gy]J; Fig. 5,A,D,F K
y M; Fig. 8, D; Fig. 9,0, Py Q; Fig. 10 y Fig.11); las
lineas verticales u oblicuas, aunque presentes, son
mds bien raras (Fig. 3, A; Fig. 4, I; Fig. 10, Dy E;
Fig. 11, F), al igual que las ornamentaciones sobre las
asas (Fig. 8, E). Tampoco abundan los motivos mas
elaborados, en zigzag o en espiga (Fig. 9, C).

Las impresiones ejecutadas con instrumento
—gradina, peine u otros— configuran trazos impre-
sos continuos que se agrupan en bandas horizontales
(Fig. 2,Dy H; Fig. 6, B; Fig. 9,A, B, D, G, LTy N),
siendo escasos los que corren en sentido oblicuo o los
curvilineos (Fig. 9, E, F, L y M). Aunque sea esta
clase de impresién la menos utilizada, la representa-
cién de la misma en las cdmaras superiores abarca
todas las modalidades posibles, cosa que, una vez
mas, no ocurre en la estancia inferior.

Resultarfa excesivamente prolijo, a la par que
0ci0s0, ponernos a mostrar todos los paralelismos exis-
tentes entre las decoraciones impresas de las cidmaras
superiores de la cueva del Moro y las cerdmicas orna-
das de idéntica forma de otras estaciones neoliticas de
la provincia de Huesca; las similitudes entre los respec-
tivos registros son muiltiples y muy estrechas, por lo
que nos limitaremos a establecer las comparaciones
—y no exhaustivamente— con la cueva de Chaves, el
yacimiento con el que se evidencia una corresponden-
cia cronolégica, pero en el que son las alfarerfas car-
diales las que se erigen como principales protagonistas
dentro del conjunto de sus materiales arqueoldgicos.
Creemos interesante constatar la presencia de tales
tipos de ornamentacién coexistiendo con los consegui-
dos mediante el uso de conchas de «cardium». S6lo en
casos muy determinados, cuando las semejanzas sean
realmente notables, recurriremos a ejemplares provi-
nientes de las cavidades epicardiales, ya que, reitera-
mos, las analogias de sus impresiones con las de la
cueva de Olvena son patentes e indiscutibles.

Asi pues, se puede facilmente comprobar que,
junto a las producciones cardiales, en Chaves estan -
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bien representadas las decoraciones impresas hechas
con otros elementos, bien sea con las manos, bien con
punzon, bien con instrumentos (Figs. 21 y 22). Las
afinidades son realmente importantes, llegando inclu-
SO a ser a veces casi sorprendentes, tal vez menos en
tanto a la identidad total de los disefios que en cuan-
to a la equiparacion de conceptos decorativos y de
modos de llevarlos a la prictica. Obsérvese, si no,
que el fragmento de la Fig. 9, C responde al mismo
bosquejo de esquema que el de la Fig. 21, G y, sobre
todo, que el de la Fig. 21, H, con el valor afiadido que
representa el que las delineaciones no cardiales en
zigzag o en espiga no sean nada frecuentes en ningu-
no de los dos lugares. Tampoco abunda el motivo que
se ofrece en la Fig. 9, I y J, pero tiene asimismo su
equivalente en Chaves (Fig. 22, K y L), pues aunque
en este dltimo caso se haya utilizado un utensilio
hueco (a juzgar por las improntas) y en el Moro no,
el modelo ideal seguido es practicamente el mismo.
Las coincidencias formales se producen también
entre la Fig. 11, Fyla 21, O o entre la Fig. 11,Ay B
con la Fig. 21, D y E. Disefios curvilineos, como en
forma de «guirnalda», parecidos al que aparece en la
Fig. 9 F y, quizds, en la Fig. 9 E, estan presentes —si
bien en nimero muy reducido— en Chaves (Fig. 22,
I y J), apareciendo con algo mds de profusién en la
Espluga de la Puyascada (Fig. 22, M, N y O).

Sin entrar en mayores detalles que los expuestos,
creemos que parece bastante palmario que el Moro y
Chaves han proporcionado dos lotes de cerdmicas im-
presas no cardiales considerablemente - aproximados,
con la unica diferencia —importante, eso si— de la
ausencia en la primera cueva y de la presencia en la se-
gunda de las ornamentaciones mds caracteristicas efec-
tuadas por medio de las conchas de «cardium». Reco-
nocemos no estar ahora en condiciones de valorar ajus-
tadamente dicha circunstancia, aunque pensamos que
puede ser un dato a tener muy en cuenta en lo sucesivo.

Las decoraciones impresas se asocian en ocasio-
nes con las incisiones (Fig. 4, F; Fig. 13, A, B, C, E,
G, Iy J) y si bien en otros ejemplares aparecen estas
ultimas como unico componente decorativo, la
pequefiez de los fragmentos en los que esto ocurre
nos impide afirmar con seguridad que no se combi-
nasen con las primeras en otras zonas del recipiente
(Fig. 8, E; Fig. 13, D, F, H y K); su exclusividad sélo
parece incuestionable en una sola vasija, reproducida
en la Fig. 5,J y en la Fig. 13, L. La presencia de inci-
siones mds finas, elaborando dibujos triangulares
rellenos de trazos oblicuos (Fig. 14), viene a signifi-
car un anacronismo dentro del contexto material en el
que nos estamos moviendo. Més bien tendria que

explicarse como una simple intromisién en el nivel
intacto de un solo fragmento de entre todos los recu-
perados (Fig. 14, A), correspondiendo los restantes a
los estratos revueltos por los excavadores clandesti- -
nos. Se trata de los conocidos «triangles hachurés»,
aparecidos también en la cueva del Forcon, y que se
corresponden con horizontes culturales propios del
Neolitico Final e incluso del periodo Calcolitico.

Tal y como puede contemplarse en la Fig. 23, las
alfarerfas incisas e inciso-impresas tampoco faltan en
la cueva de Chaves, al tiempo que son casi exclusivas
en el Torrollén y resultan proporcionalmente menos
significativas en la Espluga de la Puyascada; estdn
ausentes, en cambio, en las cuevas del Forcén y de la
Miranda, bien que este dato resulte muy aleatorio
dado el cardcter removido y expoliado de los dep6si-
tos arqueoldgicos de ambas cavidades.

Estas ausencias no acaecen en lo tocante a los
cordones lisos u ornados con digitaciones, ungulacio-
nes y otras impresiones (Fig. 15). Su presencia ha sido
comprobada en todos los yacimientos neoliticos del
Alto Aragén, con la escasa variabilidad tipolégica que
es habitual en esta clase de aplicaciones; es por ello
que nos parece un esfuerzo superfluo remitir a parale-
los determinados para buscar similitudes: todos ellos
se parecen mucho. Indicaremos que, segiin las obser-
vaciones efectuadas sobre una parte de las cerdmicas
de la cueva de Chaves, parece que los cordones lisos
predominan sobre los decorados en el estadio de ocu-
pacién mds antiguo (Neolitico I), invirtiéndose 1a rela-
cién porcentual en la etapa mds avanzada (Neolitico
I); este hecho tiene lugar Gnicamente cuando se bara-
jan elementos cerdmicos en los que los cordones
constituyen el motivo decorativo principal y no cuan-
do los mismos se integran en esquemas ornamentales
diferentes, especialmente en composiciones impresas.
Ignoramos, no obstante, si tal apreciacién —que se
cifie a un solo yacimiento— puede ser extrapolada a
otros conjuntos, de modo que la menor o mayor abun-
dancia de los cordones lisos represente, a su vez, una
menor 0 mayor antigiiedad dentro del desarrollo cro-

“nolégico que se asigna al Neolitico Antiguo.

Diremos también que los cordones lisos son
insubstanciales en la Espluga de la Puyascada y en la
cueva de la Miranda, corriendo muy poco por debajo de
los decorados en la cueva del Forcén. Tomando como
ejemplo dos estaciones intactas y excavadas metodold-
gicamente, podriamos decir que las cdmaras superiores
del Moro ocuparian, en cuanto al indice de presencia de
los cordones lisos, un lugar intermedio entre las fases
més viejas de Chaves, por un lado, y el momento de
ocupacion de la Puyascada, por el otro, equipardndose
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en buena medida con los porcentajes obtenidos en el
Neolitico II de la cueva de Chaves. Ello, claro estd,
siempre que la relativa frecuencia de esta indole de
ormnamentacién pueda significar verdaderamente alguna
cosa de interés, lo cual no deja de estar en duda.

Del resto de aplicaciones pldsticas hemos habla-
do brevemente en el apartado de los medios de pre-
hensién o suspensién y opinamos que no es necesario
extendernos mds en lo ya dicho.

2. Camara inferior

Mis pobre en hallazgos neoliticos que las cAmaras
superiores, dicha parquedad se hace extensiva a la
variabilidad de sus motivos ornamentales. Las impre-
siones, las incisiones y las aplicaciones pldsticas mues-
tran modelos ya identificados en las otras estancias,
pero sin la riqueza y la diversidad que nos ofrecian las
ceramicas de éstas (Fig. 16 y 17); de hecho —como ya
se ha dicho— hay modalidades decorativas que faltan
en la cdmara inferior, al tiempo que salta a la vista una
tendencia a la disminucién proporcional del niimero de
fragmentos ornados. Dichas circunstancias podrian sig-
nificar que las limitaciones de la alfareria decorada de
esta cdmara responden no s6lo a que se trate de un con-
junto de materiales mds escaso, sino también a que se
ha producido una reduccion evolutiva que desemboca
en una penuria evidente, la cual se manifiesta tanto for-
mal como conceptualmente. Al fin y al cabo, atendien-
do a las dataciones radiocarbdnicas, la diferencia cro-
nolégica que separa a las dos producciones alfareras
alcanza casi los mil cuatrocientos afios.

Las impresiones sueltas (Fig. 17, E, G, He I)
siguen pautas anélogas a las marcadas por las cdma-
ras superiores, agrupdndose en franjas horizontales
sobre todos los fragmentos aparecidos. Igual sucede
con las impresiones hechas mediante instrumentos
(Fig. 17, A, B, C,D y F), en las que tal vez cabria des-
tacar las estrechas similitudes pldsticas que patenti-
zan las cerdmicas reproducidas en la Fig. 17, Ay B
—pertenecientes a la misma vasija— con el ejemplar
de la cueva de Chaves que se ofrece en la Fig. 22, H,
la cual corresponde al momento de ocupacion neoli-
tico mds antiguo de la cavemna y, en consecuencia, a
un horizonte material dominado por las ornamenta-
ciones cardiales.

Podriamos remarcar también la prevalencia casi
absoluta de los cordones decorados (Fig. 16, A, B, C,
D, E y G) sobre los lisos, pricticamente insignifican-
tes (Fig. 16, F), lo que podria venir a confirmar el hipo-
tético y progresivo incremento de los primeros a lo
largo del desarrollo temporal del periodo neolitico.

III. CONCLUSIONES GENERALES

Recapitulando sobre todo lo expuesto hasta
ahora, pensamos que podemos plantearnos aqui la
posibilidad de abordar las dos cuestiones principales
que suscitan los repertorios alfareros de las respecti-
vas estancias de la cueva del Moro de Olvena: ;pue-
den concordar las caracteristicas formales de las
cerdmicas neoliticas de las cdmaras superiores con
una fechacién tan temprana como la obtenida
mediante el andlisis radiocarbénico?, ;se justifica
mediante nuestro andlisis el dilatado lapso temporal
que, segun estas mismas dataciones, separa cronol6-
gicamente el registro arqueoldgico de tales cdmaras
(4600 a. C.) respecto del recuperado en la cdmara
inferior (3210 a. C.)? Ambas interrogaciones se
podrian agrupar en una sola: jresulta la fecha supe-
rior excesivamente elevada y la inferior demasiado
rebajada?

Aunque signifique caer un poco en la reiteracién
al volver de nuevo sobre lo ya expresado, creemos
que puede resultar bastante esclarecedor establecer
ahora, de forma muy sintética, algunos puntos con-
cretos que nos sirvan para intentar responder a las dos
preguntas sugeridas.

Si encaramos la primera cuestion, cabe sefialar
los siguientes aspectos:

Vertidos ya los comentarios que hacian referen-
cia a los matices alusivos a la morfologia y a la deco-
racién de las cerdmicas, podria concluirse ahora que
las alfarerias impresas de las cdmaras superiores de la
cueva del Moro son efectivamente muy parecidas a
las producciones no cardiales propias de la cueva de
Chaves. Esta estrecha relacion se rompe solamente
en las ornamentaciones hechas con «cardium», cuya
ausencia en el Moro constituye la iinica circunstancia
que instaura una diferencia evidente.

Esta falta de elementos cardiales ha sido el
agente que ha llevado a asociar a las cdmaras supe-
riores con horizontes epicardiales como podrian ser
los de la Espluga de la Puyascada o de la cueva del
Forcdn, pero dicha asociacion no se hace extensiva a
los capitulos configurados por la manufactura o por
la morfologia, donde la identificacién de su registro
arqueoldgico vuelve a producirse con respecto al de
la cueva de Chaves.

Tal nos indica la relacién entre cocciéon mixta y
grosor, donde los vinculos entre Moro y Chaves
resultan manifiestos. El parecido entre los dos yaci-
mientos alcanza asimismo a las temperaturas de
coccidn, lo que viene a revelar un nivel tecnolégico
andlogo, a menos que nos encontraramos ante unas
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coincidencias casuales un tanto chocantes. También
la mayor variedad de los bordes de las cdmaras
superiores —en planos, redondeados y apuntados—
tiene su correlacién con lo que ocurre en la cueva de
Chaves. El andlisis mineralégico, finalmente, paten-
tiza de nuevo los nexos de unidn entre las cerdmicas
de esta iltima estacion y las de las cdmaras superio-
res de Olvena.

Todo ello conformaria dos conjuntos alfareros
muy préximos en el sentido tecnolégico, cuyo para-
lelismo podria llevarse a términos cronolégicos si nos
olviddramos por un momento de la ausencia de
impresiones cardiales en la cueva del Moro.

Abordando ya el segundo interrogante, tendria-
mos que reconocer desde un principio las escasas
diferencias aparentes que nos ofrecen los dos lotes
cerdmicos exhumados en cada una de las dos estan-
cias de la cueva del Moro, pero también podria decir-
se que dichas similitudes formales no dejan de ser
légicas dada la comin filiacién neolitica de ambos
conjuntos. Dentro de esta uniformidad inicial pueden
observarse, no obstante, ciertos matices especificos
que vendrian a revelar determinadas singularidades
que debemos considerar.

Los anélisis mineralégicos parecen confirmar
una relativa progresion en las caracteristicas de
fabricacion de las cerdmicas de la cdmara inferior
con respecto a las de las superiores. También se
detectan rasgos diferenciales en cuanto a la coccién,
los cuales, sin ser muy relevantes, no dejan de ser
reales. Existen asimismo disparidades en el trata-
miento de las superficies, pues mientras en las
camaras superiores predomina el alisado en la infe-
rior prevalece el bruiido.

Hay dos aspectos més que debemos sefalar, esta
vez dentro del apartado de los desgrasantes: sola-
mente se ha constatado la mezcla de vegetales y de
minerales en las cdmaras superiores, en tanto que en
las mismas se observa una mayor cantidad de desgra-
sante medianos que en la sala inferior.

Si bien en el capitulo de la morfologfa las posi-
bles diferencias no resultan excesivamente claras, si
que parece haber indicios de una cierta evolucién. Ya
hemos indicado que los bordes estudiados en las
camaras superiores presentan una notable diversidad
que los aproxima en mayor medida a los de la cueva
de Chaves que a los de la cdmara inferior. Otras dis-
crepancias atafien a los cuellos —con mds variabili-
dad en la estancia de abajo que en la de arriba, en la
que preponderan los cdncavos—, a las asas —las cir-
culares, las tubulares y las perforaciones sélo se
documentan en las cédmaras superiores—, a los

mamelones —presencia en éstas y ausencia en la
inferior de mamelones dispuestos en el borde— y a
las perforaciones de lafiado —m4s abundantes en las
cdmaras superiores—. Sin embargo, tales disconfor-
midades son de utilizacién un tanto arriesgada a la
vista del minimo nimero de fragmentos que hemos
tenido oportunidad de manejar.

Quizdas sean las caracteristicas de la decoracién
las que resulten mds significativas a la hora de encon-
trar un mayor distanciamiento entre los dos habitdcu-
los neoliticos de la cueva del Moro. Partiendo de una
base comun constituida por un uso predominante de
las impresiones y de los disefios horizontales, empe-
zarfamos seflalando una mds extensa variedad en las
ornamentaciones de las cAmaras superiores, 1o que se
traduce en una serie de evidencias que pueden cons-
tatarse en estas ultimas y no en la cdmara inferior:
presencia de acanalados romos, representacion de
todas las categorias de impresiones, gusto por los
bordes con impresiones a mano, diversidad de moti-
vos logrados mediante ungulaciones y de elementos
en las aplicaciones plasticas, etc. A ello cabria afiadir
un mayor indice porcentual de alfarerias lisas en la
estancia de abajo y una relativa, pero palpable, res-
triccion de la decoracién a las zonas concernientes
con la morfologia de los recipientes, como podrian
ser los bordes o las asas, lo que no acaece en las salas
de arriba, donde las paredes ornadas son bastante fre-
cuentes.

La circunstancia de que los cordones lisos sean
m4s abundantes en las cdmaras superiores y mds
escasos en la inferior nos llevaria de nuevo a lo ya
dicho en el capitulo anterior y quizds nos serviria
para confirmar la mayor antigiiedad de las primeras
con respecto de la segunda. ,

Asi pues, resulta perfectamente factible estable-
cer diferenciaciones a través del analisis global de los
materiales cerdmicos, diferenciaciones que podrian
responder m4s a las consecuencias del paso del tiem-
po y mucho menos al resultado de unas transforma-
ciones drésticas y profundas que, desde luego, no se
traslucen por ningtn sitio.

En consecuencia, podriamos argiiir que, si bien
es cierto que estamos faltos de argumentos sélidos
que corroboren con plena seguridad la validez de las
dos dataciones radiocarbdnicas obtenidas en ambas
estancias de la cueva del Moro, el estudio de sus res-
pectivas producciones alfareras no las desmienten en
absoluto, sino todo lo contrario: vienen a unirse a los
andlisis cronolégico y mineralégico al poner de
manifiesto las disimilitudes expresadas entre cada
uno de los dos contextos. ‘
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Asi las cosas, adentrandonos todavia mas en el
terreno de la mds pura teoria, podriamos aceptar en
principio la elevada fecha conseguida para las cima-
ras superiores gracias a las indudables semejanzas
que muestran las cerdmicas de Olvena y de Chaves,
aunque, légicamente, contariamos con serias reservas
emanadas del vacio cardial que ostenta la cueva del
Moro. Cémo explicar dicho vacio constituye un ejer-
cicio mental harto aventurado, aunque pensamos que
hay que rechazar de plano las hipétesis al respecto
que se basan en la no disponibilidad de materia prima
de origen marino por parte de los ocupantes neoliti-
cos de la cavidad. La presencia de la, segin las data-
ciones C,4, contempordnea cueva de Chaves a unos
treinta kilémetros, donde tales problemas no se pre-
sentan, 0, mds aiin, de Forcas a 8 km en linea recta y
de la cueva de las Brujas de Juseu a unos 6 km,
ambas con cerdmicas cardiales, e incluso la existen-
cia de conchas marinas —entre ellas una de «car-
dium»— dentro del propio registro arqueoldgico de
las camaras superiores, son factores que no ayudan a
reforzar dicha posibilidad. Tampoco hay que olvidar
que hay dos fragmentos aislados que, aunque no son
susceptibles de ser considerados como cardiales en el
sentido estricto del término, han sido decorados
mediante la utilizacién de un caparazén dentado de
molusco; por lo demds, el conjunto de cuentas de
collar de variscita hallado en las cAmaras superiores
del Moro tiene una procedencia costera, pues los ana-
lisis efectuados sitian su origen en las minas de Can
Tintorer, en el litoral de Barcelona. Por consiguiente,
todo parece demostrar que, por un lado, no dejaba de
haber contactos con la zona mediterrdnea, los cuales
se traducen en la aparicién de elementos de proce-
dencia riberefia tales como las conchas y las piezas de
collar, y que, por el otro, el yacimiento de Olvena se
encontraba practicamente rodeado por otros asenta-
mientos en los que se ha documentado el uso de alfa-
rerias cardiales en mayor o menor medida, lo que
vendria a probar que dichas producciones eran relati-
vamente usuales en sus alrededores mds inmediatos.

El hecho de que los habitantes de la cueva del
Moro no se sirvieran del «cardium» para la ornamen-
tacion de sus vasijas no significaria, en consecuencia,
una incapacidad de acceso a objetos de naturaleza
maritima, sino a otras cuestiones cuya dilucidacidn,
hoy por hoy, se nos escapa. Tal vez pudiéramos
encontrar alguna explicacién a este hecho en las teo-
rias expresadas por J. Mestres para Cataluiia
(MESTRES, 1992), el cual, a su vez, sigue las de
M. Sahlins (SAHLINS, 1977) y las de A. Gallay para la
zona de los Alpes (GALLAY, 1989), en las que se vier-

ten interesantes ideas sobre las fases de difusién de
las directrices neoliticas en un marco territorial con-
creto. Si se confirma el papel fundamental que se le
ha atribuido a la cueva de Chaves en el proceso de
neolitizaciéon del Alto Aragén (BALDELLOU, 1994),
cabria en lo posible que la llegada de los primeros
agricultores y ganaderos a Olvena respondiera a un
temprano fenémeno de segmentacién del emplaza-
miento nuclear representado por Chaves, el cual se
produciria por un excesivo crecimiento demografico
en el mismo y darfa lugar a una expansion coloniza-
dora de indole secundaria. El abandono de las técni-
cas ornamentales cardiales se justificaria en una rea-
firmacién de las sefias de identidad de los nuevos
colonos frente a las tradiciones decorativas del esta-
blecimiento originario. Se trataria, pues, de un inten-
to de reforzar su particularismo y su personalidad res-
pecto del niicleo primordial.

Lo que mds podria sorprender al aplicar la citada
hipétesis a las circunstancias de la cueva del Moro
seria, sin lugar a dudas, la anticipacién temporal con
que se ocasionaria la mentada segmentacion, ya que la
misma se interpreta como la generadora de la segun-
da oleada pionera, que se asociaria, en términos mate-
riales, con las facies epicardiales propias de un
momento cronoldgico mds avanzado. No obstante, la
realidad cruda y dura es que carecemos de datos y de
informaciones suficientes tanto para confirmar como
para rechazar cualquier tipo de teoria, entre las que
tampoco habria de descartarse la que plantea la posi-
bilidad de relacionar a los habitantes neoliticos del
Moro con ¢l asentamiento vecino de Forcas y no con
el de la cueva de Chaves (RODANES y RAMON, e. p.).

Tras esta ocupacidn neolitica inicial de la gruta,
nos encontrariamos, més de mil afios después, con
otro asentamiento situado en un sector distinto, mas
amplio y habitable, pero quizds menos protegido de
las inclemencias climéticas; es evidente que ha habi-
do una transformacién importante al mudarse el sitio
de aposento primitivo, pero dicho cambio no acaba
de tener un claro reflejo en el utillaje cerdmico, al
mantenerse los gustos y las formas anteriores, con un
uso prolongado de las técnicas inciso-impresas. El
transcurso del tiempo ha significado una cierta modi-
ficacién en cuanto a los caracteres ornamentales: la
decoracién pasa a ser de mds a menos variada, a la
vez que ha ido restringiéndose a las zonas relaciona-
das directamente con la morfologia de los vasos.

Sin embargo, no debemos olvidar que dicha
linea evolutiva sufre una solucién de continuidad,
un «hiatus» cronolégico, en un momento determina-
do; este lapso de tiempo no tiene representacién en
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ninguna de las cdmaras estudiadas y se correspon-
deria, con bastante probabilidad, con el identificado
en la Espluga de la Puyascada, la cual se erigiria,
tanto material como cronolégicamente, como el
eslabén intermedio entre los contextos culturales de
las estancias en las que hemos centrado el presente
trabajo.
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Fig. 1. Cuellos de «botella» de las caAmaras superiores.
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Fig. 2. OV Marmitas subesféricas de las cdmaras superiores.
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Fig. 3. OV Marmitas subesféricas de las cAmaras superiores.
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Fig. 5. Cuencos de las cdmaras superiores.
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Fig. 6. Formas reconstruibles de las cAmaras superiores. El dibujo del cuenco C se debe a Lourdes Montes
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Fig. 7. Medios de prensi6én de las cdmaras superiores.
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Fig. 8. OV Medios de prensi6n de las cdmaras superiores.
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Fig. 9. Cerdmicas impresas de las cdmaras superiores.
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Fig. 10. Cer4dmicas impresas de las cdmaras superiores.
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Fig. 11. Cerdmicas impresas de las cdmaras superiores.
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Fig. 12. Bordes impresos de las cimaras superiores.
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Fig. 13. Cerdmicas incisas e inciso-impresas de las cdmaras superiores.
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Fig. 14. Cerdmicas incisas de las cdmaras superiores.
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Fig. 15. Decoraciones plasticas de las cdmaras superiores.
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Fig. 16. Cerdmicas de la cdmara inferior.
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Fig. 17. Cerdmicas de la cdmara inferior.
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Fig. 18. «Botellas» de la cueva de Chaves (A y B) y de la Espluga de 1a Puyascada (C).
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Fig. 19. Marmitas globulares de la cueva de Chaves.
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Fig. 20. Cuencos de Chaves (B y C) y de Gabasa (A).
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Fig. 2]. Cerdmicas impresas de la cueva de Chaves.
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Fig. 22. Cer&micas impresas de 1a cueva de Chaves y de la Espluga de la Puyascada (M, Ny O).
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Fig. 23. Cerdmicas incisas e inciso-impresas de la cueva de Chaves.




