Dom. Cien., ISSN: 2477-8818
Vol. 3, nim. 2, marzo, 2017, pp. 545-556

Analisis comparativo entre regeneracion dsea con y sin plasma rico en fibrina

REVISTA
CIENTIFICA'

——
DOMINIO DE
LAS CIENCIAS

http://dx.doi.org/10.23857/dom.cien.pocaip.2017.3.2.545-556

Nimero Publicado el 15 de marzo de 2017 URL:http://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/index

Ciencias Médicas

Articulo Cientifico

Analisis comparativo entre regeneracidn 6sea con y sin plasma rico en fibrina

Comparative analysis between bone regeneration with and without fibrin-rich

plasma

Analise comparativa entre a regeneracdo 0ssea com e sem plasma rico em fibrina

Veronica R. Huacon-Cherrez
Universidad de Guayaquil
Guayaquil, Ecuador
dra.veronicahuaconch.ug@gmail.com

Rolando F. Dau-Villafuerte "
Universidad de Guayaquil
Guayaquil, Ecuador
rolandodau@hotmail.com

Elizabeth C. Ortiz-Matias ™
Universidad de Guayaquil
Guayaquil, Ecuador
ecom_23@hotmail.com

Recibido: 30 de enero de 2017 * Corregido: 9 de febrero de 2017 * Aceptado: 14 marzo de 2017

de Guayaquil.

Guayaquil.

Especialista en Implantologia Oral y Periodoncia. Docente de la Facultad Piloto de Odontologia Universidad
Especialista en Rehabilitacion Oral. Docente de la Facultad Piloto de Odontologia Universidad de

Especialista en Ortodoncia. Docente de la Facultad Piloto de Odontologia Universidad de Guayaquil.


http://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/index
mailto:dra.veronicahuaconch.ug@gmail.com
mailto:tjmoya@uce.edu.ec
mailto:lenin.suasnabas@ug.edu.ec

Dom Clen, ISSN 2477'8818 REVISTA
Vol. 3, nim. 2, marzo, 2017, pp. 545-556

DOMINIO DE

—_
LAS CIENCIAS

Analisis comparativo entre regeneracion 6sea con y sin plasma rico en fibrina

Resumen.

La presente investigacion trata de un andlisis comparativo entre regeneracion 0sea con y sin plasma
rico en fibrina. La regeneracion dsea es un procedimiento que consiste en el incremento de la
cantidad de hueso empleando, como en el presente caso, el plasma rico en fibrina ofrece excelentes
resultados, se seccionaron pacientes que acudieron a la clinica de Postgrado de la Facultad Piloto de
Odontologia Universidad de Guayaquil. Se les aplico el plasma a unos y otros no, previo a la
adaptacion del implante dentario, estos pacientes tenian indicacion de exodoncia, previo al
procedimiento clinico se les realizo la Historia clinica incluidas las radiografias, posteriormente se
analizaron las radiografias periapicales a los 15, 30, 60 y 120 dias, para observar el nivel de
regeneracion oOsea. Los resultados mostraron que los pacientes que se les aplico el plasma rico en
fibrina tuvieron mejor organizacion estructural que los que no se les aplico. Se concluye que este
material plasma rico en fibrina es recomendable en la extraccion de los dientes con pérdida de hueso
alveolar. Esta atrofia sea que se experimenta posterior a la pérdida de érganos dentarios es uno de
los aspectos mas preocupantes de la cavidad oral, ademas de la recuperacion del contorno, altura y

forma Gsea después de la eliminacion de procesos destructivos que afectan los huesos maxilares.

Palabras Clave: Comparacion; regeneracion 6sea; plasma; fibrina.
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Abstract.

This research is a comparative analysis between bone regeneration with rich plasma without fibrin.
Bone regeneration is a procedure that involves increasing the amount of bone using, as in this case,
rich plasma fibrin provides excellent results; patients who attended at the clinic Graduate Pilot
School of Dentistry University sectioned From Guayaquil. we applied the plasma to some and not
others prior to the adaptation of the dental implant, these patients had indication of tooth extraction,
before the clinical procedure underwent clinical history including x-rays, then periapical radiographs
to 1530 were analyzed, 60 and 120 days, to observe the level of bone regeneration. The results
showed that patients who were administered the fibrin-rich plasma had better structural organization
which do not apply. It is concluded that this material fibrin rich plasma is recommended in
extracting teeth alveolar bone loss. This bone atrophy is experienced after the loss of dental organs
is one of the most worrisome aspects of the oral cavity, plus recovery contour, height and bone

shape after removal of destructive processes that affect the jawbone.

Keywords: Comparison; bone regeneration; plasma; fibrin.
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Resumo.

Esta pesquisa € uma analise comparativa entre regeneracdo 6ssea com plasma rico sem fibrina. A
regeneracdo 6ssea € um procedimento que envolve o aumento da quantidade de 0sso usando, como
neste caso, fibrina plasmatica rica fornece excelentes resultados; Pacientes que participaram na
clinica Graduacdo Piloto Escola de Odontologia Universidade seccionada De Guayaquil. NOs
aplicamos o plasma a alguns e ndo outros antes da adaptacdo do implante dentario, estes pacientes
tinham indicacdo de extracdo dentaria, antes do procedimento clinico foi submetido a histéria
clinica, incluindo raios-x, em seguida, radiografias periapicais para 1530 foram analisados, 60 e 120
dias , Para observar o nivel de regeneracdo 0ssea. Os resultados mostraram que 0s pacientes que
receberam o plasma rico em fibrina apresentaram melhor organizagao estrutural que ndo se aplicam.
Conclui-se que este material rico em fibrina plasma é recomendado na extracdo de dentes perda de
0sso alveolar. Esta atrofia 6ssea é experimentada ap6s a perda de 6rgaos dentarios € um dos aspectos
mais preocupantes da cavidade oral, além de recuperacdo de contorno, altura e forma 0ssea apos a

remocao de processos destrutivos que afetam a mandibula.

Palavras chave: Comparacdo; regeneracdo 6ssea; plasma; fibrina.
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Introduccion.

En el presente trabajo se describe el andlisis de la comparacion de regeneracion 0sea con y
sin plasma rico en fibrina. EIl presente trabajo propuesto justifica su importancia por ser la oclusion
dentaria una de las consideraciones previas relacionadas con la adaptacion de protesis sobre
implantes en la que se debe valorar al lado del paciente, todo lo relacionado con el sistema
estomatognatico y el tratamiento de implantes: Musculos, A.T.M, La fuerza muscular, Bruxomania,
el esquema oclusal, guia anterior, La apertura bucal (dificultad para llevar las fresas o los
destornilladores), El tamafio de la lengua (dificultades operatorias), Los habitos parafuncionales, El
plano oclusal, asimismo, los signos de atricion oclusal y desgaste cervical, La movilidad dentaria
(estado periodontal). Vale resaltar que el mecanismo de accién de la cola de fibrina mimetiza la
Gltima etapa de la coagulacién en la cual el fibrindgeno se convierte en fibrina por accion de la
trombina, la que, en presencia de calcio, rompe los fibrinopéptidos A y B de la molécula de
fibrin6geno, originando asi los mondmeros de fibrina; ademas, la trombina activa el factor XIII que
favorece el entrecruzamiento de estos monomeros, formando el codgulo. (Whitman DH, 2012)
Debido a la accion proteolitica de la trombina sobre el fibrindgeno, que es soluble, al convertirlo en
fibrina, que es insoluble, se genera esta sustancia viscosa que constituye el adhesivo de fibrina.

(Anitua, 2012)

La alternativa a la preparacion del gel de fibrina aut6logo, que requeria citar al paciente dias
antes de la intervencion, ha sido la obtencién de un plasma rico en plaquetas (PRP) mediante
plasmaféresis, minutos antes de la intervencion. El coagulo de fibrina tiene una consistencia tal, que
casi permite ser suturado. Para la obtencion de fibrina podemos, obviamente, utilizar el PRGF,

resultando una malla de gran volumen, pero también podemos utilizar las fracciones menos
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concentradas, con las que se obtienen, si, volimenes menores. Por ello, se deben conservar todas las
fracciones de plasma obtenidas. (Health Sciences, 2013) Los implantes fueron cargados despues de
un periodo de cicatrizacion de 3 meses en la ambulatoria o 6 meses en el maxilar superior. Este
estudio valora los resultados clinicos del tratamiento con implantes oseointegrados mediante la
técnica de insercion inmediata después de la extraccidn con y sin plasma rico en proteinas. EIl éxito
bioldgico y clinico demostrado en estudios longitudinales a largo plazo con implantes orales
osteointegrados tipo Branemark ha hecho que estos se hayan convertido en un recurso clinico en el
tratamiento de pacientes total o parcialmente desdentados. Lekholm sefiala que es necesario un
material biocompatibles, un disefio adecuado y una carga fisiologica para conseguir una situacion
Optima de osteointegracion con éxito de los implantes. Se describe como implante inmediato al
proceso mediante el cual se coloca un implante en el mismo acto quirdrgico en que se realiza la
extraccion del diente a ser sustituido. EI hueso es un tejido que tiene la capacidad de regenerarse. En
ocasiones se pueden formar defectos 6seos en ortopedia y traumatologia y en este caso el hueso no
se regenera y necesita de una reconstruccion 0sea. Para que una reconstruccion 0sea sea exitosa se
requiere de osteoproduccién, osteoinduccién, osteoconduccion, estimulaciéon mecanica y

vascularizacion. (Garcia-Roco Pérez O, 2013)

Materiales y métodos.

El universo de la presente investigacion esta integrado por los pacientes a quienes se les
realizo exodoncia en la clinica del adulto en la Facultad de Odontologia. De la cual se obtuvo una
muestra que esta integrada por los pacientes que cumplieron con los requisitos de inclusién de la
investigacion, los cuales conforman el grupo de estudio de 6 pacientes. Cuyo indicador para su

evaluacién fue el indice de; Lekholm y Zarb, quienes establecieron una clasificacion de la densidad
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Osea basada en la macroestructura donde la morfologia y la distribucién de la cortical y del hueso
trabecular determinan la calidad del mismo. La gestion de datos de investigacién, en su primer
momento, previo consentimiento informado. El estudio se realizd en pacientes mayores de edad, no
se tomaron en cuenta a aquellos pacientes con enfermedades sistémicas activas que peligre el éxito
de la adicion del plasma rico en fibrina. No se consider6 a aquello pacientes que recibian
medicacion inmunosupresora u otras que afecten la normal reparacion tisular alveolar. Los pacientes
que tenian el diagnostico de alveolos libres post exodoncia, sin signos evidentes de infeccién. Los
pacientes debieron presentar compatibilidad al plasma rico en Fibrina acreditado por el banco de

sangre.

Resultados.

El didmetro y longitud del implante utilizado en cada caso. Insercion del implante de forma
manual con un torque no mayor de 45N, sin el uso del micromotor y con ayuda de una llave de
carraca dinamomeétrica. Sutura sintética multifilamento no reabsorbible de poliamida de 4/0 con

aguja de 3/8 y seccidn triangular (Supramid®) mediante puntos simples

Diametro Implante

=4.0mm

4.5mm

Grafico 1. Didmetro del implante

Anélisis: Comparativo entre la regeneracion ésea con y sin plasma rico en fibrina evaluacion
clinica
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Longitud Implante

BH10mm

m12mm

Grafico 2 Longitud del implante

Analisis: Comparativo entre la regeneracion 6sea con y sin plasma rico en fibrina evaluacion
clinica

Implantes por sector

B Antero-Superior
B Postero-Superior
1 Antero-Inferior

Postero-Inferior

Grafico 3 Implantes por sector

Anélisis: Comparativo entre la regeneracion 6sea cony sin plasma rico en fibrina evaluacion
clinica
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Alveolo dentario con Grado de reabsorcion
Plasma rico en fibrina transversal Tipo A> Entre el 80%
Tipo B>

Cuadro 2: Resultado de la evaluacién clinico. Alveolo dentario CON Plasma rico en fibrina

Fuente Clinica de Postgrado Facultad de Odontologia

Analisis: (Lekholm U, 2015.) Estableci6 una clasificacion de la densidad dsea basada en la macroestructura
donde la morfologia y la distribucién de la cortical y del hueso trabecular determinan la calidad del mismo.
En el presente caso. Analizando el presente caso clinico la regeneracion 6sea se identifico entre el en el tipo:

A, la misma que supero entre el 80% el grado de reabsorcion transversal

Iindice de Lekholm y Zarb:
Alveolo dentario sin Grado de reabsorcion ~ Tipo B< Menos del 60%
Plasma rico en fibrina transversal

Cuadro 3: Resultado de la evaluacion clinico. Alveolo dentario SIN Plasma rico en fibrina

Fuente Clinica de Postgrado Facultad de Odontologia

Analisis: (Lekholm U, 2015.) Establecieron una clasificacion de la densidad 6sea basada en
la macroestructura donde la morfologia y la distribucién de la cortical y del hueso trabecular
determinan la calidad del mismo. En el presente caso. Analizando el presente caso clinico la
regeneracion osea se identifico entre el en el tipo: B, e hueso alveolar demostro6 menos del 60% de

regeneracion el grado de reabsorcion transversal
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Discusion.

Uno de los principales problemas al planificar y realizar procedimientos implantoldgicos en
odontologia es la cantidad de hueso disponible, que debe ser suficiente para mantener el implante en
el tiempo. Para tratar la falta de tejido 6seo se han planteado diversos procedimientos, como la
colocacion de injertos de tejido éseo autogeno, aloinjertos, xenoinjertos, aloplasticos, técnicas de
elevacion de seno maxilar, técnicas de distraccion Osea y la utilizacion de plasma rico en fibrina.
(Beca, 2007), en este trabajo se coloco Plasma rico en fibrina. - EI PRF fue desarrollado en Francia
por Choukroun et al. el afio 2001 como segunda generacion de concentrados plaquetarios el cual

brindo regeneracion osea guiada con volumen vertical y horizontal.

Conclusiones.

En base a los objetivos propuestos en la presente investigacion concluimos:

Comparar el grado de regeneracion Gsea con sin plasma rico en fibrina en implantes
dentarios: Se ha observado que el grado de regeneracion 6sea con PRF muestra varias ventajas con
respecto a la regulacion osea sin la colocacion del PRF, entre las que incluyen una preparacion mas

facil, lo que facilita enormemente el éxito del tratamiento.

Identificar, los componentes del plasma rico en fibrina: La fibrina rica en plaquetas y
leucocitos utilizada por primera vez por Choukroun en el 2001 es un concentrado de plaquetas de
segunda generacion que se obtiene a partir de la propia sangre del paciente, sin el empleo de
aditivos, con el fin de conseguir una malla de fibrina que sirva de andamiaje para las sustancias

implicadas en la regeneracion.
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Definir, el tipo de reparacion Osea: La valoracion del sitio receptor es el punto mas
importante a considerar, es indispensable. La intima relacion del implante con el tejido 6seo obliga

a plantear un esquema oclusal especifico, tanto en relacion céntrica como en relaciones excentricas.

Describir el aspecto funcional, estético y bioldgico de los tejidos de soporte y la inclusion de
nuevo hueso alveolar: Es necesario desde el primer momento en que se cargan los implantes dar
una adecuada relacion oclusal, ya que las cargas oclusales se transmiten a la interfase hueso-
implante, en un tejido 6seo en proceso de cicatrizacion, el punto de contacto oclusal debe quedar
idealmente en el eje axial del implante para asi poder evitar las cargas oblicuas u horizontales que
incrementan las fuerzas de traccion y cizallamiento a las cuales el hueso es poco resistente. (Dr.
Kiran N K1, , 2011) Cuanto mayor sea el angulo entre la direccién de la carga y el eje axial del
implante, mayores seran las fuerzas de compresion, traccion y cizallamiento transmitidas al hueso,

gue consecuentemente producira reabsorcion 6sea y posterior pérdida del implante.
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