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Resumen
La decoración a la barbotina es característica de 
la cerámica romana sobre diferentes formas de 
“paredes finas” y engobadas, pero no es frecuente si tal 
decoración se efectúa con arcilla blanca para conseguir 
un evidente contraste cromático sobre engobes más 
oscuros. Con los datos que conocemos a día de hoy, 
Calahorra es el epicentro de estas cerámicas decoradas 
con barbotina blanca, sobre formas Unzu 3 en su gran 
mayoría pero también sobre cerámicas engobadas, 
con composiciones decorativas principalmente a base 
de hojas de agua y perlas. Por ello, el objetivo de este 
artículo es dar a conocer estas inusuales decoraciones 
procedentes de Calahorra, que si bien provienen 
de hallazgos casuales en depósitos secundarios, 
se encuentran en su mayoría en un contexto de 
producción alfarera y permiten una aproximación a 
las características de esta producción de la segunda 
mitad del siglo I d. C.

Palabras clave: Cerámica romana; Barbotina blan-
ca; Paredes finas; Cerámica engobada; Calahorra (La 
Rioja).

Abstract
Barbotine decoration is typical of the roman pottery 
referring to different ways of “thin-walls” and engobe, 
but it is not usual if such decoration is made with 
white clay to get an obvious contrast colour over 
darker engobe. With the information that we know 
today, Calahorra is the epicentre about this decorated 
pottery with white barbotine in shape Unzu 3 mostly, 
but also in engobe pottery with decorative creations 
mainly made of water leaves and pearls. Therefore 
the aim of this article is to present these unusual 
decorations from Calahorra, they come from casual 
finds in secondary deposits, they are mostly in a context 
of pottery production and it allows an approach to the 
characteristics from this production by the second half 
of the first century a.C.

Key words: Roman ceramic; Barbotine White; Thin 
wals; Engobed ceramic; Calahorra (La Rioja).
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Introducción

La barbotina es una mezcla de agua y arcilla de 
consistencia semilíquida, limpia de impurezas, a la 
que se puede agregar componentes minerales con 
el fin de hacerla más resistente y duradera. Utiliza-
da como motivo decorativo en la cerámica de “pa-
redes finas”, es una de las más características con 
una gran variedad de motivos y composiciones 
sobre un buen número de formas 1. Para su apli-
cación se utilizaba una bolsa en la que por presión 
y a través de un pequeño cilindro hueco o incluso 
un cañón de pluma de ave, permitía ejecutar con 
precisión líneas finas dibujando sobre la superficie 
del vaso y consiguiendo una ornamentación más 
o menos compleja, pero de gran calidad 2. 

Si además, para la elaboración de barbotina se 
emplean arcillas caoliníferas de color blanco con 
partículas de fino tamaño y la aplicamos sobre 
vasos con engobes de diferente tonalidad, general-
mente anaranjados, rojizos, marrones o flameados 
según la cocción, el cromatismo es notorio y el 
efecto estético en base a la ornamentación blanca 
aplicada es evidente.

Este tipo de cromatismo tan inusual en la de-
coración a la barbotina se lleva a cabo mayorita-
riamente sobre paredes finas Unzu 3/ Aguarod I/ 
Maja I.3/ Sesma 2/ Varea I (en adelante Unzu 3) y 
en una proporción mucho menor sobre cerámicas 
engobadas. Son composiciones generalmente a 
base de hojas de agua y perlas, con una difusión 
regional y hallazgos aislados en torno al valle 
medio del Ebro, pero por el número de fragmentos 
documentados tiene a Calahorra como epicentro, 
a pesar de tratarse de hallazgos procedentes gene-
ralmente de depósitos secundarios en un contexto 
de producción alfarera, pero también a Alfaro, 
con un buen número de fragmentos procedentes 

1.  MÍNGUEZ, J.A. La cerámica romana de paredes finas, p. 
44; MAYET, F. Les céramiques a parois fines dans la pénin-
sule ibérique, p. 7.

2.  AGUAROD OTAL, M.C. Producciones engobadas en el 
municipium calagurritano, p. 147. MÍNGUEZ, J.A. Op. cit. 
Agradecemos a la ceramista Carmen Herce (Calahorra) sus 
indicaciones en relación con la decoración a la barbotina, 
técnica que sigue utilizando en su taller.

de las excavaciones arqueológicas en las Eras de 
San Martín. 

1. Fragmentos decorados con 
barbotina blanca procedentes  
de Calahorra

Conocemos veinticinco fragmentos procedentes 
de Calahorra y del cercano alfar de La Maja, co-
rrespondientes a varios vasos de paredes finas y 
cerámicas engobadas decoradas a la barbotina, 
pero con la excepcionalidad del color blanco. De 
ellos, cuatro ya han sido dados a conocer en di-
ferentes publicaciones y veintiuno permanecen 
todavía inéditos. En el estudio de estos últimos 
vamos a centrar este artículo, aunque incluimos 
el inventario de todo el conjunto (fig. 1).

De los ya conocidos, tenemos un bello vaso 
Unzu 3 de perfil completo encontrado bajo la calle 
Carretil, junto al yacimiento romano de la Clínica 
con decoración a la barbotina blanca, a base de 
una línea horizontal de perlas bajo el borde y una 
sucesión de hojas de lirio hacia la derecha, con 
largos tallos que parten en ángulo del centro del 
cuerpo superior. El vaso está totalmente engoba-
do, con un cromatismo del marrón rojo oscuro 
al rojo anaranjado en el exterior y rojo al interior, 
pasta de color rojo oscuro muy depurada de frac-
tura recta y uniforme, con desgrasante apenas per-
ceptible, con pequeños puntos de caliza aislados 
y espesor de las paredes entre 1 y 6 mm (fig. 2) 3.

Otro fragmento correspondiente a un vaso 
Unzu 3, con decoración de hojas de agua y ma-
melones a la barbotina blanca procede de las ex-
cavaciones llevadas a cabo a principios de los 90 
en el solar Torres, calle Eras 4. En el seguimiento de 
urgencia llevado a cabo en la calle Tilos 5 también 
se recuperó un fragmento de las mismas caracte-

3.  AGUAROD OTAL, M.C. Op. cit., p. 143-144, fig. 1, lám. 1.
4.  TIRADO MARTÍNEZ, J.A. El yacimiento del solar Torres, 

p. 76.
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rísticas, con decoración de perlitas y el inicio de 
una hoja de agua 5.

Del cercano alfar de la Maja, a falta de la pu-
blicación de inventarios de materiales, están do-
cumentados varios fragmentos con decoración de 
barbotina blanca sobre Unzu 3 procedentes de las 
excavaciones de finales de los ochenta, pero solo 
uno publicado con decoración a base de hojas de 
agua y línea de perlas bajo el borde 6. 

5.  GIL ZUBILLAGA, L. y LUEZAS PASCUAL, R.A. 
Intervenciones arqueológicas en varios solares… p. 391, 
fig. 23, n. 1007.58.

6.  LUEZAS PASCUAL, R.A. Producciones cerámicas de 
paredes finas y engobadas del alfar romano de La Maja 
(Calahorra, La Rioja), p. 161 y 181.

Además de estos fragmentos ya conocidos, 
son veintiuno los nuevos fragmentos inéditos 
procedentes de Calahorra. Catorce proceden del 
depósito secundario generado a principios de los 
noventa a partir del vaciado de un solar ubica-
do en avenida de la Estación 10. De un segundo 
depósito secundario con origen en el paraje de 
Melero, a los pies de la ciudad antigua, proceden 
cinco; otros dos fragmentos han sido encontrados 
en superficie en el Carretil.

Por contextualizar estas cerámicas inéditas, di-
remos que el depósito secundario de donde pro-
ceden catorce fragmentos (avenida de la Estación, 
10) se formó tras el vaciado de solar en el espacio 
comprendido entre avenida de la Estación y calles 
Santa Rita / Doctor Chavarría, donde supuesta-
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Figura 1. Dispersión de hallazgos de cerámicas con barbotina blanca en Calahorra: 1- Melero, 2 y 4- Carretil, 3- solar Torres,  
5- Estación 10, 6- Tilos 5, 7- la Maja. Dibujo: elaboración propia.
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Fig. 2. Vaso Unzu 3 procedente de la calle Carretil, expuesto en el Museo de la Romanización de Calahorra. Dibujo: Aguarod 
Otal, en Producciones engobadas…; Foto: Luis Argáiz.
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mente quedaba libre de restos arqueológicos tras 
las supervisiones llevadas a cabo en el resto del 
solar 7. De las tierras transportadas a una finca 
particular 8 se recuperaron cerámicas engobadas, 
paredes finas, comunes, terra sigillata itálica, gá-
lica e hispánica, cerámicas de cocina, fragmentos 
de ánforas, material de construcción, lucernas, 
fragmentos de estucos, alguna tesela, escoria de 
hierro y evidencias de producción alfarera (cerá-
micas pasadas de cocción, fragmentos de moldes, 
carretes, ajustadores, etc.) 9. La diversidad del ma-
terial arqueológico existente y la ausencia de ele-
mentos que pudieran relacionarse con estructuras 
de habitación nos llevó a plantear la hipótesis de 
la existencia en esa zona de un vertedero a los pies 
de la ciudad antigua en su lado noroeste.

Del siguiente depósito proceden cinco frag-
mentos, en este caso generado tras el desmon-
te de una finca agrícola en el paraje de Melero, 
situada bajo lo que es el cerro de Calahorra en 

7.  RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, P. Excavaciones de urgencia en 
el solar conocido como “la Casa del Oculista” (Calahorra). 
TIRADO MARTÍNEZ, J. Objetos de hueso del solar de la 
Casa del Oculista.

8.  Tenemos que agradecer a Francisco Javier Jiménez su dis-
posición a ceder a la asociación Amigos de la Historia de 
Calahorra, los materiales recuperados para su estudio.

9.  Parte de los materiales se han ido dando a conocer de forma 
parcial. Para los vidrios, vid. FERNÁNDEZ MATALLANA, 
F. y CRESPO ROS, M. Una colección de vidrios romanos 
procedentes de Calahorra (La Rioja). Para las lucernas, vid. 
CINCA MARTÍNEZ, J.L. FERNÁNDEZ MATALLANA, 
F., JIMÉNEZ, F.J., Un conjunto de lucernas procedentes 
de Calahorra (La Rioja). Sobre producción alfarera, vid. 
CINCA MARTÍNEZ, J.L. Elementos de alfar…, p. 327; 
CINCA MARTÍNEZ, J.L. Nuevas evidencias de indus-
tria alfarera en Calagurris (Calahorra, La Rioja), p. 69-70. 
En relación con las piezas singulares, vid. ESCRIBANO 
PARDO, J. Sobre una forma Drag. 29 en TSG procedente de 
Calahorra (La Rioja); JIMENEZ MANERO, E. Un vaso con 
representación de gladiadores en Calahorra; GONZÁLEZ 
BLANCO, A. et al. Un nuevo testimonio de juegos cir-
censes también del ceramista Gaius Valerius Verdullus; 
CINCA MARTÍNEZ, J.L. y PASCUAL MAYORAL, P. 
Nuevos fragmentos cerámicos atribuibles a Gaio Valerio 
Verdulo; CINCA MARTÍNEZ, J.L. y NEIRA JIMENEZ, 
L. Un fragmento de mango de cazo en TSH con decora-
ción de centauros, LUEZAS PASCUAL, R.A. y CINCA 
MARTÍNEZ, J.L. Relaciones comerciales entre el muni-
cipium Calagurris Iulia Nassica (Calahorra, La Rioja) y la 
Galia, p. 182.

su vertiente norte. La tierra extraída fue llevada 
como relleno a otra finca agrícola al paraje de 
Campobajo, de donde se recogieron pequeños, 
pero abundantes fragmentos de cerámica que, aun 
con alguna intrusión de cerámica de cronología 
moderna procedente del manto superior, era en 
su casi totalidad de cronología altoimperial, en 
un periodo delimitado por algún fragmento de 
terra sigillata sudgálica y las sigillatas hispánicas 
con decoración de círculos, predominando la ce-
rámica engobada y de “paredes finas”. Entre los 
materiales existentes hay cerámica de todo tipo 
(sudgálicas –marmorata- e hispánicas, “paredes 
finas”, lucernas, cerámicas comunes y de cocina, 
lateres), pequeños fragmentos de vidrio, acus cri-
nalis, hueso trabajado, malacofauna, alguna tesela, 
pequeños fragmentos de estuco, etc., y al igual que 
en el depósito anterior, sin que uno y otro tengan 
nada que ver, hay claras evidencias de producción 
alfarera con cerámicas pasadas de cocción, mol-
des, ajustadores, etc. 10

Los últimos dos fragmentos inéditos se encon-
traron en superficie bajo la calle Carretil, cercano 
al yacimiento de la Clínica, a los pies de la ciudad 
antigua en su lado norte, en una zona de ladera 
donde es habitual la existencia en superficie de 
fragmentos de cerámica romana, alguno de ellos 
ya dados a conocer 11, y cercano al punto donde se 
encontró en 1980 el vaso citado en primer lugar y 
expuesto actualmente en el Museo de la Romani-
zación de Calahorra (fig. 2).

De los nuevos fragmentos, cuyo inventario 
exponemos a continuación, diecinueve corres-
ponden a la forma Unzu 3 y solo dos a cerámicas 
engobadas. Los espesores de las paredes sobre 
Unzu 3 oscilan entre 1-2 mm siendo notablemente 
mayor para los dos fragmentos de cerámica en-
gobada. En cuanto a los engobes son de diferente 
calidad, brillo y consistencia, en cromatismos que 

10.  CINCA MARTÍNEZ, J.L. Un interesante fragmento de 
molde para paredes finas hallado en Calahorra (La Rioja), 
p. 34; CINCA MARTÍNEZ, J.L. Nuevas evidencias de in-
dustria alfarera en Calagurris (Calahorra, La Rioja), p. 72.

11.  MARTÍNEZ TORRECILLA, J.M. Un vaso de terra sigi-
llata itálica de la calle Carretil de Calahorra; ROMERO 
NOVELLA, L. Una terracota romana de Calagurris: con-
texto, iconografía y significado. 
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van de los amarillentos rojizos, rosáceos o marro-
nes en mayor o menor intensidad. Las pastas son 
muy depuradas, oxidadas, duras la mayoría, con 
alguna vacuola y desgrasante apenas perceptible 
a base de puntos negros (feldespatos), brillantes 
(mica) o blancos (caliza) y tonalidades general-
mente rosáceas.

1.1. Inventario
Nº 1 (fig. 3, n. 1)
Procedencia: avenida de la Estación 10. 
Descripción: 3 fragmentos del mismo vaso con perfil a 

falta del pie. Pared inferior de forma troncocónica 
invertida, fuerte carena saliente y pared superior 
vertical con ligero perfil hacia el interior. Borde 
con labio redondeado vuelto al exterior. En la cara 
interna se aprecian estrías del torneado sin alisar. 

Tipología: Unzu 3
Dimensiones: diámetro en el borde, 78 mm. Diámetro 

en la carena, 91 mm. Altura conservada, 74 mm. 
Espesor entre 1.5 en la pared superior y 4 mm en 
la parte inferior.

Decoración: I.2. Vegetal a base de barbotina blanca de 
la que queda prácticamente la huella. Bajo el borde, 
línea horizontal de perlas y en el campo decorati-
vo, entre líneas verticales de perlas se incluyen tres 
líneas de tallos que culminan en hojas trilobuladas 
hacia la derecha. Tallo superior e inferior en ángulo. 

Tratamiento superficial: engobe veteado con algo de bri-
llo al exterior entre amarillo rojizo (Cailleux M45 12) 
y marrón rojizo (S47). El interior engobe amarillo 
rojizo sin brillo (M57).

Pasta: decantada, se observan pequeños poros, algún 
punto negro, fractura rectilínea. Color rosado (L35).

Nº 2 (fig. 4, n. 1)
Procedencia: avenida de la Estación 10. 
Descripción: fragmento de borde con labio redondeado 

vuelto al exterior.
Tipología: por características similares, Unzu 3.
Dimensiones: diámetro en el borde, 89 mm. Espesor 

1-2 mm.
Decoración: I.1/I.2. vegetal a base de barbotina blanca. 

Bajo el borde, línea horizontal de perlas, bajo ella 
solo conserva parcialmente hoja acorazonada.

Tratamiento superficial: al exterior, ligero engobe sin 
brillo entre rosa (M67) y rojizo amarillento (M20). 

12.  CAILLEUX, A. Notice sur le code des couleurs dels sols.

Al interior engobe muy diluido de color rosáceo 
(M35) sin brillo.

Pasta: porosa, con algún punto blanco, fractura rugosa. 
Color rosáceo (K29).

Nº 3 (fig. 4, n. 2)
Procedencia: Carretil. En superficie
Descripción: fragmento de borde con labio redondeado 

vuelto al exterior. Pared ligeramente curvada hacia 
el interior.

Tipología: por características similares, Unzu 3.
Dimensiones: diámetro en el borde, 110 mm. Espesor 

1,5-2 mm.
Decoración: vegetal a base de barbotina blanca. Solo 

conserva parcialmente hoja lanceolada y a modo 
de huella habiendo perdido prácticamente la bar-
botina.

Tratamiento superficial: al exterior, engobe perdido en 
su mayor parte, sin brillo, color marrón rojizo claro 
(M49), al interior ligero engobe marrón rojizo claro 
(M47) sin brillo.

Pasta: poros visibles, algún punto negro y fractura ru-
gosa. Color marrón rosáceo (K29).

Nº 4 (fig. 4, n. 3)
Procedencia: Carretil. En superficie.
Descripción: pequeño fragmento de borde con labio 

redondeado vuelto al exterior. 
Tipología: por características similares, Unzu 3.
Dimensiones: 19x16 mm. Espesor 2,5-2 mm.
Decoración: línea de perlas bajo el borde a base de bar-

botina blanca. Una de ellas alargada, seguramente 
sin intencionalidad.

Tratamiento superficial: al exterior, engobe saltado en 
parte de su superficie, con algo de brillo, color ma-
rrón rojo oscuro (S49), al interior engobe mate de 
buena calidad de color marrón rojizo oscuro (S50).

Pasta: se aprecia una pequeña vacuola y algún poro, 
diminutos puntos brillantes y algún punto negro 
y fractura rectilínea. Color marrón rosáceo (K29).

Nº 5 (fig. 4, n. 4)
Procedencia: avenida de la Estación 10. 
Descripción: pequeño fragmento de borde con labio 

redondeado vuelto al exterior. 
Tipología: por características similares, Unzu 3.
Dimensiones: 15x8 mm. Espesor 1-2 mm.
Decoración: línea de perlas bajo el borde a base de bar-

botina blanca.
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Figura 3. Vaso Unzu 3 procedente de avenida de la Estación 10. Foto: Ricardo Muñoz.
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Tratamiento superficial: al exterior, engobe de buena 
calidad con algo de brillo, color marrón rojo os-
curo (S49). Al interior ligero engobe mate de color 
marrón rojizo (R50).

Pasta: se aprecian pequeños poros y algún punto negro. 
Fractura rectilínea. Color rosa (L47).

Nº 6 (fig. 4, n. 5)
Procedencia: avenida de la Estación 10. 
Descripción: pequeño fragmento de borde con labio 

redondeado vuelto al exterior. 
Tipología: por características similares, Unzu 3.
Dimensiones: 16x17 mm. Espesor 1-2,5 mm.
Decoración: línea de perlas bajo el borde a base de bar-

botina blanca.
Tratamiento superficial: al exterior, engobe uniforme 

muy diluido con algo de brillo, color rosa (M35), 
al interior ligero engobe sin brillo de color rosáceo 
(M35).

Pasta: se aprecian pequeños poros y algún punto negro. 
Fractura rectilínea. Color rosáceo (K29).

Nº 7 (fig. 4, n. 6)
Procedencia: avenida de la Estación 10. 
Descripción: pequeño fragmento del cuerpo superior. 
Tipología: por características similares, Unzu 3.
Dimensiones: 33x12 mm. Espesor 1,5-2 mm.
Decoración: solo conserva perla en barbotina blanca.
Tratamiento superficial: al exterior, engobe práctica-

mente perdido, con algo de brillo, color marrón rojo 
oscuro (S50), al interior ligero engobe mate de color 
marrón oscuro (R69).

Pasta: se aprecia alguna minúscula vacuola, sin desgra-
sante visible. Fractura rectilínea. Color gris rosado 
(L30).

Nº 8 (fig. 4, n. 7)
Procedencia: Melero
Descripción: pequeño fragmento del cuerpo superior 

con estriado en la cara interna. 
Tipología: por características similares, Unzu 3.
Dimensiones: 17x33 mm. Espesor 1,5 mm.
Decoración: II.2. Tres líneas paralelas en ángulo, incom-

pletas, que rematan en una perla a base de barbotina 
blanca.

Tratamiento superficial: al exterior, engobe de muy 
buena calidad, uniforme, con brillo, color marrón 
rojizo (S33), al interior engobe con algo de brillo en 
color marrón rojizo (S33).

Pasta: muy depurada, con alguna minúscula vacuola 
y algún punto negro y blanco. Fractura rectilínea. 
Oscurecida quizás por un exceso de cocción. Color 
rojo oscuro (R20).

Nº 9 (fig. 4, n. 8)
Procedencia: Melero
Descripción: pequeño fragmento de borde con labio 

engrosado vuelto al exterior. 
Tipología: por características similares, Unzu 3.
Dimensiones: 26x14 mm. Espesor 1-2 mm.
Decoración: línea de perlas bajo el borde a base de bar-

botina blanca y parcialmente final de hoja lanceo-
lada o acorazonada.

Tratamiento superficial: al exterior, engobe casi perdido 
del que solo conserva el espacio protegido entre el 
labio y el cuerpo, sin brillo, color marrón gris oscuro 
(R51), al interior engobe de muy buena calidad, con 
brillo, de color marrón oscuro (S30).

Pasta: se aprecian pequeños poros y algún punto blan-
co. Fractura rectilínea. Color rosácea (L47).

Nº 10 (fig. 4, n. 9)
Procedencia: avenida de la Estación 10. 
Descripción: fragmento del cuerpo probablemente de 

jarra, con huellas del estriado interior. 
Tipología: cerámica engobada de forma indeterminada.
Dimensiones: 40x43 mm. Espesor 4-5 mm.
Decoración: III. Vegetal a base de barbotina blanca. 

Interpretamos el motivo a base de tallos que par-
ten de un tallo central y que culminan en hojas sin 
poder precisar tipo porque solo se conserva una 
parcialmente. 

Tratamiento superficial: al exterior, engobe sin brillo 
perdido en zonas, color rojizo amarillento (N45). 
Interior sin engobe, color rosa (K29).

Pasta: muy porosa, blanda, se aprecian pequeños pun-
tos brillantes, pequeñas vacuolas y algún punto 
negro. Fractura rugosa. Color rosa (K29).

Nº 11 (fig. 4, n. 10)
Procedencia: avenida de la Estación 10. 
Descripción: fragmento del cuerpo probablemente de 

jarra, con huellas del estriado interior. 
Tipología: cerámica engobada de forma indeterminada.
Dimensiones: 38x35 mm. Espesor 4-5 mm.
Decoración: IV. Vegetal a base de barbotina blanca. 

Tallo en ángulo rematado por hoja lanceolada. Al 
lado quedan restos y huella de la aplicación de la 
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barbotina pero incompleto, probablemente similar 
al motivo contiguo. 

Tratamiento superficial: al exterior, engobe uniforme 
con un ligero brillo, color negro (T30). Interior sin 
engobe, color rosáceo (L47).

Pasta: dura, se aprecian pequeños puntos brillantes 
y algún punto negro. Fractura rugosa. Color rosa 
(L47).

Nº 12 (fig. 5, n. 1)
Procedencia: Melero
Descripción: fragmento de cuerpo superior.
Tipología: por características similares, Unzu 3.
Dimensiones: 43x45 mm. Espesor 2 mm.
Decoración: II.1 ¿geométrica? ¿vegetal? Barbotina blan-

ca. Línea horizontal de perlas, y bajo ella ocupando 
el centro de lo que sería el cuerpo del vaso, tres 
líneas horizontales incompletas ¿tallos? Previa a la 
central, perla y una diminuta quizás sin intencio-
nalidad de ejecución.

Tratamiento superficial: al exterior, ligero engobe sin 
brillo entre rojo amarillento (M45) y gris rosado 
(N51), al interior engobe muy diluido sin brillo de 
color gris (N31).

Pasta: dura, con algún punto negro y también dimi-
nutos puntos brillantes, fractura rectilínea. Color 
rosa (L35).

Nº 13 (fig. 5, n. 2)
Procedencia: Melero
Descripción: fragmento de cuerpo superior.
Tipología: por características similares, Unzu 3.
Dimensiones: 20x15. Espesor 2 mm.
Decoración: vegetal a base de barbotina blanca. Tres 

líneas horizontales, incompletas. Al final de la pri-
mera superior conserva parcialmente ¿una hoja?.

Tratamiento superficial: al exterior, ligero engobe uni-
forme con un ligero brillo, color rojo amarillento 
(M20), al interior engobe casi perdido, muy diluido, 
color rosa (L35).

Pasta: porosa, con algún punto negro y alguno brillante, 
fractura rectilínea. Color rosa (L33).

Nº 14 (fig. 5, n. 3)
Procedencia: Melero
Descripción: fragmento de cuerpo superior cercano al 

borde.
Tipología: por características similares, Unzu 3.
Dimensiones: 22x16. Espesor 1,5-2 mm.

Decoración: línea horizontal con tres perlas conserva-
das.

Tratamiento superficial: al exterior, ha perdido el en-
gobe, queda huella de que lo tuvo alrededor de las 
perlas. Cara interior engobe no uniforme, metali-
zado, color gris (R31).

Pasta: dura, compacta, con algún punto brillante, frac-
tura rectilínea. Color rosa (L25).

Nº 15 (fig. 5, n. 4)
Procedencia: avenida de la Estación 10.
Descripción: inicio de cuerpo superior y carena.
Tipología: Unzu 3.
Dimensiones: 26x32 mm. Espesor 2 mm.
Decoración: vegetal a base de barbotina blanca. Tallo 

en ligero ángulo incompleto rematado en hoja aco-
razonada hacia la derecha.

Tratamiento superficial: al exterior, engobe con un li-
gero brillo saltado en diferentes puntos, color ma-
rrón rojizo (N47). Engobe cara interior del que solo 
quedan restos.

Pasta: porosa, blanda, con algún punto blanco, fractura 
rugosa. Color rosa (L47).

Nº 16 (fig. 5, n. 5)
Procedencia: avenida de la Estación 10.
Descripción: fragmento de cuerpo superior.
Tipología: por características similares, Unzu 3.
Dimensiones: 47x32 mm. Espesor 3 mm.
Decoración: I.4 (pudiendo llevar línea de perlas). Ve-

getal a base de barbotina blanca. Dos tallos incom-
pletos en ángulo que termina en hojas redondeada.

Tratamiento superficial: al exterior, ligero engobe casi 
desaparecido, con ligero brillo, color rojizo amari-
llento (M20), engobe cara interior prácticamente 
perdido similar al exterior. 

Pasta: dura, con algún poro y fisura. Se aprecia algún 
punto brillante, fractura rectilínea. Color rosa (L33).

Nº 17 (fig. 5, n. 6)
Procedencia: avenida de la Estación 10.
Descripción: fragmento de cuerpo superior.
Tipología: por características similares, Unzu 3.
Dimensiones: 40x32 mm. Espesor 1,5 mm.
Decoración: I.3. Vegetal a base de barbotina blanca. 

Dos tallos incompletos, en ángulo, que terminan 
en hojas redondeadas y punta, arranque de otros 
dos tallos en ángulo y en el centro línea de perlas.
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Tratamiento superficial: al exterior, engobe de buena 
calidad, flameado, uniforme y con brillo, color ma-
rrón rojizo (P55) a gris oscuro (S51), engobe interior 
uniforme, muy diluido y sin brillo, color amarillo 
rojizo (N57).

Pasta: dura, compacta, con pequeña vacuola, algún 
punto negro, blanco y también brillantes. Color 
rosa (L33).

Nº 18 (fig. 5, n. 7)
Procedencia: avenida de la Estación 10.
Descripción: fragmento de cuerpo superior.
Tipología: por características similares, Unzu 3.
Dimensiones: 23x13 mm. Espesor 1 mm.
Decoración: línea parcial de perlas vertical y gotas de 

barbotina.
Tratamiento superficial: al exterior, engobe diluido con 

algo de brillo, color marrón rojo claro (N55). Ligero 
engobe interior sin brillo, color rojo claro (N40).

Pasta: dura, compacta, con algún punto negro y frac-
tura rectilínea. Color rosa (L33).

Nº 19 (fig. 5, n. 8)
Procedencia: avenida de la Estación 10.
Descripción: fragmento de cuerpo superior.
Tipología: por características similares, Unzu 3.
Dimensiones: 17x25 mm. Espesor 1-2 mm.
Decoración: dos líneas paralelas, incompletas.
Tratamiento superficial: al exterior, engobe diluido 

con algo de brillo, color rojo amarillento (M20). 
Al interior, ligero engobe interior sin brillo, color 
similar al exterior.

Pasta: presenta pequeños poros, compacta y se aprecian 
pequeños puntos blancos, fractura rectilínea. Color 
rosa (L25).

Nº 20 (fig. 5, n. 9)
Procedencia: avenida de la Estación 10.
Descripción: fragmento de borde con labio redondeado 

al exterior y cuerpo ligeramente incurvado.
Tipología: por características similares, Unzu 3.
Dimensiones: 22x24 mm. Espesor 1,5-2,5 mm.
Decoración: bajo el borde, línea horizontal de perlas 

apuntadas y en el cuerpo queda línea incompleta 
terminada en punta ¿hoja lanceolada?

Tratamiento superficial: al exterior, engobe flameado 
con algo de brillo, color gris rojo oscuro (R30) a 
marrón rojo claro (N49). Al interior, engobe uni-
forme mate, color marrón oscuro (S51)

Pasta: dura, compacta, se aprecia algún punto blanco, 
fractura rectilínea. Color rosa (L27).

Nº 21 (fig. 5, n. 10)
Procedencia: avenida de la Estación 10.
Descripción: fragmento de cuerpo superior.
Tipología: por características similares, Unzu 3.
Dimensiones: 17x15 mm. Espesor 2-2,5 mm.
Decoración: hoja incompleta.
Tratamiento superficial: al exterior, engobe muy diluido 

sin brillo, color rosa (L47). Ligero engobe interior 
sin brillo, color rojo claro (M37).

Pasta: dura, compacta, con algún punto negro y frac-
tura irregular. Color rosáceo (L33).

2. Esquemas compositivos en 
su decoración para los vasos de 
Calahorra

La mayoría de estos fragmentos con decoración 
a base de barbotina blanca corresponden al vaso 
de paredes finas Unzu 3. De los 56 fragmentos 
similares en tipología y decoración a los de Ca-
lahorra que recogemos en el presente artículo, 
51 conservan la decoración de barbotina blanca 
sobre esta forma (24 proceden de Calahorra y 
22 de Alfaro). Solo tres fragmentos conservan la 
decoración sobre cerámica común engobada (2 
de Calahorra), un fragmento sobre Unzu 8 pro-
cedente de Lanaja (Huesca) y otro sobre Mayet 
XXXVIIIb procedente de Bilbilis.

La forma Unzu 3, característica del valle 
medio del Ebro, descrita a finales de los setenta 
por Unzu Urmeneta 13, corresponde a pequeños 
vasos destinados a la bebida, vasa potoria. Mor-
fológicamente tiene dos partes diferenciadas, la 
superior con la sección de pared casi vertical con 
una ligera curvatura hacia el interior variando de 
unos ejemplares a otros y la inferior, de forma 
troncocónica invertida con la unión entre ambos 
cuerpos formando una marcada y característica 
carena. Borde en forma de baquetón generalmente 
vuelto hacia el exterior pero también reentrante. 
Pie anular de sección triangular o rectangular con 
el fondo ligeramente levantado. En ocasiones, las 
menos, puede llevar una o dos asas que parten de 
la carena y terminan en el borde del vaso. Mientras 

13.  UNZU URMENETA, M. Cerámica pigmentada romana 
en Navarra, p. 258, fig. 2.
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la pared exterior, es muy cuidada, la interior suele 
conservar huella del estiramiento de la pasta, sin 
alisado final.

Si formas carenadas con pared superior ver-
tical e inferior de forma troncocónica invertida, 
son abundantes en los repertorios de cerámica 
romana desde época republicana (Marabini LXII 
y LXIII, Mayet XII, XXV, XXXVIII, y sobre todo 
la XLIII), la Unzu 3 es propia de este entorno del 
valle medio del Ebro siendo, según Mínguez, mor-
fológicamente vinculable a la tradición indígena 
del ámbito celtibérico 14. Esta forma, además de 
ser característica en paredes finas, también está 
documentada en Pamplona en sigillata hispánica 
forma Mezquíriz 51 15 y en Calahorra en cerámica 
común a modo de tapadera 16.

Las pastas, de coloración clara (generalmente 
beige, naranjas, rosadas…) suelen ser muy depu-
radas, de fractura recta y cortante por su dureza. 
El engobe que recubre el vaso normalmente por 
ambas caras adquiere un gran cromatismo por los 
cambios de atmósfera, con una escala de colores 
del rojo al negro, con flameados, reflejos metálicos 
y al ir encajadas unas en otras en el momento de la 
cocción, la parte resguardada del vaso adquiere di-
ferente coloración por su deficiente oxidación. La 
única decoración que se conoce sobre esta forma 
de paredes finas, es a la barbotina blanca.

La difusión geográfica de este vaso, con estas 
características, se da principalmente en el valle 
medio del Ebro 17 en torno a las provincias de La 
Rioja, Zaragoza y Navarra, pero también, aunque 
sea una presencia testimonial y puntual, fuera de 
este ámbito se localiza en Campa Torres (Gijón) 18, 

14.  MÍNGUEZ MORALES, J.A. La fabricación de vasos… p. 
86; y La cerámica romana de paredes finas, p. 56.

15.  MEZQUÍRIZ, M.A. Terra Sigillata Hispánica, p. 86, vol. 
II y lámina 26, vol. I.

16.  AGUAROD OTAL, M.C. Producciones engobadas en el 
municipium calagurritano, p. 153, fig. 4.

17.  LUEZAS PASCUAL, R.A. y SÁENZ PRECIADO, M.P. 
La cerámica romana de Varea, p. 207, lám. LV; UNZU 
URMENETA, M. Op. cit.; AGUAROD OTAL, M.C. 
Producciones engobadas en el municipium calagurrita-
no, p. 149-150, fig. 3.

18.  MARTÍN HERNÁNDEZ, E. La céramique romaine à 
paroi fine…. p. 224.

Legio (León) 19, Clunia (Peñalba de Castro) 20 y 
Oiasso (Irún) 21. En Calahorra es muy abundante 
en todas las intervenciones arqueológicas llevadas 
a cabo, siendo su presencia masiva en determina-
dos puntos.

Su producción está constatada en Turiaso 
(Tarazona) 22, el Coscojal (Traibuenas) 23, en Ca-
lahorra en el alfar de la Maja 24, y en el mismo 
casco urbano forma parte del testar de la Glorieta 
de Quintiliano 25 y también con fallos de cocción y 
asociada a otros elementos de producción alfarera 
en el paraje de Melero/Hoya de Sorbán y avenida 
de la Estación 10 26.

La excepcionalidad en estas cerámicas, como 
hemos visto, es su decoración en barbotina blanca, 
en composiciones seriadas que ocupan la totalidad 
del campo decorativo delimitado entre la carena y 
el borde. En el caso de las dos cerámicas engoba-
das, la fragmentación no permite más precisiones 
pero por similitud con otros fragmentos sobre ja-
rras 27, la seriación sería similar.

19.  MARTÍN HERNÁNDEZ, E. Cerámica romana de paredes 
finas de época julioclaudia en el campamento de la Legio VI 
Victrix en León, p.130, inventario n. 240, p. 237.

20.  AGUAROD OTAL, M.C. Avance al estudio de un posible 
alfar romano en Tarazona: II… p. 41, nota 42.

21.  En Irún (Guipúzcoa), se cuenta con 340 fragmentos atri-
buibles a esta forma, correspondientes a 274 individuos 
diferentes: URTEAGA M. y AMONDARAIN, L. Vajillas 
de mesa romanas importada de Oiasso (Irún, Guipúzcoa), 
p. 248.

22.  AGUAROD OTAL, M.C. Avance al estudio de un posible 
alfar romano en Tarazona: II… p. 38-41.

23.  SESMA, J. y GARCÍA, L. Coscojal. Una villa suburbana y 
su taller de cerámica común y pigmentada en el valle del 
Aragón (Navarra), p. 231, fig. 7, n. 2.

24.  GONZÁLEZ BLANCO, A. et alii. Breve síntesis sobre 
la clasificación tipológica… p. 22-23, fig. 20; LUEZAS 
PASCUAL, R.A. Producciones cerámicas de paredes fi-
nas… p. 161

25.  CINCA MARTÍNEZ, J.L. et al. El alfar romano de 
Calagurris (Calahorra, La Rioja): nuevos datos, p. 185.

26.  CINCA MARTÍNEZ, J.L. Nuevas evidencias de produc-
ción alfarera en Calagurris (Calahorra, La Rioja), p. 74, 
fig. 2, n. s 6-8.

27.  MEZQUÍRIZ, M.A. Pompaelo I, fig. 44, n. 6-8, p. 116-117.
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2.1. Composiciones

Los modelos decorativos que se pueden deducir 
de estos vasos procedentes de Calahorra se basan 
en unos elementos básicos (líneas, tallos, perlas y 
hojas de agua con formas trilobulada, acorazona-
da, lanceolada y circular) que combinados ofrecen 
diferentes modelos compositivos que, sin duda, 
serán más numerosos que los aquí presentados, 
pero el tamaño de los fragmentos en su mayoría 
y el escaso número de los mismos, solo permite 
establecer, por el momento, las siguientes com-
posiciones: con la utilización de tallos, hojas de 
agua y perlas sobre Unzu 3 (decoración I), líneas 
y perlas sobre Unzu 3 (decoración II), tallos que 
parten de uno central a modo de helechos sobre 
cerámica engobada (decoración III) y pequeños 
tallos quebrados que terminan en hoja lanceolada 
sobre cerámica engobada (decoración IV) (fig. 6).

I.1. Dos filas de hojas de agua en ángulo a la derecha, la 
superior hacia el borde y la inferior hacia la carena, 
bajo línea de perlas junto al borde. 

I.2. Enmarcado entre ambas líneas verticales de perlas a 
modo de metopa, se disponen tres filas de hojas de 
agua hacia la derecha, la superior en ángulo hacia 
el borde, la central horizontal, y la inferior en án-
gulo hacia la carena, todo ello bajo línea de perlas 
junto al borde.

I.3. Dos filas de hojas de agua en ángulo hacia la dere-
cha, la superior hacia el borde y la inferior hacia la 
carena. En el centro, dividiendo en dos el campo 
y ambos motivos, línea horizontal de perlas. Por 
similitud con otros fragmentos, esta composición 
pudiera llevar línea de perlas en la parte superior, 
pero la fragmentación impide confirmar este ex-
tremo.

I.4. Dos filas de hojas de agua en ángulo y al tresboli-
llo. La superior hacia el borde y la inferior hacia la 
carena. Al igual que la anterior, pudiera llevar línea 
de perlas en la parte superior bajo el borde.

II.1. Tres líneas paralelas horizontales (no completas). A 
la izquierda de la central se inicia con perla y todo 
ello bajo línea de perlas junto al borde.

II.2. Tres líneas paralelas en ángulo (no completas) 
terminando la central en una perla. Al igual que 
el modelo anterior, pudiera llevar línea de perlas 
bajo el borde. Figura 6. Tabla con las composiciones decorativas a la 

barbotina blanca, utilizadas en los vasos de Calahorra.  
Dibujo: elaboración propia.
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III. Motivo vegetal con tallos que parten de un eje cen-
tral, al final de los cuales dispone de hoja. Motivo 
incompleto. Seriación incompleta.

IV. Hoja de agua en ángulo hacia abajo con tallo que-
brado. Seriación incompleta.

Estos esquemas se corresponden con la segun-
da serie de Mayet, con decoraciones del tipo E y 
F sobre formas XXXVII, XXXVIIA y XXXVIII 28 
siendo muy parecidos a los esquemas del alfar de 
Melgar de Tera no en su morfología sino como 
composición decorativa, donde al igual que los 
vasos de Calahorra, con pocos motivos, consiguen 
múltiples variantes 29, alguna de las cuales simila-
res a las expuestas en nuestra tabla (decoracio-
nes de Melgar, B, BA y BB), pero no en barbotina 
blanca.

3. Paralelos a los vasos de Calahorra 
con barbotina blanca

A pesar de la belleza estética de las cerámicas 
decoradas en barbotina blanca, el número de 
ejemplares que hemos podido documentar es 
extremadamente reducido, tanto para los vasos 
con evidente similitud morfológica (Unzu 3) y de-
corativa (composiciones mixtas con hojas de agua 
y perlas principalmente) con los de Calahorra, con 
una difusión Calahorra-Alfaro, hallazgos disper-
sos en el área del valle medio del Ebro (La Rioja, 
Navarra, Aragón) y puntualmente fuera de este 
ámbito (Guipúzcoa), como para los documenta-
dos en otros puntos de la península de distintas 
características (fi g. 7).

Así tenemos que de las excavaciones llevadas 
a cabo en Varea (Logroño) se documenta un solo 
fragmento correspondiente a un vaso globular con 
decoración de perlas bajo el borde 30; de Alfaro (La 
Rioja) procede un vaso de forma Unzu 3 con el 

28.  MAYET, F. Les céramiques a parois fi nes dans la péninsule 
ibérique, p. 87.

29.  GIMENO GARCÍA, R. El alfar romano de Melgar de Tera, 
p. 592-593 y tabla p. 600.

30.  LUEZAS PASCUAL, R.A. Y SÁENZ PRECIADO, M.P. 
La cerámica romana de Varea, p. 221, y lám. LXXI, n. 
65, p. 317.

perfi l completo, con decoración a base de tallos 
y hojas de agua en ángulo bajo línea de perlas 31, 
actualmente expuesto en la sala Graccurris (fi g.8), 
similar al de Calahorra 32; y de las excavaciones 
llevadas a cabo en 1998 en las Eras de San Martín 
proceden veintiún fragmentos de paredes fi nas 
en la forma Unzu 3 con decoración a base de ma-
melones, perlas bajo el borde y hojas de lirio en el 
cuerpo del vaso, todo ello en barbotina blanca 33.

En Pamplona, entre los materiales procedentes 
de las excavaciones llevadas a cabo por Mezquíriz 
en 1972 en el Arcedianato se encuentra un peque-
ño fragmento de paredes fi nas, probablemente 
Unzu 3, con decoración a base de hojas acorazo-
nadas hacia la izquierda, unidas por tallos y bajo 
línea de perlas encadenadas (sector C, estrato 
III) 34. También de las excavaciones de 1956 pro-
ceden varios fragmentos decorados con barbotina 
blanca. Por un lado, tres fragmentos de una misma 

31.  Campaña 1989 en las Eras de San Martín, bajo la di-
rección de J.A. Hernández Vera, nº de inventario 
ALF.1.89.E.C.3787. 

32.  AGUAROD OTAL, M.C. Producciones engobadas en el 
municipium calagurritano, p. 143-144, fi g. 1, lám. 1.

33.  Agradecemos a José Manuel Martínez Torrecilla la infor-
mación facilitada sobre este tipo de cerámica recuperada 
de las excavaciones en las Eras de San Martín de Alfaro, 
así como los datos del vaso actualmente expuesto en la 
sala Graccurris del museo de Alfaro.

34.  MEZQUÍRIZ, M.A. Pompaelo II, fi g. 63, n. 12, p. 116.
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LEÓN

ALFARO

Figura 7. Dispersión de la barbotina blanca en la península. 
Dibujo: elaboración propia.
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jarra de cerámica común engobada con hojas de 
agua en ángulo y perlas 35; y por otro, un fragmento 
con tres hojas de agua hacia la derecha bajo línea 
de perlas en el borde 36. 

En Aragón, un reciente trabajo de José Anto-
nio Mínguez recoge los fragmentos decorados a 
la barbotina blanca conocidos en esa región 37. 
Por un lado, de Bilbilis (Calatayud) procede un 
ejemplar de la forma Mayet XXXVIIIB decorado 
con líneas de perlas en vertical y horizontal con 
motivos en espiral 38; de Celsa (Velilla de Ebro) 
procede un fragmento probablemente de forma 
Unzu 3 del que solo se conserva parte del borde y 
la habitual línea de perlas 39; hay noticias de otro 
fragmento inédito procedente de Zaragoza 40; y, 
por último, varios fragmentos pertenecientes a 
una jarrita biansada engobada, asimilable a la 
forma Unzu 8, procedente del yacimiento de la 
Mascarata (Lanaja) que está decorada con líneas 
de perlas horizontales y verticales que enmarcan 
grupos de tallos y hojas de agua 41.

En Guipúzcoa, procedente de Irún (Santa 
María del Juncal), se documenta un fragmento de 
borde, también en Unzu 3, en el que se conserva 
decoración en barbotina blanca de perla y una 
hoja de agua de forma alargada 42.

Por otro lado, además de esta difusión en el 
entorno del valle medio del Ebro para estas ce-
rámicas de características morfológicas y deco-
rativas muy similares a los vasos de Calahorra, la 
utilización de la barbotina blanca como elemento 
decorativo también se documenta fuera de este 

35.  MEZQUÍRIZ, M.A. Pompaelo I, fi g. 44, n. 6-8, p. 116-117.
36.  Ibíd., fi g.101, n. 1, p. 211-212.
37.  MÍNGUEZ MORALES, J.A. Producciones romanas de 

vasos para beber de “paredes fi nas” procedentes del área 
riojana en Aragón, p. 631-651.

38.  MÍNGUEZ MORALES, J.A. Tipos y producciones en las 
cerámicas de paredes fi nas procedentes del municipium 
Augusta Bilbilis (Huérmeda-Calatayud, Zaragoza), p. 114, 
fi g. 4, n. 5.

39.  MÍNGUEZ MORALES, J.A. Producciones romanas… 
p. 635, fi g. 2, n. 2.

40.  Ibíd., p.635.
41. Ibíd., p. 637, fi g. 2, n. 3.
42.  ESTEBAN, M. e IZQUIERDO, M.T. La cerámica de pa-

redes fi nas engobada… p. 223.

ámbito regional, pero escasamente y con unas 
características que nada tienen que ver.

Así tenemos que Mayet, en su estudio sobre las 
“paredes fi nas” en España, solo recoge tres vasos 
sobre la forma XXVII procedentes del sur penin-
sular (Belo?, Osuna y procedencia indeterminada) 
con decoración a la barbotina blanca con hojas de 
agua, tallos en ángulo y perlas, a los que atribuye 
un único alfarero 43.

Del polígono de la Palomera (León), proceden 
varios cubiletes atribuidos al alfar de Melgar de 
Tera (Zamora), con decoración a base de líneas 
verticales de barbotina blanca a la que se le ha 
añadido arena para darle consistencia sobre for-
mas Melgar I y Melgar II.1.2 44.

De la Galia, procedente de Glanum en la Pro-
venza, está documentada una taza decorada con 
barbotina blanca a base de grandes hojas de agua 
ovaladas con perlas en sus extremos y tallos que 
recorren el vaso entre líneas horizontales de perlas 
que delimitan el campo decorativo 45.

43.  MAYET, F. Les céramiques a parois fi nes dans la pénin-
sule Ibérique, p. 61, lámina XXVIII, n.s. 216-218 y lámina 
XXXI.

44.  MARTÍN HERNÁNDEZ, E. Cerámica romana de paredes 
fi nas de época julioclaudia… p. 118, fi g. 19.

45.  BEMONT, C. Vases à parois fi nes de Glanum: formes et 
décors, p. 246, n. 7647, p. 249, fi g. 12, d.

Figura 8. Vaso Unzu 3 procedente de Alfaro expuesto en la 
sala Graccurris. Foto: Ricardo Muñoz.
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Otros ejemplos de decoración utilizando bar-
botina de color blanco son las cerámicas renanas, 
galas (Lezoux) e inglesas pero ni cronológica-
mente (finales del siglo II) ni morfológicamente 
guardan paralelo alguno con las cerámicas cala-
gurritanas 46.

Es evidente la escasa difusión de esta técnica 
decorativa a base de barbotina blanca, tanto a 
nivel regional para las producciones similares a 
las calagurritanas, como a nivel peninsular. Según 
Mínguez este tipo de decoración conllevaría una 
cierta dificultad en su elaboración, dando como 
resultado un producto más caro y menos compe-
titivo respecto a otras producciones, o quizás se 
deba a gustos diferentes por parte de la clientela 47. 
Hay otro detalle que debemos tener en cuenta: su 
adherencia en el producto final. Una diferencia 
clara entre la barbotina “tradicional” y la barbo-
tina blanca es su adherencia, porque la primera se 
aplica previamente al engobado del vaso forman-
do con la cocción parte del mismo, y la blanca, sin 
embargo, se aplica ya sobre ese engobe reduciendo 
la unión, como así lo podemos comprobar en va-
rios de los fragmentos de Calahorra, en los que se 
ha perdido la decoración quedando solamente su 
huella e impronta. Por lo tanto, quizás el resulta-
do técnico con una barbotina insuficientemente 
adherida, no era lo duradero que cabía esperar, 
resultando una producción relativamente fallida, 
muy puntual y de escasa difusión regional.

4. Cronología y lugar de producción 
para los vasos de Calahorra

Los fragmentos procedentes de Calahorra carecen 
de estratigrafía y como hemos visto, son hallazgos 
casuales procedentes de depósitos secundarios o 
de superficie. Por ello, para establecer una apro-
ximación cronológica hemos de tener en cuenta 
el modelo decorativo y la morfología del vaso en 

46.  AGUAROD OTAL, M.C. Producciones engobadas en el 
municipium calagurritano, p. 148-149.

47.  MÍNGUEZ MORALES, J.A. Producciones romanas de 
vasos para beber… p. 634-635.

el que mayoritariamente se da esta decoración, 
la Unzu 3.

La decoración a base de barbotina con hojas 
de agua, si bien hay ejemplos ya en época de Au-
gusto sobre formas tempranas de paredes finas 48, 
la mayoría de autores coinciden en situar su mo-
mento álgido en la segunda mitad del siglo I d. 
C. Mayet sitúa este tipo de decoración entre el 
40-80 d. C. siendo típica en el período flavio 49. 
Vegas sitúa los vasos con decoración a base de 
hojas de agua también en la segunda mitad del 
siglo I (Sutri, 60-70 d. C; Ostia, nivel flavio; Mu-
nigua, 50-80 d. C.; Tarragona, Nerón-primeros 
años de Vespasiano; Pollentia, segunda mitad siglo 
I) 50. Para López Mullor, la decoración de hojas 
de agua sobre la forma XXXVII de paredes finas 
de la que es característica, comienza en época de 
Claudio cesando su producción hacia el 90 d. C. 51 
y para las producciones de paredes finas béticas 
con hojas de agua y helechos plantea su comienzo 
en el mercado hacia mediados del siglo I perma-
neciendo hasta el último decenio 52. La produc-
ción del alfar de Melgar de Tera (Zamora), con 
composiciones muy similares a los fragmentos 
de Calahorra, se concreta su datación en el tercer 
cuarto del siglo I 53. También los vasos del alfar de 
Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), donde sobre 
las formas XXXVII y XXXVIII se desarrollan 
composiciones vegetales a base de hojas de agua 
y perlas a la barbotina, se sitúan cronológicamente 

48.  Sobre forma X: MAYET, F. Les céramiques a parois fines 
dans la péninsule Ibérique, p. 48; LÓPEZ MULLOR, A. 
Las cerámicas romanas de paredes finas en Cataluña, p. 
262; LÓPEZ MULLOR, A. Las cerámicas de paredes finas 
en la fachada mediterránea de la Península Ibérica y las 
Islas Baleares, p. 355.

49.  MAYET, F. Les céramiques a parois fines dans la péninsule 
Ibérique, p. 79.

50.  VEGAS, M. Cerámica común romana del Mediterráneo 
occidental, p. 86.

51.  LÓPEZ MULLOR, A. Las cerámicas romanas de paredes 
finas en Cataluña, p. 365.

52.  LÓPEZ MULLOR, A. Las cerámicas de paredes finas en 
la fachada mediterránea de la Península Ibérica y las Islas 
Baleares, p. 369.

53.  GIMENO GARCÍA, R. El alfar romano de Melgar de 
Tera, p. 598.
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entre Claudio y finales del siglo I 54. En los talleres 
emeritenses, por su parte, los motivos vegetales a 
base de hojas de agua sitúan sus inicios en torno al 
reinado de Claudio, perdurando hasta la primera 
mitad del siglo II 55.

En el caso de las decoraciones en barbotina 
blanca del entorno del valle medio del Ebro tene-
mos una cronología para el fragmento de Celsa 
procedente de la “Casa de los Delfines”, que co-
rresponde a un aterrazamiento datado en época 
de Claudio, entre los años 41/45-48 d. C. 56 Los dos 
fragmentos de barbotina blanca de las excavacio-
nes de 1956 en Pamplona, proceden del estrato 
VII datado en la primera mitad del siglo I 57 y el 
fragmento procedente de la campaña de 1972 en 
el Arcedianato se sitúa en el estrato III con una 
datación imperial tardía 58. La taza de Glanum con 
decoración de hojas de agua a la barbotina blanca, 
se data en la segunda mitad del siglo I 59.

En cuanto a la forma Unzu 3, sobre la que ma-
yoritariamente se da esta decoración para los frag-
mentos del valle medio del Ebro, similares a los de 
Calahorra, está datada en Pamplona a mediados 
del siglo I (estrato VII, sector F) 60. En la villa de 
Arellano (Navarra), procedentes del relleno del 
peristilo, estas cerámicas de paredes finas se datan 
hacia los años 60-70 d. C. 61 y Aguarod las sitúa en 
época de Tiberio-Nerón 62. 

Sobre su lugar de producción, para las cerá-
micas que tanto morfológicamente como por su 
decoración centramos en el área del valle medio 
del Ebro, ya a principios de los ochenta Aguarod 
planteó el entorno del municipio calagurritano 

54.  RIVET, L. Lampes à huile et céramiques à parois fines de 
l´atelier de potiers gallo-romain de l´agglomération por-
tuaire de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), p. 253, fig. 16.

55.  GERMÁN RODRÍGUEZ, F. La cerámica de “paredes 
finas” en los talleres emeritenses, p. 179.

56.  MÍNGUEZ MORALES, J.A. Producciones romanas de 
vasos para beber… p. 637.

57.  MEZQUÍRIZ, M.A. Pompaelo II, p. 14.
58.  Ibíd., p. 116.
59.  BEMONT, C. Vases à parois fines de Glanum: formes et 

décors, p. 249.
60.  MEZQUÍRIZ, M.A. Pompaelo I, p. 183.
61.  MEZQUÍRIZ, M.A. La villa romana de Arellano, p. 204.
62.  AGUAROD OTAL, M.C. Producciones engobadas en el 

municipium calagurritano, p. 159.

como lugar de elaboración del vaso Unzu 3 con 
decoración de barbotina blanca, expuesto en el 
Museo de la Romanización de Calahorra (fig. 2) 63, 
hipótesis que compartimos por los fragmentos 
que incluimos en el presente trabajo, proceden-
tes del casco urbano (avenida de la Estación 10, 
Carretil y Melero) que se encuentran en un claro 
contexto de producción alfarera 64, si bien, enten-
demos que el mero hecho de documentar estos 
fragmentos en contextos alfareros, pero carentes 
de fallos de cocción ni provenientes de un testar 
cerrado, no es prueba inequívoca de su elabora-
ción en estos talleres pudiendo tratarse de vasos 
exógenos a su producción habitual, al igual que 
sucede con el alfar de la Maja, con una amplia y 
variada producción alfarera en torno a la segun-
da mitad del siglo I, donde como hemos visto se 
conocen varios fragmentos de Unzu 3 decorados 
con barbotina blanca 65. Aún con ello, la similitud 
en la coloración de sus pastas, la morfología de los 
vasos, las composiciones decorativas, y el eleva-
do número de vasos documentados en diferentes 
puntos de Calahorra, es muy probable que estas 
cerámicas con decoración a la barbotina blanca, 
se fabricasen en la misma Calagurris, pero solo 
la localización del alfar y su presencia en los tes-
tares o con evidentes fallos de cocción, permitirá 
corroborar este extremo.

Del centro de producción de Turiaso (Tarazo-
na) se documenta la utilización de pintura blanca 
muy diluida aplicada con pincel, sobre botellas o 
jarras engobadas a base de decoración geométrica 
y acanaladuras 66, pero nada que ver con la deco-
ración ni con la forma de los vasos de Calahorra.

 

63.  Ibíd., p. 152.
64.  CINCA MARTÍNEZ, J.L. et al. El alfar romano de 

Calagurris (Calahorra, La Rioja): nuevos datos, p. 177 y 
185; y Un interesante fragmento de molde para paredes 
finas hallado en Calahorra (La Rioja), p. 34.

65.  LUEZAS PASCUAL, R.A. Producciones cerámicas de 
paredes finas… p. 161, lám. I y II.

66.  AMARÉ TAFALLA, M.T. Avance al estudio… p. 124-126, 
lám.8-9.
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5. Conclusiones

En diferentes puntos de Calahorra se han ido re-
cuperando fragmentos decorados a la barbotina 
blanca, una variante muy escasa de la barbotina 
tradicional que hacen de Calahorra el epicentro 
con el mayor número de fragmentos que hemos 
podido documentar. También en Alfaro se docu-
mentan un elevado número de fragmentos pro-
cedentes de intervenciones arqueológicas en las 
Eras de San Martín, mientras que los fragmentos 
de Calahorra proceden en su gran mayoría de 
hallazgos superficiales en depósitos secundarios.

La decoración característica a base de barbo-
tina blanca consiste en composiciones mixtas a 
base de hojas de agua (siempre hacia la derecha), 
tallos, perlas y líneas, y se desarrolla principal-
mente sobre la forma Unzu 3 en el espacio supe-
rior a la carena, y puntualmente sobre cerámicas 
engobadas.

La difusión de estas cerámicas, con clara si-
militud morfológica y decorativa a los vasos de 
Calahorra, es muy escasa, no superando el ámbito 
regional en torno al valle medio del Ebro (casos 
puntuales en La Rioja –excepto Alfaro-, Navarra, 
Aragón), y ocasionalmente fuera de este espacio 
(Guipúzcoa). Si bien en el resto de la península, o 
incluso en la Galia también se documenta algún 
fragmento en el que utilizan la técnica de la bar-
botina en color blanco, sus características tanto 
morfológicas como decorativas nada tienen que 
ver con los vasos de Calahorra.

Si ya Aguarod apuntó la posibilidad del en-
torno de Calahorra como lugar de producción 
de estas cerámicas, la similitud de las pastas de 
los fragmentos estudiados así como las composi-
ciones decorativas y morfología de los vasos pro-
cedentes de Calahorra, corroboran lo expuesto 
por esta investigadora, sobre todo una vez que 
la mayoría de fragmentos que hemos presentado 
para este trabajo proceden, como hemos visto, de 
depósitos secundarios pero con evidentes mues-
tras de producción alfarera. Por lo tanto, a falta 
de análisis arqueométricos y, evidentemente, la 
localización de los puntos exactos (cuestión com-
plicada ante la ausencia de un proyecto de inves-
tigación arqueológica que vaya más allá de meras 

intervenciones de urgencia), es muy probable que 
en los talleres de Calagurris, y quizás también en 
otros del entorno, se fabricasen estas cerámicas 
con decoración a la barbotina de color blanco en 
la segunda mitad del siglo I.
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