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RESUMO: O presente artigo descreve os estudos realizados para a caracterização geológico-geotécnica em área de implantação de posto
de revenda de combustíveis na cidade de Rio Claro (SP). Essa caracterização visou atender à legislação municipal, especialmente pelo fato
de que os resultados obtidos fundamentaram o processo de licenciamento do empreendimento. Os trabalhos foram realizados em duas
etapas. Na primeira foi executada uma caracterização geral da área de estudo, seguida de outra de estudos específicos, compreendendo a
caracterização detalhada do material presente na área, bem como o registro de processos geológicos. A área está situada em relevo bastante
plano, tendo como substrato geológico sedimentos dominantemente arenosos, fracamente litificados da Formação Rio Claro (Cenozóico)
e solos lateríticos espessos. Como resultado das observações de campo e de diversas análises e ensaios de laboratório realizados em
amostras do solo e da água, dentre outros aspectos, pode-se concluir que o solo é corrosivo e colapsível. Em função dessas e outras
características determinadas, foram indicadas medidas preventivas para orientar o projeto construtivo do posto, especialmente evitando
vazamentos e diminuindo os riscos de contaminação da água e do solo.
Palavras-chave : Caracterização geológico-geotécnica; postos de combustíveis; Rio Claro; solos colapsíveis; corrosão.

ABSTRACT:  L.E.S. Cerri,  J.E. Zaine,  C. de A. Nóbrega, M. Gibotti Júnior - Geological and geotechnical characterization for the
installation of a fuel retail station in Rio Claro (State of São Paulo – Brazil). The present paper describes geological and geotechnical
investigations for the area of a fuel retail station site in Rio Claro. The characterization sought to attend municipal fuel storage regulations.
The obtained results supplied requested information for the licensing process. Studies were accomplished in two stages. In the first stage,
a general characterization of the area was executed, followed by a stage of specific studies, which included a detailed soil characterization
of the site, as well as the record of active geological processes in the area. The site is located in a plane area. Sandy sediments of the Rio
Claro Formation (Cenozoic age) and a thick cover of lateritic soil constitute the main geological substratum. As a result of field
observations and several laboratory tests in soil and water samples, among other aspects, it can be concluded that the soil is both corrosive
and collapsible. As a result, preventive measures were proposed for the fuel service station project during the construction period, in
order to avoid leakage and to reduce the risks of contamination of water and soil.
Keywords: Geological and geotechnical characterization; fuel retail stations; Rio Claro; collapsible soils; corrosion.

INTRODUÇÃO

O presente artigo descreve os estudos realizados
para a caracterização geológico-geotécnica em área
de implantação de posto de revenda de combustíveis
na cidade de Rio Claro (SP). A caracterização
geológico-geotécnica citada é exigida por lei e normas
municipais, sendo que o processo de licenciamento para

implantação desse tipo de empreendimento é tramitado
na Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Plane-
jamento e Meio Ambiente (Sedeplama).

No Município de Rio Claro (SP), uma forte
demanda pela implantação de postos de abastecimento
de veículos levou o Poder Público municipal a norma-



                                                                                        São Paulo, UNESP,  Geociências, v. 22,  N. Especial, p. 105-116, 2003 106

lizar a instalação desses estabelecimentos. Paralela-
mente a essa demanda, problemas ambientais asso-
ciados a freqüentes vazamentos de tanques de
armazenamento são classificados como bastante
graves e de difícil recuperação nas áreas afetadas pela
contaminação e poluição dos solos e, principalmente,
das águas subterrâneas.

Diante desse quadro, a Lei Municipal no. 2.942
de 1998 (Rio Claro, 1998), regula a construção de
postos de abastecimento e de serviços de veículos,
explicitando a necessidade de elaboração de laudo
técnico com a caracterização da área do empreen-
dimento, dados sobre estanqueidade dos tanques e

estabilidade do solo.
Posteriormente a essa lei municipal e também

visando controlar e reduzir os vazamentos de derivados
de petróleo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) estabeleceu a Resolução no. 273 de 29
de novembro de 2000, que regulamenta a instalação
de postos de combustíveis. Nessa resolução são consi-
derados os riscos de contaminação de corpos d’água
subterrâneos e superficiais, solo e ar, e os riscos de
incêndio e explosões. Também é determinada a elabo-
ração de caracterização hidrogeológica e geológica do
terreno com análise do solo, contemplando a permea-
bilidade e o potencial de corrosão (CONAMA, 2000).

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A forma mais comum de armazenagem de com-
bustíveis (gasolina, óleo diesel e álcool) em postos de
abastecimento de veículos é a utilização de tanques
subterrâneos (Gibotti Jr., 1999). Com base em dados
da Europa e dos EUA, o autor relata que uma parte
significativa dos tanques instalados apresenta proble-
mas de corrosão em período de 15 a 20 anos. O autor
citado destaca que, além dos vazamentos associados
à corrosão dos tanques, também são freqüentes
vazamentos em tubulações devido a instalações mal
realizadas ou a peças danificadas.

Gibotti Jr. (1999) a partir de pesquisa bibliográfica,
relaciona os seguintes fatores como responsáveis pela
deterioração das condições de estanqueidade dos tan-
ques de combustíveis e demais estruturas enterradas:
• presença de solos corrosivos;
• proximidades de sistemas de corrente contínua

(p.ex., linhas férreas eletrificadas);
• qualidade do revestimento do tanque, bem como

falhas no processo de instalação;
• áreas inundáveis;
• presença de turfas ou materiais sujeitos à com-

bustão espontânea;
• áreas com nível freático próximo à superfície;
• presença de solos colapsíveis;
• solos expansivos e camadas compressíveis.

No Brasil, os tanques de armazenagem subter-
rânea de combustíveis têm suas especificações técnicas
definidas de acordo com a NBR-13.312 (ABNT, 1995),
que os classifica quanto a sua capacidade volumétrica
e tipos de revestimentos protetores da corrosão.

A instalação de postos na cidade de Rio Claro é
regulamentada por lei municipal, que fixa critérios com
base nas normas da ABNT, a qual classifica as
instalações de equipamentos subterrâneos como classe
3, orientadas pela NBR 13.312 (ABNT, 1995) e NBR
13.781 (ABNT, 1997). Em tais normas a ABNT define

os cuidados que devem ser tomados, desde a abertura
da cava de instalação dos tanques até a identificação de
fatores agravantes para as estruturas enterradas e que
podem apresentar restrições à instalação, ou seja, as
características geológico-geotécnicas do terreno (nível
freático elevado, solo instável, presença de rocha), ou
algumas características oriundas de fatores antrópicos,
tais como solo contaminado, antigas fundações, galerias
de serviços e tubulações de água, gás, entre outras.

De acordo com o levantamento realizado por
Gibotti Jr. (1999), em 1998 a cidade de Rio Claro possuía
37 postos de serviços e de abastecimentos de veículos,
com a instalação de cerca de 170 tanques metálicos
enterrados, com capacidade volumétrica, caracte-
rísticas tecnológicas e idades diversas. A grande maioria
desses estabelecimentos (27 postos) está assentada
sobre solos areno-argilosos da Formação Rio Claro.

O presente artigo descreve as atividades referen-
tes ao levantamento de aspectos geológico-geotécnicos
em área de implantação de posto de abastecimento de
veículos, localizada nos domínios da Formação Rio
Claro. A área de interesse localiza-se na zona norte da
cidade de Rio Claro (SP), exatamente na esquina da
Av. Brasil com a Av. M-19, Vila Martins. O local situa-
se a 750 m (em linha reta) do Lago Azul, que corres-
ponde ao corpo d’água de superfície mais próximo,
fazendo parte da bacia do Córrego da Servidão, ou
seja, as águas pluviais escoam em direção ao Lago
Azul. O projeto do posto de abastecimento prevê a
utilização de uma área total equivalente a 800 m2

(Figura 1).
Os resultados obtidos com o levantamento

geológico-geotécnico visaram subsidiar a elaboração
do projeto final de implantação do empreendimento.
Os laudos geológico-geotécnicos elaborados foram
aprovados pelo órgão licenciador municipal, sendo que,
atua lmente, o empreendimento se encontra em
operação.
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FIGURA 1. Mapa de localização.

MÉTODO E ETAPAS DE TRABALHO

A caracterização geológico-geotécnica da área-
objeto de implantação do empreendimento foi realizada
em duas etapas distintas, para atender fielmente o
disposto na legislação municipal, especialmente pelo
fato de que os resultados obtidos visavam fundamentar
as diferentes fases do processo de licenciamento de
postos de revenda de combustíveis. Na primeira etapa
foi executada uma caracterização geral da área de
estudo, seguida de uma etapa de estudos específicos,
compreendendo a caracterização do material presente
na área, bem como o registro de processos geológicos.

Na etapa geral, executada em fevereiro de 1999,
foram realizados o levantamento dos aspectos
geológico-geotécnicos correspondentes à localização

do empreendimento e a caracterização preliminar da
área, com o desenvolvimento das seguintes atividades:
• localização da área de implantação do Posto de

Abastecimento e de Serviços em mapa topográfico
e análise do contexto urbano;

• levantamento, com base na bibliografia existente,
das características gerais da área estudada, cole-
tando informações relacionadas ao relevo, solo,
substrato geológico e avaliação preliminar conten-
do orientações em termos de limitações e adequa-
bilidades dos terrenos;

• confecção de seção topográfica/geológica com o
posicionamento da área em análise, contendo os
diferentes valores de declividade do terreno;



                                                                                        São Paulo, UNESP,  Geociências, v. 22,  N. Especial, p. 105-116, 2003 108

• execução de uma sondagem a trado na área em
questão, com descrição dos materiais perfurados
e elaboração de perfil de sondagem.
Na segunda etapa, executada em setembro de

1999, foram realizados os estudos geológico-
geotécnicos de detalhe na área de interesse, ou seja, a
caracterização do material e dos processos atuantes.
Nessa etapa foram realizadas as seguintes atividades:
• execução de investigações indiretas de subsu-

perfície: ensaios geofísicos – sondagens elétricas
verticais (SEVs) e seções de radar (GPR);

• execução de investigações diretas de subsuperfície:
poço de investigação e sondagens a percussão;

• coleta de amostras do solo (deformadas e inde-
formadas) e da água de subsuperfície;

• análise dos solos em termos de colapsividade,
expansibilidade e capacidade de carga nas dife-
rentes profundidades (níveis de suporte) e análises
da água e dos solos quanto ao grau de corro-
sividade, por meio de ensaios de laboratório;

• apresentação de subsídios ao projeto final do
empreendimento.

RESULTADOS OBTIDOS

Com o desenvolvimento das atividades descritas
nas duas etapas dos estudos, foram obtidos os seguintes
resultados.

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO

A seguir são apresentadas informações de caráter
geral da área de estudo, bem como sobre as limitações
e adequabilidades da unidade geotécnica na qual a área
está inserida. A Figura 2, seção geológica WNW-ESE
passando pela área, complementa as observações
relatadas a seguir.

A área de estudo está situada em relevo bastante
plano, classificado geomorfologicamente como colina
ampla, tabuliforme, de declividade natural menor que

FIGURA 2. Seção geológica WNW-ESE, entre o vale do Rio Corumbataí e o Ribeirão Claro, passando pela área de implantação
de abastecimento de combustíveis.

2,5% (Cottas, 1983). Geologicamente, a área situa-se
na faixa de ocorrência da Formação Rio Claro
(Cenozóico), unidade que se caracteriza por sedimentos
fracamente litificados, compostos por arenitos esbran-
quiçados, friáveis, com intercalações de níveis argilosos
e conglomeráticos. Segundo Zaine (1994), nessa uni-
dade geológica também ocorrem crostas lateríticas
ferruginosas centimétricas.

No geral, a permeabilidade da Formação Rio Claro
é elevada, apresentando valores para o coeficiente de
condutividade hidráulica K em torno de 10-3 cm/s, exceto
quando se trata dos níveis argilosos nela presentes. No
local, a Formação Rio Claro assenta-se sobre argilitos e
siltitos da Formação Corumbataí (Permiano), rochas que
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se apresentam muito pouco permeáveis.
Nos estudos geológico-geotécnicos preexistentes,

mais especificamente nas cartas de limitações e
adequabilidades elaboradas por Cottas (1983), os
terrenos são classificados em três categorias (denomi-
nadas de Inadequadas, Semi-adequadas e Adequadas),
segundo sua adequabilidade à implantação de
determinadas formas de uso e ocupação do solo e
considerando o potencial de ocorrência de processos

geológicos. A Tabela 1 apresenta uma síntese das
limitações e adequabilidades da área de estudo para o
capeamento de solo (Formação Rio Claro laterizada) e
para a Formação Rio Claro (estruturada) com base em
informações extraídas de Cottas (1983) e Zaine (1994).

Deve ser destacado que os estudos realizados por
Cottas (1983) foram desenvolvidos na escala 1:20.000
e, assim, a precisão das informações obtidas está
limitada àquele nível de detalhe.

TABELA 1. Caracterização da área de implantação do Posto de Abastecimento,
segundo mapas de adequabilidade de terrenos, elaborados por Cottas (1983).

Adicionalmente, é importante destacar que, por
definição, a existência de cartas e/ou mapas geotécnicos
(e outros cartogramas correlatos) por si só não elimina
a necessidade de estudos de detalhe, compatíveis (em
escala e em sua tipologia) com as características
particulares de um dado empreendimento. Também por
definição as cartas e/ou mapas geotécnicos são
valiosos instrumentos para orientar os tipos e locais a
serem investigados, já que permitem uma leitura dirigida
para eventuais problemas e/ou comportamentos
indesejáveis que possam ser instalados em uma área a
partir da implantação de um empreendimento.

A utilização dos resultados descritos deve consi-
derar que os termos “adequado”, “semi-adequado” e
“inadequado” (utilizados por vários autores nos anos
80, época em que Cottas realizou os estudos referidos)
não traduzem, exatamente, as características de uma
determinada área. A esse respeito, basta considerar
que, a partir da adoção de soluções de engenharia, uma
área caracterizada como “inadequada” pode vir a ser

ocupada sem que sejam registrados problemas. Por
outro lado, mesmo em áreas “adequadas”, nas quais a
ocupação se instala sem o emprego de técnicas
apropriadas, podem ser registrados graves problemas.

A substituição dos termos “adequado” e “ina-
dequado” por “favorável” e “desfavorável” talvez
expresse melhor a necessidade de cuidados em níveis
distintos, bem como possibilite uma avaliação mais
precisa dos recursos financeiros necessários para a
implantação de empreendimentos.

ESTUDOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS DE DETALHE

A seguir são descritos os principais resultados
obtidos com as atividades de caracterização de detalhe
da área de estudo.

Investigações Indiretas de Subsuperfície (Ensaios
Geofísicos)

As investigações indiretas de subsuperfície com-
preenderam três sondagens elétricas verticais (SEVs),
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além de duas seções de radar (GPR). A Figura 3 indica
a localização dessas investigações, realizadas pela
equipe de Geofísica do Departamento de Geologia
Aplicada da UNESP, Campus de Rio Claro (SP).

A execução dos ensaios geofísicos objetivou a
determinação do nível d’água (N.A.), a caracterização
da zona saturada, o gradiente hidráulico e a direção do
fluxo de água. Tais investigações também subsidiaram
a definição da variação sazonal do N.A.

As sondagens elétricas verticais acusaram um
nível geoelétrico com resistividade baixa (entre 72 e
209 ohm.m), no intervalo de 5,00 a 6,00 m de
profundidade, e com espessura entre 5,00 e 9,00 m,
podendo corresponder a um N.A. suspenso, uma vez
que os resultados dos ensaios geofísicos indicaram um
nível geoelétrico inferior com valores de resistividade
mais elevados, entre 910 e 990 ohm.m.

FIGURA 3. Mapa potenciométrico da área de estudo de
detalhe (FUNDUNESP, 1999, em Zaine, 2000).

As seções de radar (GPR) identificaram uma
interface suborizontal em profundidade de cerca de
14,00 m, que delimita estratos de diferentes conduti-
vidades eletro-magnéticas, que podem estar rela-
cionados a camadas com características geotécnicas
distintas, ou seja, abaixo dessa profundidade, o horizonte
de solo deve apresentar-se mais compacto que o
horizonte superior. A aproximadamente 34,00 m de
profundidade também foi identificada uma interface
que deve estar associada ao contato entre a Formação
Rio Claro (superior) e a Formação Corumbataí.

O Mapa Potenciométrico da área (Figura 3),
elaborado a partir das investigações geofísicas e dados
de sondagens a percussão, permite observar dois
sentidos principais de direção do fluxo de água de
subsuperfície para sudeste e sudoeste, ambos com
gradiente hidráulico suave.

Investigações Diretas de Subsuperfície

As investigações diretas de subsuperfície compre-
enderam a escavação de poço de amostragem e
execução de sondagem a percussão.

Poço de Investigação

A escavação para abertura do poço de amos-
tragem foi realizada com a utilização de retroesca-
vadeira, tendo atingido a profundidade final de 3,50 m,
que corresponde à profundidade prevista da base dos
tanques a serem enterrados. A partir da escavação
procedeu-se à coleta de amostras deformadas e
indeformadas do solo. As amostras deformadas,
coletadas entre 2,50 m e 3,50 m de profundidade, foram
utilizadas para a realização de ensaios de caracte-
rização. A 3,50 m de profundidade coletou-se uma
amostra indeformada do solo. A seleção do trecho
amostrado atendeu às especificações do projeto que,
como acima mencionado, estabelecia a instalação dos
tanques de armazenamento de combustíveis nesta
profundidade.

Com essas amostras foram realizadas as seguintes
análises e ensaios: (a) análise granulométrica conjunta;
(b) índices físicos; (c) ensaios de adensamento – para
avaliação da colapsividade do solo; (d) análises físico-
químicas de solo para avaliar sua corrosividade; (e)
análise mineralógica para, juntamente com ensaios de
adensamento, avaliar a expansividade do solo.

Sondagens a Percussão

Na área de estudo foram executadas 3 sondagens
a percussão (com realização de ensaios SPT – Standard
Penetration Test – a cada metro). A execução de três
sondagens objetivou atender ao disposto na norma
técnica NBR-8036 (ABNT, 1983), que estabelece o
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número de sondagens com ensaios de penetração, para
obras com área entre 200 e 400 m2.

As investigações diretas foram realizadas de modo
a permitir a caracterização dos materiais de subsuper-
fície e a determinação do N.A. nas proximidades dos
locais de instalação dos tanques de armazenagem de
combustível, bem como para atender às necessidades
do projeto de fundações da obra.

As sondagens a percussão, representadas no mapa

da Figura 3, atingiram as seguintes profundidades:
SP 1 - 15,45 m; SP 2 - 15,45 m, SP 3 - 16,10 m.

Além da descrição dos materiais perfurados, da
profundidade do N.A. e da obtenção dos valores do
Índice de Resistência à Penetração – IRP, conforme
apresentado na Figura 4, as sondagens executadas
permitiram definir os níveis de suporte do terreno e a
coleta de amostra de água do N.A. para realização de
análise físico-química.

FIGURA 4. Perfil de sondagem à percussão e Índice de Resistência à Penetração (IRP).
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AVALIAÇÃO DOS SOLOS E DAS  ÁGUAS  QUANTO  AO

GRAU DE CORROSIVIDADE

De acordo com Gentil (1996), corrosão é a
deterioração química de um material, geralmente
metálico, pela ação química ou eletroquímica do
ambiente, aliada ou não a esforços mecânicos. A
deterioração causada pela interação físico-química
entre o material e seu meio operacional representa
alterações prejudiciais, sofridas pelo material, tais como
desgaste, variações químicas ou modificações estru-
turais, que o tornam inadequado para o uso. O referido
autor considera que o solo pode se comportar como
um meio corrosivo complexo, fazendo-se necessária a
identificação das características físico-químicas do
mesmo, das condições microbiológicas e, posterior-
mente, das condições operacionais que podem influ-
enciar na ação corrosiva sobre tanques e tubulações
metálicas enterradas.

A ocorrência de água no solo pode catalisar o

processo corrosivo, cujo desenvolvimento pode estar
associado à presença de substâncias dissolvidas ou em
suspensão, quais sejam: sais, ácidos, bases e gases
dissolvidos, além de microorganismos Dependendo da
quantidade destas substâncias, a influência da água na
ação corrosiva deve ser considerada com maior ou
menor detalhamento.

A identificação de determinadas características
físico-químicas da água e do solo permite a classificação
quanto ao grau de corrosividade, sendo os resultados
obtidos comparados com intervalos de valores estabe-
lecidos em tabelas de classificação ou de referência.

No estudo realizado foram adotados como refe-
rência para análise do comportamento corrosivo da
água e do solo, os intervalos de valores de alguns
atributos propostos por Zuquette (1993), apresentados
no Quadro 1. Foram aqui considerados somente os
atributos necessários à caracterização geológico-
geotécnica do estudo de detalhe.

QUADRO 1. Atributos e classes da carta de potencial à corrosividade (Zuquette, 1993).
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AVALIAÇÃO DA ÁREA QUANTO  À CORROSIVIDADE DO

SOLO

As análises físico-químicas, realizadas na amostra
de solo coletada a 2,50 m de profundidade no poço de
investigação, apresentaram os resultados reproduzidos
na Tabela 2. Essa tabela também apresenta a definição
das classes de corrosividade de acordo com intervalo
de valores constantes no Quadro 1.

TABELA 2. Resultados de análise físico-química da amostra
 de solo e o respectivo comportamento quanto à corrosividade.

A tendência de comportamento ácido do solo
indicado pelo pH < 7, associado com o potencial redox
próximo de valores negativos, permite estimar que o
meio, quando saturado, apresenta condições redutoras
anaeróbicas, favoráveis ao desenvolvimento de proces-
sos corrosivos. O valor da condutividade elétrica, apesar
de classificado como fator não corrosivo, não é indi-
cativo da ausência de condições de propagação de
correntes elétricas. Tal valor reflete a baixa concen-
tração de eletrólitos (íons) disponíveis no meio, que
poderiam catalisar reações de oxi-redução, bem como
uma maior propagação de correntes elétricas, neces-
sárias ao desenvolvimento de processos corrosivos.

As análises fisico-químicas complementares
realizadas, envolvendo a capacidade de troca catiônica
(CTC), porcentagem de carbonatos e taxa de carbono
orgânico objetivaram estimar a capacidade de retenção
de íons contaminantes, a presença de materiais solúveis
e a presença de carbono orgânico de qualquer natureza
(matéria orgânica ou de hidrocarbonetos no solo),
respectivamente. Os resultados obtidos em ensaios
laboratoriais estão reproduzidos na Tabela 3.

TABELA 3. Resultados da análise físico-química da
amostra de solo coletada a 2,50 m de profundidade.

Os baixos valores obtidos refletem a constituição
predominantemente quartzosa da fração areia e cauli-
nítica das frações silte e argila do solo. Os valores de
CTC são compatíveis com os de solos ácidos e lixi-
viados, cujo argilomineral predominante é a caulinita,
mineral de baixa capacidade de troca catiônica.

A baixa concentração de carbonatos reflete, tam-
bém, a ausência de minerais carbonáticos na análise
mineralógica. A baixa taxa de carbono orgânico total
indica a ausência de matéria orgânica ao longo do perfil,
sendo identificados, provavelmente, compostos que
foram lixiviados dos níveis superiores e/ou fragmentos
de carvão, comum ao longo do perfil dos solos desen-
volvidos sobre a Formação Rio Claro (Melo, 1995;
Zaine, 1994).

A classificação da corrosividade do solo é emba-
sada, fundamentalmente, nas análises físico-químicas,
porém esse processo pode ser potencializado nas
situações em que os tanques e as instalações metálicas
enterradas estejam submetidos a tensões. Esta análise
é relatada por Gibotti Jr. (1999), que atribui o aumento
do processo corrosivo em pontos onde os equipamentos
enterrados estão sob tensão causada por pequenos
recalques em solos de comportamento colapsível.

AVALIAÇÃO DA ÁREA QUANTO  À CORROSIVIDADE DA

ÁGUA

As análises físico-químicas da amostra de água
coletada na sondagem SP-02, a 6,30 m de profundidade,
apresentaram os resultados constantes da Tabela 4.
Para efeito da análise da corrosividade da água foram
adotados os mesmos intervalos de valores para solo,
propostos por Zuquette (1993).

TABELA 4. Resultados da análise físico-química da amostra de
  água e o respectivo comportamento quanto à corrosividade.

Comparando-se os valores de pH obtidos das
amostras de solo e da água subterrânea do local,
observa-se que o pH da água se encontra próximo da
neutralidade, diferentemente do valor de pH da amostra
de solo situada em menor profundidade, que apresenta
uma tendência de caráter ácido. Tal fato se deve,
provavelmente, ao aporte de íons OH-, provenientes
da dissociação da água ao longo do perfil.

O valor obtido para a condutividade elétrica,
apesar de classificado como não corrosivo, não indica
necessariamente que o meio não permita a propagação
de correntes elétricas (inerentes ao desenvolvimento do
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processo corrosivo), mas sim, uma baixa concentração
de íons. Desta forma, a concentração de eletrólitos não
se caracteriza como um fator catalisador de propagação
de correntes elétricas.

As condições anaeróbicas e a predominância de
íons OH- do meio são refletidas no baixo valor de
potencial redox, indicando a tendência do caráter redutor
do meio, condições favoráveis para desenvolvimento de
processos corrosivos em materiais constituídos à base
de ferro ou aço.

Deve-se destacar que o nível freático, em setem-
bro de 1999, posicionava-se a 6,30 m de profundidade e,
em fevereiro do mesmo ano, encontrava-se a 5,30 m,
conforme resultado obtido em sondagem a trado manual
realizada para reconhecimento preliminar da área.

AVALIAÇÃO DA ÁREA QUANTO  À COLAPSIVIDADE DO

SOLO

Os ensaios laboratoriais voltados para a análise
da colapsividade do solo na área de estudo foram
realizados em amostras deformadas e em amostra
indeformada, coletadas no poço de investigação, a 3,50
m de profundidade (nível próximo da base dos tanques
subterrâneos). A curva granulométrica apresentada na
Figura 5 mostra que mais de 80% do solo é composto
por areia fina e média, enquanto a fração argilosa é de
aproximadamente 12% (solo areno-argiloso).

FIGURA 5. Curva granulométrica de amostra de solo da área.

Os resultados dos demais ensaios realizados,
índices físicos, massa específica seca máxima e umi-
dade ótima no ensaio de compactação no Proctor
Normal são apresentados na Tabela 5.

O fenômeno da colapsividade refere-se ao com-
portamento dos solos denominados colapsíveis que,
segundo Villar et al. (1981), são solos que ao aumentar
o conteúdo de água em seus vazios ou serem carregados
e posteriormente umedecidos, experimentam uma
brusca redução do volume. A variação do volume do
solo pode danificar as estruturas e/ou comprometer a
segurança de uma obra civil.

TABELA 5. Índices físicos e resultados do ensaio de
compactação (Proctor Normal).

Zuquette (1993) sugere uma relação empírica para
determinação do comportamento colapsível de um solo,
sendo assim expressa: para ρd / ρdmáx < 80%, o solo é
colapsível. A partir dos resultados apresentados na
Tabela 5 e aplicando-os na relação proposta por Zuquette
(1993), obtém-se o valor de 83%. Como o resultado
obtido é muito próximo do valor limite estabelecido pelo
autor citado, optou-se por realizar um ensaio de
adensamento para comprovar o comportamento do solo
da área de interesse.

Segundo Villar et al. (1981), a realização de
ensaios de adensamento é o critério mais confiável para
a identificação do comportamento colapsível de um solo.
No presente estudo, optou-se em submeter um corpo
de prova indeformado ao ensaio de adensamento
simples com saturação a uma determinada tensão,
conforme procedimento da norma técnica NBR-12.007
(ABNT, 1990).

Considerou-se a inundação sob uma tensão de 80
kPa, tensão esta semelhante à aplicada por um conjunto
tanque (de capacidade de 15.000 litros, cheio de
combustível) e aterro sobre a base da futura cava de
instalação. Os resultados do ensaio de adensamento,
realizados no laboratório da EESC-USP, são apresen-
tados na Figura 6.

FIGURA 6. Gráfico representando os resultados do ensaio
de adensamento.
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Vargas (1978) apresenta critério de identificação
de solo colapsível proposto originalmente por Jennings
& Knight (1957) para a determinação do coeficiente de
colapso (i) a uma determinada tensão, assim expresso:

sendo:
∆e = variação do índice de vazios, devido à inundação;
epn = índice de vazios, antes da inundação, sob a ação
de uma determinada tensão.

Segundo o autor referido, por este critério, solos
que apresentam i > 2%, são considerados colapsíveis.

Para o cálculo do coeficiente de colapso do corpo
de prova proveniente da área de estudo de detalhe,
obteve-se:

∆e = 0,798 - 0,700,
e80 = 0,798,

logo: i = 5,45%.

Como o resultado obtido é > 2%, concluiu-se que
o solo é colapsível, conforme critério proposto por
Jennings & Knight (1957). É interessante notar que o
solo investigado, apesar de possuir índice de vazios
inicial de 0,74, apresenta potencial de colapso
apreciável (i = 5,45%).

Avaliação da área quanto à capacidade de suporte
do solo (níveis de suporte em diferentes profundidades)

A estimativa da capacidade de suporte do terreno,
em diferentes profundidades, pode ser realizada por
meio dos resultados de ensaios de penetração (SPT),
realizados de metro em metro, em sondagens a
percussão. Os ensaios SPT foram realizados de acordo
com as recomendações da ABGE (1990) e NBR-6.484
(ABNT, 1980).

De acordo com os valores de IRP ou N (índice de

TABELA 6. Graus de compacidade de solos
arenosos em função de valores de IRP (N).
Modificado da NBR-7.250 (ABNT, 1982).

AVALIAÇÃO DA ÁREA QUANTO  À EXPANSIBILIDADE DO

SOLO

A expansibilidade de um solo está associada à
presença de argilominerais expansivos do grupo das
esmectitas (montmorilonita, nontronita etc.) que, em
contato com a água, aumentam significativamente de
volume.

Conforme análise mineralógica (macroscópica e
microscópica), o mineral predominante é o quartzo
(> 90%). A fração fina (argila e silte) submetida à
difratometria de raios X indicou a caulinita e o quartzo
como minerais predominantes e, secundariamente, illita
e muscovita, minerais estes de comportamento não
expansivo.

Complementarmente, deve-se destacar que os
resultados do ensaio de adensamento podem comprovar
o comportamento não expansivo do solo da área de
estudo de detalhe, uma vez que não foi observado
aumento nos valores do índice de vazios com o
descarregamento.

resistência à penetração) obtidos nos ensaios SPT,
foram analisados os diferentes graus de compacidade,
tendo por referência a classificação apresentada na
Tabela 6, para solos arenosos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como resultado das observações de campo, das
análises realizadas na área de estudo e dos ensaios de
laboratório em amostras do solo e da água coletadas,
podem ser apresentadas as seguintes considerações,
objetivando atender às condições de segurança contra
vazamentos de combustíveis e a conseqüente conta-
minação do solo e da água:
• conjunto de investigações realizadas permitiu a

reunião de dados de subsuperfície plenamente
suficientes para subsidiar a elaboração de um
projeto adequado de obra de engenharia.

• nível d’água (N.A.) foi identificado às profun-

didades de 5,30 m (em fevereiro/1999) e 6,30 m
(em setembro/1999), ou seja, mesmo com a
variação sazonal do N.A., os tanques deverão
permanecer sempre acima da zona saturada.

• Os estudos de comportamento do solo em relação
à obra que se pretende implantar indicaram que o
mesmo é corrosivo e colapsível.

• Em razão desse comportamento corrosivo, cabe
destacar a necessidade a instalação de tanques
de armazenagem subterrânea que apresentem
maior resistência à corrosão. A legislação munici-
pal exige a instalação de tanques com estas
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características (tanques de parede dupla, resis-
tentes à corrosão ou constituídos de materiais não
corrosíveis). Adicionalmente, é recomendado que
as tubulações enterradas (linhas de transporte de
combustíveis) não sejam constituídas de metais
ferrosos, ou seja, também apresentem resistência
à corrosão. A utilização de luvas, roscas e cone-
xões das tubulações enterradas deve ser mini-
mizada tanto quanto possível.

· Em razão do comportamento colapsível do solo e
em adição às medidas voltadas a evitar a ocor-
rência de vazamentos de combustíveis, são
recomendados cuidados especiais para que não

ocorram vazamentos nas redes de água e de
esgoto do empreendimento.

· É recomendado que o projeto de fundação dos
tanques de armazenagem subterrânea e das edifi-
cações considere não só os valores de resistência
à penetração, mas também a possibilidade da
ocorrência de colapso do solo (mesmo que remota,
considerando-se a implantação do conjunto de
medidas anteriormente citadas). A esse respeito,
salienta-se que, geralmente, os colapsos ocorrem
no horizonte superior do solo, mais suscetível à
ação de vazamentos (água e esgoto) e com maior
índice de vazios.
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